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EN 3D Printresin for the
manufacturing of dental
splints and retainers

DE 3D-Druckharz zur
Herstellung von
Dentalschienen und
kieferorthopéadischen
Geraten

FR Résine d'impression 3D pour
la fabrication de gouttiéres
occlusales et anti-bruxisme

1T Resina per stampa 3D per
lafabbricazione di fissazioni
odontoiatriche e dispositivi
diritenzione

NL 3D Print hars voor de
productie van tandheel-
kundige splinten en retainers

ES Resina de impresién
3D para lafabricacién
de placas, férulasy
retenedores de ortodoncia

PT Resina de impressdo 3D para
o fabrico de férulas dentarias
e aparelhos de contencdo

N 3D Print Resin for tillverkning
av bettskenor och ldstagbara
tandstallningar

DA 3D printer resin til
fremstilling af tandskinner
og bideskinner

NO 3D-print resin for produksjon
av bittskinner og retainere

RO R&sind pentruimprimare
3D destinata realizarii
dispozitivelor de contentie
siretentie

HU 3D nyomtatashoz
alkalmazhaté anyag 3D
nyomtatéval készitett
fogaszati sinekhez
ésretainerekhez

cs Pryskyfice uréena pro 3D tisk
dentalnich dlah
aortodontickych pomtcek

PL Zywica do druku 3D
przeznaczong do produkgji
szyn stomatologicznych
iretainer'éw
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Batch number of product
Chargennummer des Produkts
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Keep away from sunlight

Vor Sonnenlicht schiitzen

Tenir a l'abri de la lumiere
Tenere lontano dalla luce del sole
Niet blootstellen aan zonlicht
Mantener alejado de la luz solar
Proteger da luz solar
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EN Consultinstructions for use
DE Gebrauchsanweisung beachten
FR Consulter le mode d’emploi
IT Consultare le istruzioni per I'uso
NL Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
ES Consultarinstrucciones de uso
PT Consultar as instrugdes
SV Sebruksanvisningen
DA Sebrugsanvisningen
NO Se bruksanvisning
RO Asecitiinstructiunile de utilizare
HU Lasd a hasznalati Gtmutatot
CS Nahlédnéte do navodu k pouZziti
PL Nalezy zapoznacsie
zinstrukcjg uzycia
Skatit lietoSanas instrukcijas
Zr. naudojimo instrukcijas
Lugege kasutusjuhendit
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Kullanim talimatlarina bakiniz
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Use-by date
Verfallsdatum
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Brukes innen
Valabil pand la data
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PouZitelné
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CE mark with NB number
CE-Zeichen und Kennnummer
der Benannten Stelle
Marque CE et numéro de
I'organisme notifié
Marchio CE con numero
diidentificazione
dell'organismo notificato
CE-markering met het nummer
van de aangemelde instantie
Marcado CE con nimero
de organismo notificado
Marca CE com nimero
de organismo notificado
CE-mérkning med det
anmalda organets nummer
CE-maerke med bemyndiget
organs nummer
CE-merke med
kontrollorganets nummer
Marcaj CE cu numarul
organismului notificat
CE-jel6lés, a bejelentett
szervezet azonosité szamaval
Znactka CE s ¢islem
notifikovaného organu
Oznakowanie CE znumerem
jednostki notyfikowanej
CE markéjums ar pilnvarotas
iestades numuru
CE Zenklas su notifikuotosios
jstaigos numeriu
Teavitatud asutuse
number CE-margisega
3Hak CE c HomepoM opraHa
TeXHUYECKOM 3KCMepTu3bI
Onaylanmis kurulus
numarasiyla birlikte CE isareti
3Hak CE 3 HOMepoM opraHy
TexXHi4YHOI ekcnepTm3n
Zrpavon CE pe aptbud
KOLVOTIOLNHEVOU 0pyaviopoU
Markimi CE me numrin
e organit té autorizuar
Oznaka CE s Stevilko
priglasenega organa
Znacka CE s ¢islom
notifikovanej osoby
Q& ¢ St 7| CE ot3
EERERABIRRA CE 258
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Instruction For Use

Introduction

The following instructions for use are for dental professionals who use
NextDent Ortho Clear as a material for dental splints and retainers.

NextDent Ortho Clear is intended exclusively for professional dental work.
This instruction for use also provides information about safety and
environmental aspects. In case more information is needed contact the reseller.

Intended use

NextDent Ortho Clearis a 3D
printresinintended for the
manufacturing of 3D printed dental
splints and retainers. To protect the
dentition and the oral muscular
system or to retain the regulated
dentition. The product is CE certified
as a class ITa medical device.

Description & Effects
NextDent Ortho Clear must be used
in combination with laser or DLP
based 3D printers that support
NextDent resins. Printer and resin
must be optimized to each otherin
order to get complete and precise
printed parts. If printer and resin are
not optimized to each other this may
have an adverse effect on the
accuracy and physical quality of
printed parts. Laser and DLP based
3D printers and post-curing
lightboxes make use of a light source
to polymerize the NextDent resin.
Therefore we advise to wear UV
protective glasses when operating
a 3D printer and/or lightbox.
Differences in color nuance may
occur due to:
m production in batches;
m inadequate shaking and mixing of
the original packaging before use;
m inadequate stirring in the resin
tray before use;
m insufficient post-curing;

Contra-indications

NextDent Ortho Clear should not be
used for any other purpose thanas a
3D print resin for the manufacturing
of dental splints and retainers.

Any deviation from this instruction
for use may have an adverse effect
on the chemical and physical quality
of NextDent Ortho Clear. In case of
an allergic reaction, please contacta
medical physician.

Hazard & Precautions

Warning

Hazardous ingredients

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-
1,16-diyl bismethacrylate;
2-hydroxyethyl acrylate; Acrylic acid,
monoester with propane-1,2-diol;

ethylene dimethacrylate;
2-hydroxyethyl methacrylate;
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)
phosphine oxide; Reaction mass of
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacate and Methy!
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacate

Hazard statements

H317 May cause an allergic

skin reaction.

H319 Causes serious eye irritation.
H411 Toxic to aquatic life with
long-lasting effects.

Precautionary statements

P280 - Wear protective gloves,

eye protection, face protection.
P333+P313-If skinirritation

or rash occurs: Get medical
advice/attention.

P305+P351+P338 - IFIN EYES:

Rinse cautiously with water for
several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.

P337+P313-If eye irritation persists:
Get medical advice/attention.

P273 - Avoid release to the
environment.

P501 - Dispose of contents/container
to an approved waste disposal plant.

Processing & Post-Curing

Make sure that you work as clean

as possible, dirty reservoirs or
equipment can cause deformation
and therefore failure of the printed
objects! Itis advised to use nitrile
gloves when handling the NextDent
resins up until the Finishing step.

Thoroughly mix before using
E Mix the product for at least

5 minutes prior to use. We
advise to use the NextDent
LC-3DMixer. Print failures may occur
when shaken insufficiently.

Fill printer reservoir
my Make sure the temperature
¢ of the resinis between 18
==| and 28°C/64 and 82 °F
and prevent exposure to (sun)light.
Pour the resin in the reservoir of the
3D printer. If the product is stored
in aclosed resin tray garage, make
sure to stir the resin before each
subsequent use. Do not mix different
batches of the same product.

For printer settings see manual
of 3D Printer

Follow the instructions for
Em use of the 3D printer.
Remove printed parts

from platform

When the 3D printer has
W finished its program remove
the building platform from
the machine. Place the platform
on some paper or cloth. The printed
parts can now be removed from
the platform using a suitable tool.

Cleaning printed parts - Step 1
Clean the printed parts

for three minutes in ethanol

(>90%) to remove any excess

resin, using an ultrasonic bath

or comparable wash-system.

Cleaning printed parts - Step 2
Clean for another two
minutes in clean ethanol
(>90%). The total cleaning
time in ethanol should not take
longer than 5 minutes, as this may
cause defects in the printed parts.
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Post-Curing

After cleaning and drying,

let the printed parts rest for
at least 10 minutes to make
sure that the printed parts are free
of ethanol residue. Then place the
printed parts in a UV-light curing box
for final polymerization. Post-curing
isan UV-light treatment to ensure
that NextDent printed parts obtain
optimal polymer conversion.
Through this the residual monomer
isreduced to a minimum and the
required mechanical properties are
obtained. This procedureisa
necessary step to produce a
biocompatible end product. We
strongly advice to make use of the
NextDent LC-3DPrint Box. To obtain
color/color stable cured parts use
the prescribed curing time
mentioned in the table below.

Finishing

Remove any support structures
and finish cured parts if necessary.
Finish the cured parts using
conventional dental methods and
instruments. NextDent 3D printed
cured parts should be cleaned
with nonchemical products.

Storage conditions, expiry date
and transport

Store the resin in the original
packaging orin a closed resin tray
garage, preferably at room
temperature in adry and dark area.
Close the packaging after each use.
The expiry date of the productis
mentioned on the product label.

In case of exceeding the expiry
date, the productis no longer
guaranteed in terms of treatment.
Do not expose to UV-light. Standard
transport conditions apply to this
product. There are restrictions for
transport related to hazardous
substances (UN3082), see SDS for
special transport requirements.

Waste disposal

NextDent resins in its polymerized
form are not environmentally
harmful. NextDent resins in its liquid
state should be treated as chemical
waste. Special disposal requirements
are applicable, check by your local,
federal, or other regulatory agencies
for disposal requirements.

Cleaning instructions for patients
NextDent Ortho Clear can

be cleaned with non-aggressive

and non-abrasive dental

cleaning products.

Delivery units

NextDent Ortho Clear is available in
one color.

Clear 1 kg

Specific curing time for NextDent LC-3DPrint Box

NextDen
Material

Curing time | Curing
temperature

Please notice that the UV-light box and
the 3D printer need a routine maintenance

following the manufacturer instructions.

. K o

grtho 10 minutes 71'2060?: c The optimal polymerization is achieved
ear with a preheating period of 15 minutes.

thox

Light output UV lightbox Uvii
& Wavelength temperature range irradiance output

108 Watt UV-A (315-400 nm)
108 Watt UV-Blue (400-550 nm)

60-80°C / 140 - 176°F after
15 minutes of use

5 mWatt / cm?

Gebrauchsanweisung

Einfihrung

Die folgende Gebrauchsanweisung ist fiir Zahntechniker/Zahnarzte bestimmt,
die NextDent Ortho Clear als Material fir Zahnschienen und Halterungen
aller Art (Retentionen) verwenden. NextDent Ortho Clear ist ausschlieRlich

fir den dentalen Gebrauch bestimmt. Diese Gebrauchsanweisung gibt
Informationen ber Sicherheits- und Umweltaspekte. Wenn Sie weitere
Informationen bendtigen, wenden Sie sich bitte an den Vertriebshandler.

Verwendungszweck

NextDent Ortho Clearist ein
3D-Druckharz fir die Herstellung
von 3D-gedruckten Zahnschienen
und Halterungen (Retentionen) aller
Art. Zum Schutz des Gebisses

und des oralen Muskelsystems

oder zum Erhalt eines Gebisses.

Das Produkt ist CE-zertifiziert als
Medizinprodukt Klasse Ila.

Beschreibung & Wirkung
NextDent Ortho Clear muss in
Kombination mit Laser- oder
DLP-basierten 3D-Druckern
verwendet werden (z. B. NextDent
5100), die fur NextDent-Harze
geeignetsind. Drucker und Harz
mussen optimal aufeinander
abgestimmt sein, um vollstéandige
und prézise gedruckte Objekte zu
erhalten. Wenn Drucker und Harz
nicht aufeinander abgestimmt sind,
kann sich dies nachteilig auf die
Genauigkeit und die physikalischen
Eigenschaften der gedruckten
Objekte auswirken. Laser- und
DLP-basierte 3D-Drucker und
UV-Lichtboxen fur die Nachhartung
nutzen eine Lichtquelle, um das
NextDent-Harz zu polymerisieren.
Wir empfehlenIhnen daher,
UV-Schutzbrillen zu verwenden,
wenn Sie mit dem 3D-Drucker
und/oder der Lichtbox arbeiten.
Unterschiede in der Farbnuance
kénnen aufgrund von Folgendem
auftreten:
m Serienfertigung
m unzureichendes Schiitteln

und Mischen der Materialien

vor der Anwendung
m unzureichendes Rihrenim

Harzbecken vor der Anwendung
m unzureichende Nachhéartung

Kontraindikationen

NextDent Ortho Clear sollte lediglich
als 3D-Druckharz fur die Herstellung
von Zahnschienen und Halterungen
(Retentionen) aller Art und nicht fur
andere Zwecke verwendet werden.
Jegliche Abweichung von dieser
Gebrauchsanweisung kann
nachteilige Auswirkungen auf die
chemische und physikalische Qualitat
von NextDent Ortho Clear haben.
Wenden Sie sich im Fall einer
allergischen Reaktion bitte sofort/
umganglich an einen Arzt.

Warnhinweise und
VorsichtsmaBBnahmen

Warnhinweis

Geféhrliche Bestandteile

7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-
diylbismethacrylat;
2-Hydroxyethylacrylat; Acrylsaure,
Monoester mit Propan-1,2-diol;
Ethylendimethacrylat;
2-Hydroxyethylmethacrylat;
Diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)
phosphinoxid; Reaktionsmasse von
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und Methyl-
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat

Gefahrenhinweis

H317 Kann allergische
Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere
Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung or
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spilen.
Vorhanne Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P337+P313 Bei anhaltenr
Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P273 Freisetzung in die Umwelt
vermein.

P501 Inhalt/ Behalter einer
anerkannten
Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Verarbeitung und Nachhértung
Bitte achten Sie auf den sorgféltigen
Gebrauch aller Produktkomponenten,
verunreinigte Materialwannen oder
Gerate kénnen eine negative
Auswirkung auf die Bauteilgeometrie
der gedruckten Objekte zur Folge
haben! Es wird empfohlen, bei der
Verwendung von NextDent-Harzen
Nitrilhandschuhe zu verwenden.

Vor dem Gebrauch sorgfiltig
mischen

K Das Produkt sollte vor der
.= 2=l Verwendung mindestens
o 5 Minuten lang gemischt
werden. Wir empfehlen die
Verwendung des NextDent
LC-3DMixers. Bei nicht
ausreichender Vermischung kénnen
Farbabweichungen auftreten.

Die Druckerwanne (Resin tray)
fillen

Stellen Sie sicher, dass die
Harztemperatur zwischen
18 und 28 °Cliegt und
verhindern Sie die dauerhafte
Einwirkung samtlicher Lichtquellen.
GieBen Sie das Harz in die
Druckerwanne des 3D-Druckers.
Wenn das Produktin einem
geschlossenen Harzbecken
aufbewahrt wird, muss darauf
geachtet werden, das Harz

vor jeder weiteren Anwendung
erneut durchzurihren. Vermischen
Sie keine unterschiedlichen Chargen
des gleichen Produkts.

Die Druckereinstellungen finden
Sieim Handbuch des 3D-Druckers.

Befolgen Sie die
Em Gebrauchsanweisung des
3D-Druckers.
Das Entfernen gedruckter Objekte
von der Bauplattform
Nachdem der 3D-Drucker
W das Programm beendet hat,
entfernen Sie zunachst
die Bauplattform aus dem Gerat.
Stellen Sie die Bauplattform
auf ein Stuick Papier oder Stoff.
Das gedruckte Objekt kann jetzt

mit einem geeigneten Werkzeug
von der Plattform abgeldst werden.

Die Reinigung gedruckter
Objekte- Schritt 1

Reinigen Sie die gedruckten
Objekte drei Minuten

in Ethanol (> 90 %),

um Uberschissiges Harz zu
entfernen. Verwenden Sie hierfir
ein Ultraschallbad oder ein
vergleichbares Reinigungssystem.

H &
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Die Reinigung gedruckter
Objekte- Schritt 2

Reinigen Sie die Objekte
weitere zwei Minuten in
sauberem Ethanol (> 90 %).
Die gesamte Reinigungszeitin
der Alkohollésung darf nicht
langer als 5 Minuten dauern,

dasonstSchaden anden
gedruckten Objekte entstehen.

Nachhértung

Nach dem Reinigen und
Trocknen sollten Sie die
gedruckten Objekte
mindestens 10 Minuten liegen lassen,
umsicherzustellen, dass sie frei

von Alkoholriickstanden sind.

Legen Sie die gedruckten Objekte
danach fir die abschlieRende
Polymerisierung in eine UV-
Lichthartungsbox. Nachhartung ist
eine Behandlung mit UV-Licht, um
sicherzustellen,dass die gedruckten
NextDent-Objekte vollstandig
Polymerisiert werden. Dadurch wird
die Restmenge an Monomer auf ein
Minimum reduziert und es werden die
erforderlichen finalen mechanischen
Eigenschaften erzielt. Dieser Vorgang
ist ein notwendiger Schritt bei der
Herstellung eines biokompatiblen
Produkts. Wir empfehlen dringend
die Verwendung der NextDent
LC-3DPrint Box. Um farbstabile
gehartete Objekte zu erhalten,
sollten Sie die in der Tabelle unten
angegebene Aushartezeit
verwenden.

Nachbearbeitung

Entfernen Sie alle Supportstrukturen
und finalisieren Sie bei Bedarf die
Oberflachen. Verwenden Sie hierfur
die herkdmmlichen
Dentalinstrumente. NextDent
3D-gedruckte ausgehartete Objekte
sollten mit nichtchemischen
Produkten gereinigt werden.

Lagerbedingungen,
Verfallsdatum und Transport
Lagern Sie das Harz in seiner
Originalverpackung oder in einem
geschlossenen Harzbecken bei
Raumtemperatur (18-28°C), und

Spezifische Aushartezeiten fir die NextDent LC-3DPrint Box

NextDen
Material

Aushartezeit | Aushartetem-
peratur

Bitte beachten Sie, dass die UV-Lichtbox
und der 3D-Drucker eine Routinewartung

R N o gemal den Herstellerangaben benétigen.
glrtho 10 minutes 711'2032 c Die optimale Polymerisierung wird mit
ear einer Vorwarmzeit von 15 Minuten erzielt.

Lichtausgangsleistung Temperaturbereich Be:
und Wellenlange UV-Lichtbox U

108 Watt UV-A (315-400 nm) ‘ 60-80°C nach 15 Minuten ‘ 5 mWatt / cm?

108 Watt UV-Blau (400-550 nm)

Anwendung

an einem trockenen sowie dunklen
Ort. VerschlieBen Sie die Verpackung
unverzuiglich nach jedem Gebrauch.
Das Verfallsdatum des Produkts
wird auf dem Produktetikett
angegeben. Wenn das Verfallsdatum
Uberschritten wird, besteht

keine Garantie mehr fur die
Gebrauchsféhigkeit des Produkts.
Setzen Sie das Produkt keinem
UV-Licht aus. Fur dieses

Produkt gelten Standard-
Transportbedingungen. Es gibt
keine Transportbeschrankungenim
Hinblick auf Gefahrstoffe (UN3082),
siehe Sicherheitsdatenblatt fir
Transportanforderungen.

Entsorgung

NextDent-Harze sind in ihrer
polymerisierten Form nicht
umweltschadlich. NextDent-Harze
im flussigen Zustand sollten als
Chemieabfall behandelt werden.
Es gelten spezielle Entsorgungs-
regelungen. Entsprechende
Informationen hierzu erhalten Sie
von Ihren Ortlichen-, Bundes- oder
anderen Aufsichtsbehérden.

Reinigungsanweisungen

far Patienten

NextDent Ortho Clear kann mit nicht
aggressiven und nicht scheuernden
Zahnreinigungsprodukten gereinigt
werden.

Liefereinheiten

NextDent Ortho Clear ist

in einer Farbe erhaltlich.
Clear oder Transparent 1 kg

Mode d’emploi

Introduction

Le mode d’emploi ci-dessous s’adresse aux professionnels du secteur dentaire
qui utilisent NextDent Ortho Clear comme matériau pour des gouttiéres
occlusales et anti-bruxisme. NextDent Ortho Clear est destiné exclusivement
aunusage professionnel pour des travaux dentaires. Ce mode d’emploi
apporte aussi des informations sur les aspects sécurité et environnement.
Pour un complément d'information, contacter le revendeur.

Utilisation prévue

NextDent Ortho Clear est une résine
d'impression en 3D destinée ala
fabrication de gouttiéres occlusales
et anti-bruxisme imprimées en 3D.
Pour maintenir la dentition apres
correction orthodontique. Le produit
porte la certification CE en tant que
dispositif médical de classe Ila.

Description et effets

NextDent Ortho Clear doit étre

utilisée avec des imprimantes 3D

laser ou DLP qui sont compatibles
avec les résines NextDent.

Limprimante et la résine doivent

étre optimisées I'une pour l'autre

pour produire des piéces imprimées
complétes et de précision.

Sil'imprimante et la résine ne sont

pas optimisées I'une pour l'autre,

celarisque de nuire a la précision et
alaqualité physique des piéces
imprimées. Les imprimantes 3D
laser ou DLP et les chambres a UV de
post-traitement utilisent une source
lumineuse pour polymériser la
résine NextDent. Nous vous
conseillons donc de porter des
lunettes de protection contre les UV
quand vous utilisez une imprimante
3D et/ouune chambre a UV.

Il peuty avoir une variation de

couleur pour les raisons suivantes :

= production par lots;

m secouage et mélange insuffisants
dans I'emballage d’origine avant
l'utilisation;

m agitation insuffisante dans le baca
résine avant l'utilisation ;

m post-traitement insuffisant;

Contre-indications

NextDent Ortho Clear ne doit étre
utilisée a aucune autre fin que
comme résine d'impression en 3D
pour la fabrication de gouttieres
occlusales et anti-bruxisme.
Toute utilisation ne respectant pas
ce mode d’emploi pourra nuire
ala qualité chimique et physique
de NextDent Ortho Clear. En cas
de réaction allergique, veuillez
consulter un médecin.

Danger et précautions

OD

Attention

Ingrédients dangereux
bisméthacrylate de 7,7,9(ou
7,9,9)-triméthyl-4,13-dioxo-3,14-
dioxa-5,12-diazahexadécane-1,16-
diyle; acrylate de 2-hydroxyéthyle;
acide acrylique, monoester avec le
propane-1,2-diol ; diméthacrylate
d'éthyléne ; méthacrylate de
2-hydroxyéthyle ; oxyde de
diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)-
phosphine ; masse de réaction de
sébacate de bis(1,2,2,6,6-
pentaméthyl-4-pipéridyle) et de
sébacate de méthyle
1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle

Mention de danger

H317 Peut provoquer

une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévere
irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes
aquatiques, entraine des effets
néfastes along terme.

Conseil de prudence

P280 Porter des gants de protection/
un équipement de protection

des yeux/du visage.

P333+P313 En cas d'irritation

ou d'éruption cutanée:

consulter un médecin.
P305+P351+P338 EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles

de contactsilavictime en porte
etsielles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire
persiste: consulter un médecin.
P273 Eviter le rejet dans
I'environnement.

P501 Eliminer le contenu/ le
conteneur dans une installation
d’élimination des déchets agréée.

Transformation et
post-traitement

Veillez a travailler le plus proprement
possible. Siles réservoirs ou

le matériel sont sales, cela peut
causer une déformation et donc
une rupture des objets imprimés.
Il est conseillé de porter des gants
en nitrile durant la manipulation
des résines NextDent, jusqu'a
I'étape de finition.

Bien mélanger avant l'utilisation

E Mélanger le produit
% pendant au moins 5 minutes
o avant |'utilisation. Nous
vous conseillons d'utiliser le
NextDent LC-3DMixer. Un mélange

insuffisant peut entrainer des
défaillances lors de I'impression.

Remplir le réservoir

Vérifier que la température
delarésineestde 18a28°C
/64 a82°Fetéviter de
I'exposer a la lumiere (solaire).
Verser larésine dans le réservoir

de I'imprimante 3D. Si le produit
est conservé dans un bac a résine
fermé, veiller a agiter larésine
avant chaque utilisation ultérieure.
Ne pas mélanger plusieurs lots

du méme produit.

Pour les paramétres
de I'imprimante, consulter
le manuel de I'imprimante 3D

Suivre le mode d’emploi de
: I'imprimante 3D.

Retirer les piéces imprimées

de la plateforme

Une fois que I'imprimante
W 3D afini son programme,

sortir la plateforme
d'impression de la machine.
Poser la plateforme sur du papier
ou sur un chiffon. Vous pouvez
maintenantretirer les pieces
imprimées de la plateforme a l'aide
d’un outil adéquat.

Nettoyage des piéces imprimées
-Etape 1

Nettoyer les piéces
imprimées pendant trois
minutes dans de I'éthanol
(> 90 %) pour éliminer tout exces
de résine, en utilisant un bain
ultrasonique ou un systéme

de nettoyage similaire.

Nettoyage des piéces imprimées
-Etape 2

Nettoyer pendant deux
minutes de plus dans de
I'éthanol propre (> 90 %).
La durée totale du nettoyage
dans I'éthanol ne doit pas

dépasser 5 minutes, sinon cela
pourrait causer des défauts dans
les pieces imprimées.

Post-traitement

Aprés le nettoyage et le

séchage, laisser les pieces
imprimées reposer au moins
10 minutes pour vous assurer qu'il ne
reste pas d'éthanol sur ces piéces.
Ensuite, placer les piéces imprimées
dans une chambre a UV pour la
polymérisation finale. Le
post-traitement est un traitement par
lalumiére UV qui garantit une
conversion optimale en polymere des
pieces imprimées en NextDent. Ce
processus réduit au minimum la
teneur en monomere résiduel et
produit les propriétés mécaniques
requises. Cette procédure estune
étape nécessaire a la production d’'un
produit final biocompatible. Nous
vous conseillons vivement d'utiliser
I'appareil NextDent LC-3DPrint Box.
Pour obtenir des pieces durcies ne
présentant pas de variation de
couleur, respecter le temps de
durcissement préconisé, qui est
indiqué dans le tableau ci-dessous.

Finition

Retirer toutes les structures

de soutien qui peuvent étre
présentes et finir les piéces durcies
le cas échéant. Pour la finition

des piéces durcies, utiliser les
méthodes et instruments
habituellement employés

en dentisterie. Pour nettoyer

les piéces durcies imprimées

en 3D avec NextDent, il faut utiliser
des produits non chimiques.

Conditions de conservation, date
de péremption et transport
Conserver larésine dans I'emballage
d’origine ou dans un bac a résine
fermé, préférablementala
température ambiante, dans un
endroit sec et sombre. Refermer
I'emballage aprés chaque utilisation.
La date de péremption du produit
estindiquée sur I'étiquette de
celui-ci. Aprés la date de péremption,
le produit n’est plus garanti en
termes de traitement.

Ne pas exposer alalumiere UV. Les
conditions de transport standard

Temps de durcissement spécifique pour I'appareil NextDent LC-3DPrint Box

Matériau
NextDe|

Temps de AN EENEYe Y Veuillez noter que la chambre UV et Iimprimante
urcissement | durcissement

3D doivent faire I'objet d'un entretien régulier,

Orth 10 minut in. 60 °C conformément aux instructions du fabricant.
Clr ° minutes 711'20 of Une polymérisation optimale est obtenue avec
ear un temps de préchauffage de 15 minutes.

Puissance lumineuse Plage de températures Flux énergétique
et longueur d'onde de la chambre UV de la chambre UV

108 watts UV-A (315-400 nm)
108 watts UV - spectre bleu (400-550 nm)

60-80 °C/ 140-176 °F aprés
15 minutes d'utilisation

5 mwatts/cm?

s'appliquent a ce produit. Des
restrictions s'appliquentau
transport de substances
dangereuses (UN3082). La FDS
indique les conditions particuliéres a
respecter pour le transport.

Elimination des déchets

Les résines NextDent, sous leur
forme polymérisée, n‘ont pas
d'effets nuisibles sur
I'environnement. Les résines
NextDent a I'état liquide doivent
étre traitées comme un déchet
chimique. Il faut respecter certaines
conditions pour I"élimination

du produit. Pour déterminer
ces conditions d’élimination,
consulter les autorités locales
ou nationales, ou d'autres
organismes de réglementation.

Instructions de nettoyage

pour les patients

NextDent Ortho Clear peut étre
nettoyée avec des nettoyants dentaires
non agressifs et non abrasifs.

Disponibilité des produits
NextDent Ortho Clear est disponible
dans une seule couleur.
Transparent 1 kg

Istruzioni per I'uso

Introduzione

Le seguentiistruzioni per I'uso sono destinate a professionisti del settore
odontoiatrico che utilizzano NextDent Ortho Clear come materiale per bloccaggi
e dispositivi di contenzione. NextDent Ortho Clear & concepito esclusivamente
per un uso professionale in ambito odontoiatrico. Le presentiistruzioni per I'uso
forniscono inoltre informazioni sulla sicurezza e sugli aspetti ambientali.

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore

Uso previsto

NextDent Ortho Clear € unaresina
per stampa 3D concepita per

la fabbricazione dibloccaggie
dispositivi di contenzione stampati
in 3D. Per proteggere la dentizione
eil sistema muscolare orale

o per mantenere regolata la
dentizione. Il prodotto & dotato di
certificazione CE come dispositivo
medico di classe Ila.

Descrizione ed effetti
NextDent Ortho Clear deve essere
utilizzato in combinazione con
stampanti 3D basate su tecnologia
laser o DLP che supportano resine
NextDent. Al fine di ottenere parti
stampate complete e precise, la
stampante deve essere ottimizzata
periltipo diresina utilizzata e
viceversa. L'utilizzo di una stampante
ediunaresina non ottimizzate I'una
per l'altra puo influire
negativamente sull'accuratezza e
sulla qualita fisica delle parti
stampate. Le stampanti 3D basate su
tecnologia laser o DLP e le unita di
post-polimerizzazione UV utilizzano
una sorgente luminosa per
polimerizzare laresina NextDent.
Durante I'uso di una stampante 3D o
di un’unita di post-polimerizzazione
si consiglia pertanto diindossare
occhiali di protezione dai raggi UV.
Eventuali differenze nella sfumatura
di colore possono essere dovute a:
= produzione in lotti;
m inadeguata agitazione
e miscelazione della confezione
originaria prima dell'uso;
= inadeguata miscelazione nella
vasca della resina prima dell'uso;
m post-polimerizzazione
insufficiente;

Controindicazioni

NextDent Ortho Clear € una resina
per stampa 3D che non deve
essere utilizzata per scopi diversi
dalla fabbricazione di bloccaggi

e dispositivi di contenzione.
Qualsiasi deviazione dalle presenti
istruzioni per I'uso puo avere effetti
negativi sulla qualita chimica
efisica di NextDent Ortho Clear.

In caso direazione allergica,
contattare un medico.

Pericoli e precauzioni

Avvertenza

Ingredienti pericolosi
Bismetacrilato di 7,7,9(o
7,9,9)-trimetil-4,13-diosso-3,14-
diossa-5,12-diazaesadecan-1,16-
diile; acrilato di 2-idrossietile; acido
acrilico, monoestere con
propan-1,2-diolo; dimetacrilato di
etilene; metacrilato di 2-idrossietile;
ossido di difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina; massa
reattiva di Bis(1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidil)sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil
sebacato

Indicazione di pericolo

H317 Pud provocare una reazione
allergica cutanea.

H319 Provoca grave irrazione
oculare.

H411 Tossico per gli organismi
acquatici con effetti dilunga durata.

Consiglio di prudenza

P280 Indossare guanti/

Proteggere gli occhi/il viso.
P333+P313In casodiirrazione

o eruzione della pelle:

consultare un medico.
P305+P351+P338 IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se & agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l'irrazione degli occhi
persiste, consultare un medico.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente
in un impianto di smaltimento
rifiuti autorizzato.

Lavorazione e post-
polimerizzazione

Accertarsi di utilizzare componenti

il pit possibile puliti; apparecchiature
o serbatoi sporchi possono causare
deformazioni e il cedimento

degli oggetti stampati! Si consiglia
di utilizzare guanti in nitrile durante
lamanipolazione delle resine
NextDent fino alla fase di Rifinitura.

Miscelare accuratamente
prima dell'uso

> Mescolare il prodotto per
- %’ almeno 5 minuti prima

dell’'uso. Consigliamo

I'utilizzo del dispositivo NextDent
LC-3DMixer. In caso di miscelazione
insufficiente, possono verificarsi
difetti di stampa.

Riempire il serbatoio della
stampante
@\\y Assicurarsiche la

h temperatura dellaresina
= sia compresatra18e28°C
/64 e 82°Fedevitare I'esposizione
allaluce (solare). Versare la resina
nel serbatoio della stampante 3D.
Se il prodotto viene conservato
nellavasca dellaresina chiusain
un box, accertarsi di agitare laresina
prima di ciascun utilizzo successivo.
Non miscelare diversi lotti dello
stesso prodotto.

Per le impostazioni della
stampante, vedere il manuale
della stampante 3D

Seguire le istruzioni per
m l'uso della stampante 3D.
Rimuovere le parti stampate
dalla piattaforma
Quando la stampante 3D
haterminato il programma,
rimuovere la piattaforma
di costruzione dalla macchina.
Posizionare la piattaforma
suun panno o carta. Le parti
stampate ora possono essere

rimosse dalla piattaforma mediante
un strumento idoneo.

Pulizia delle parti stampate
-Fase 1

Pulire le parti stampate per
tre minutiin etanolo (>90%)
per rimuovere qualsiasi
eccesso diresina, utilizzando

un bagno ad ultrasuoni o un sistema
dilavaggio simile.

Pulizia delle parti stampate
-Fase2

Pulire per altri due minuti
in etanolo pulito (>90%).
Per evitare di causare difetti
alle parti stampate, il tempo

di pulizia totale in etanolo non

deve essere superiore a 5 minuti.

& O
T

Post-polimerizzazione

% Al termine della pulizia e
L]

dell'asciugatura, lasciare
riposare le parti stampate
per almeno 10 minuti per assicurarsi
che siano prive di residui di etanolo.
Posizionare quindile parti stampate
in un‘unita di polimerizzazione UV
per la polimerizzazione finale.

La post-polimerizzazione & un
trattamento mediante luce UV
utilizzato per garantire che le parti
stampate NextDent ottengano una
conversione ottimale del polimero.
Attraverso questa procedura il
monomero residuo viene ridotto al
minimo e si ottengono le proprieta
meccaniche richieste. Questa
procedura e una fase necessaria per
realizzare un prodotto finale
biocompatibile. Consigliamo
vivamente di utilizzare NextDent
LC-3DPrint Box. Per ottenere parti
polimerizzate stabili colore/colore,
utilizzare i tempi di polimerizzazione
indicati nella tabella sottostante.

Rifinitura

Rimuovere qualsiasi struttura
di supporto erifinire le parti
polimerizzate, se necessario.
Rifinire le parti polimerizzate
utilizzando metodi e strumenti
dentali convenzionali. Le parti
NextDent stampate in 3D

e polimerizzate devono essere
pulite con prodotti non chimici.

Condizioni di conservazione,
data di scadenza e trasporto
Conservare laresina nella
confezione originaria o nella vasca
dellaresina chiusain un box,
preferibilmente a temperatura
ambiente in unarea asciutta e al
riparo dalla luce. Chiudere la
confezione al termine dell'uso.

La data di scadenza ¢ indicata
sull’etichetta del prodotto. In caso di
superamento della data di scadenza,
il prodotto non & piti garantito in
termini di trattamento.

Non esporre allaluce UV. A questo
prodotto si applicano condizioni di
trasporto standard. Sono presenti
limitazioni per il trasporto relativo a
sostanze pericolose (UN3082),
consultare la SDS per i requisiti
particolari di trasporto.

Tempo di polimerizzazione specifico per LC-3DPrint Box

Materiale [Tempo di
NextDent |polimerizzazi

Ortho 10 minuti
Clear

Temperatura di
polimerizzazione

min. 60°C
/140 °F

Intensita e lunghezza
d'onda della luce

108 Watt UV-A (315-400 nm) ‘ 60-80°C/ 140 - 176°F

Gamma di temperatura
dell'unita di post-
polimerizzazione UV

Si osservi che l'unita di post-polimerizzazione
UV e la stampante 3D richiedono l'esecuzione
di una manutenzione ordinaria seguendo

le istruzioni del produttore. La polimerizzazione
ottimale viene ottenuta con un periodo

di preriscaldamento di 15 minuti.

Emissione di irradiazione
dell'unita di post-
polimerizzazione UV

5 mWatt / cm?

108 Watt UV-Blue (400-550 nm) | dopo 15 minuti di utilizzo

Smaltimento dei rifiuti

Le resine NextDent nella forma
polimerizzata non sono dannose
per 'ambiente. Le resine NextDent
allo stato liquido devono essere
trattate come rifiuti chimici.

Sono applicabili requisiti speciali
di smaltimento; per informazioni,
consultare le autorita locali,
federali o altri enti normativi.

Istruzioni di pulizia per i pazienti
NextDent Ortho Clear puo

essere pulito con prodotti

per la pulizia dentale non aggressivi
enon abrasivi.

Unita di consegna
NextDent Ortho Clear

e disponibile in un colore.
Trasparente 1 kg

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor tandheelkundigen die NextDent
Ortho Clear gebruiken als materiaal voor tandheelkundige splinten en
retainers. NextDent Ortho Clear is uitsluitend bestemd voor professionele
tandheelkundige toepassingen. Deze gebruiksaanwijzing bevat ook informatie
over veiligheids- en milieuaspecten. Hebt u behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met uw verkoper/ dealer.

Beoogd gebruik

NextDent Ortho Clear is een
3D-printhars voor de productie

van 3D-geprinte tandheelkundige
splinten en retainers. Voor het
beschermenvan het gebiten de
orale musculatuur of voor het op
zijn plaats houden van gereguleerde
dentitie. Het product is voorzien
van een CE-markering op grond van
de voorschriften voor medische
hulpmiddelen van klasse Ila.

Omschrijving & effecten
NextDent Ortho Clear moet gebruikt
worden in combinatie met een
laser- of DLP 3D-printer die
NextDent-harsen ondersteunt.
Om volledig en correct geprinte
onderdelen te verkrijgen moeten
de printer en de hars optimaal op
elkaar zijn afgestemd. Als de printer
ende hars niet geoptimaliseerd
zijn voor elkaar, kan dat een
nadelige uitwerking hebben op
de nauwkeurigheid en de fysische
eigenschappen van de geprinte
onderdelen. Laser-, DLP-3D-printers
en de lichtkasten voor na-uitharding,
maken bij het polymeriseren van
de NextDent-hars gebruik van een
lichtbron. Daarom adviseren wij bij
het werken met een 3D-printer
en/of lichtkast een bril te dragen
die de ogen beschermttegen
uv-straling. Er kunnen kleurnuance
verschillen voorkomen als gevolg van:
m productie in partijen;
m hetonvoldoende schudden

en mengen voorafgaand

aan het gebruik;
m onvoldoende roerenvan

het materiaal in het reservoir

voorafgaand aan het gebruik;
m onvoldoende na-uitharding.

Contra-indicaties

NextDent Ortho Clear mag alleen
als 3D-printhars voor de productie
van tandheelkundige splinten
enretainers worden gebruikt.
Elke afwijking van deze gebruiks-
aanwijzing kan een nadelige
uitwerking hebben op de chemische
en fysische eigenschappenvan
NextDent Ortho Clear. Neem in
geval van een allergische reactie
contact op meteen arts.

Gevaren & voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen
7,7,9(0f 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadecaan-
1,16-diylbismethacrylaat;
2-hydroxyethylacrylaat; acrylzuur,
mono-ester met propaan-1,2-diol;
ethyleendimethacrylaat;
2-hydroxyethylmethacrylaat;
bifenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)
fosfineoxide; reactiemassa van
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacaat en methyl-
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacaat

Gevarenaanduiding

H317 Kan een allergische
huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige
oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water
levende organismen,

met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende
handschoenen/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag:
een artsraadplegen.
P305+P351+P338 B CONTACT MET
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende
oogirritatie: een arts raadplegen.
P273Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren
naar een goedgekeurde
afvalverwerkingsinstallatie.

Verwerking & na-uitharding
Werk zo schoon mogelijk: vieze
reservoirs of vieze apparatuur
kunnen tot vervorming leiden
enresulteren in defecte geprinte
voorwerpen! Aangeraden wordt om
bij het werken met NextDent-harsen
tot en met de afwerkingsstap
nitrilhandschoenen te dragen.

Goed mengen voorafgaand
aan het gebruik.

E Meng het product
..,@3 gedurende minimaal
o 5 minuten voorafgaand
aan het gebruik. Wij adviseren
het gebruik van de NextDent
LC-3DMixer. Als het product niet
goed genoeg geschud wordt,
kunnen er printproblemen optreden.

Vul het reservoir van de printer.
;wy Zorg ervoor datde
¢ temperatuur van de hars
==| tussen de 18-28 °C
(64-82 °F) is en vermijd blootstelling
aan (zon)licht. Giet de harsin
het reservoir van de 3D-printer.
Als het product bewaard wordt in
een speciale, afgesloten houder,
moet de hars voorafgaand aan
elk volgend gebruik worden
geroerd. Verschillende partijen
van hetzelfde product mogen
niet worden vermengd.

Raadpleeg de handleiding van de
3D-printer voor informatie over
de instellingen van de printer.

: : Volg de gebruiksaanwijzing

van de 3D-printer.
Verwijder de geprinte onderdelen
van het platform.
Verwijder het bouwplatform
van de 3D-printer zodra
het apparaat het
programma doorlopen heeft.
Plaats het platform op een stuk
papier of op een doek. De geprinte
onderdelen kunnen numet een
daartoe geschikt hulpmiddel van
het platform verwijderd worden.

Reinigen van geprinte
onderdelen: stap 1

Reinig de geprinte
onderdelen met behulp
van een ultrasoonreiniger
of een vergelijkbaar reinigings-
systeem gedurende 3 minuten

in ethanol (>90%) om overtollige
hars te verwijderen.

H &
.

Reinigen van geprinte
onderdelen: stap 2

Reinig ze vervolgens nog
2 minuten in schone ethanol
(>90%). De reiniging
in ethanol mag in totaal niet
langer dan 5 minuten duren.
Een langere reinigingsduur zou
namelijk de geprinte onderdelen
kunnen aantasten.

Na-uitharding

Laat de geprinte onderdelen
na het reinigen minstens

10 minuten drogen om

er zeker van te zijn dat er op de
onderdelen geen ethanol meer
aanwezig is. Plaats de geprinte
onderdelen vervolgensin een
uv-lichtkast voor het na-uitharden.
In deze lichtkast vindt de laatste
polymerisatiestap plaats. Bij
na-uitharding worden de geprinte
onderdelen van NextDent-materiaal
behandeld met uv-licht. Deze
lichtbehandeling zorgt voor

een optimale polymeerconversie.
Hierdoor wordt de hoeveelheid
restmonomeren tot een minimum
beperkt en verkrijgen de onderdelen
de gewenste mechanische
eigenschappen. Na-uitharding is
noodzakelijk om een biocompatibel
eindproduct te kunnen produceren
Wij raden nadrukkelijk aan gebruik
te maken van de NextDent
LC-3DPrint Box. Houd de in de
onderstaande tabel vermelde
uithardingstijd aan om kleurstabiele
uitgeharde onderdelen in de
gewenste kleur te verkrijgen.

Afwerken

Verwijder eventuele support-
structuren en werk de uitgeharde
onderdelen zo nodig af. Maak bij
het afwerken van de uitgeharde
onderdelen gebruik van
conventionele tandheelkundige
werkwijzen en instrumenten.
Gebruik niet-chemische producten
voor het reinigen van uitgeharde
3D-geprinte onderdelen van
NextDent-materiaal.

Specifieke uithardingstijden bij gebruik van de NextDent LC-3DPrint Box

NextDent:

Uithardings- | Uithardings-
materiaal | tijd temperatuur

Ortho
Clear

minimaal

10 minuten
60 °C (140 °F)

108 Watt, uv A (315-400 nm)
108 Watt, uv-blauw (400-550 nm)

Zowel de uv-lichtkast als de 3D-printer
vereisen routinematig onderhoud in
overeenstemming met de aanwijzingen
van de fabrikant. Optimale polymerisatie
wordt verkregen met een
voorverwarmingstijd van 15 minuten.

Vermogen & golflengte licht Temperatuurbereik Stralingsvermogen
uv-lichtkast uv-lichtkast

60-80 °C (140-176 °F)
na 15 minuten gebruik

‘ 5 mWatt/cm?

Bewaring, uiterste
gebruiksdatum en transport
Bewaar de hars in de oorspronkelijke
verpakking of in een afgesloten
houder, bij voorkeur bij
kamertemperatuur op een droge
en donkere plaats. Sluit de
verpakking na elk gebruik.

De uiterste gebruiksdatum van
het product staat op het etiket.
Na de uiterste gebruiksdatum is
het product niet meer gewaarborgd
met betrekking tot behandeling.
Niet blootstellen aan uv-licht.

Dit product kan vervoerd worden
onder standaard transport-
omstandigheden. Er zijn
transportbeperkingen in verband
met gevaarlijke stoffen van
toepassing (UN 3082), zie het
Veiligheidsinformatieblad voor de
speciale transportvoorwaarden.

Afvalverwijdering
NextDent-harsenin
gepolymeriseerde vorm zijn

niet schadelijk voor het milieu.
NextDent-harsen in vloeibare vorm
moeten als chemisch afval worden
behandeld. Er zijn speciale
verwijderingsvoorwaarden van
toepassing. Raadpleeg uw regionale,
nationale of andere regelgevende
instantie voor de specifieke
verwijderingsvoorwaarden.

Reinigingsinstructies

voor patiénten

NextDent Ortho Clear kan gereinigd
worden met niet-agressieve en
niet-schurende
gebitsreinigingsproducten.

Leveringseenheden
NextDent Ortho Clear

is verkrijgbaarin één kleur.
Clear,1 kg

Instrucciones de uso

Introduccién

Estas instrucciones de uso estan dirigidas a profesionales de la odontologia
que utilizan NextDent Ortho Clear como material para placas, férulas

y retenedores de ortodoncia. NextDent Ortho Clear se ha concebido

para su uso exclusivo en el contexto odontolégico profesional.

Estas instrucciones de uso incluyen ademas informacién relativa
alaseguridady aspectos ambientales. En caso de necesitar informacion
adicional, péngase en contacto con el distribuidor.

Uso previsto

NextDent Ortho Clear es unaresina
de impresion 3D para la fabricacion
de placas, férulas y retenedores de
ortodoncia impresos en 3D. El
objetivo es proteger la denticiény el
sistema muscular bucal o retenerla
denticion corregida. El producto ha
obtenido el Marcado CE como
producto sanitario de Clase Ila.

Descripciony efectos
NextDent Ortho Clear debe utilizarse
en combinacién con impresoras 3D
laser o DLP compatibles con las
resinas NextDent. Tanto la
impresora como laresina deben
optimizarse parasu uso launa
con laotraafin de obtener piezas
impresas completas y precisas.
En caso de no optimizar laimpresora
y laresina parasu uso launa con
laotra, es posible que esto afecte
negativamente a la exactitud y la
calidad fisica de las piezas impresas.
Lasimpresoras 3D lasery DLPy las
cajas de luz de polimerizacién
adicional utilizan una fuente de luz
para polimerizar laresina NextDent.
Por este motivo, es recomendable
utilizar gafas de proteccion frente a
luz UV durante el uso de laimpresora
3D o lacaja deluz. Las diferencias en
el matiz del color pueden deberse a:
m Produccién en lotes.
m Agitaciony mezcla insuficientes
del contenido del envase
original antes del uso.
m Batida insuficiente en la cubeta
para resina antes del uso.
m Polimerizacién adicional
insuficiente.

Contraindicaciones

NextDent Ortho Clear no debe
utilizarse para ningun otro fin que no
sea como resina de impresiéon 3D
para la fabricacién de placas, férulas
y retenedores de ortodoncia.
Cualquier desviacion de esta
indicacién de uso puede tener un
efecto adverso en las propiedades
quimicasy fisicas de NextDent Ortho
Clear. En caso de experimentar una
reaccién alérgica, péngase en
contacto con un médico.

Riesgosy precauciones

Aviso

Ingredientes peligrosos

7,7,9(0 7,9,9)-trimetil-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadecano-
1,16-diilo bismetacrilato;
2-hidroxietil acrilato; 4cido acrilico,
monoéster con propano-1,2-diol;
etileno dimetacrilato; 2-hidroxietil
metacrilato; 6xido de difenil
(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; masa
de reaccién de bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)sebacato y
metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato

Indicacién de peligro

H317 Puede provocar una

reaccion alérgica en la piel.

H319 Provocairritacién ocular grave.
H411 Téxico para los organismos
acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

Consejos de prudencia

P280 Llevar guantes/gafas/
mascara de proteccion.
P333+P313 En caso de irritacion

o erupcién cutnea:

Consultar a un médico.
P305+P351+P338 EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes
de contacto, silleva y resulta facil.
Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste lairritacion
ocular: Consultar a un médico.
P273 Evitar su liberacién

al medio ambiente.

P501 Eliminar el contenido / el
recipiente en una planta de
eliminacién de residuos aprobada.

Procesado y polimerizacion
adicional

Asegurese de que trabaja conel
mayor grado de limpieza posible;

el uso de depésitos o equipos sucios
puede causar la deformacién de las
piezas impresasy, por extension,

el fracaso de estas. Es conveniente
utilizar guantes de nitrilo durante
lamanipulacién de las resinas
NextDent, hasta el paso Acabado.

Mezcla minuciosa antes del uso
E Mezcle el producto durante

5 minutos antes del uso.
Recomendamos utilizar la
mezcladora NextDent LC-3DMixer. Si
el producto se agita de forma
insuficiente, pueden producirse
fallos de impresién.

Llenado del depésito
de laimpresora
Wy Aseglrese de quela .

£ temperaturade laresina

==| seencuentraen el intervalo

de 18a28°C (64 a82°F)yevite
la exposicion alaluz (solar).
Vierta laresina en el depésito
de laimpresora 3D. Si el producto
se almacenaenunacamara para
cubetas deresina cerrada,
asegurese de batir laresina antes
de cada uso posterior. No mezcle
distintos lotes del mismo producto.

Consultar el manual de la
impresora 3D utilizada para
conocer la configuracién
adecuada de laimpresora

Siga las instrucciones
Em de usodelaimpresora 3D.
Extraccién de las piezas impresas
de la plataforma

Una vez que haya concluido
% el programa de impresién
de laimpresora 3D, extraiga
la plataforma de produccién de
lamaquina. Coloque la plataforma
sobre un papel o un pafio.
A continuacion, extraiga las piezas
impresas de la plataforma con la
ayuda de un instrumento adecuado.

Limpieza de las piezas impresas:
paso 1

Para eliminar cualquier
exceso de resina, limpie

las piezas impresas durante
3 minutos en una solucién de etanol
(>90%) en un bafio ultrasénico u otro
sistema de lavado comparable.

H &
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Limpieza de las piezas impresas:

paso 2

m adicionales en solucién
de etanol (> 90%) limpia.

El periodo total de limpieza en

solucién de etanol en ningln caso

Limpie durante 2 minutos

debe prolongarse durante mas

de 5 minutos, ya que la limpieza
durante mas tiempo podria causar
defectos en las piezas impresas.

Polimerizacién adicional

Después de lalimpiezay una
vez que las piezas impresas
se hansecado, déjelas
reposar durante un periodo minimo
de 10 minutos a fin de garantizar que
las piezas no contienen residuos de
etanol. A continuacién, coloque las
piezas impresas en una unidad de
polimerizacién de luz UV para
proceder a la polimerizacién final de
las piezas. Este proceso de
polimerizacién adicional consiste en
un tratamiento con luz UV cuya
finalidad es garantizar la conversion
polimérica 6ptima de las piezas
NextDentimpresas. Mediante este
proceso, el monémero residual se
reduce al minimo posibley la pieza
adquiere las propiedades mecanicas
requeridas. Se trata de un paso
imprescindible para obtener un
producto final biocompatible.
Recomendamos encarecidamente
utilizar la unidad NextDent
LC-3DPrint Box. Para lograr piezas
polimerizadas del colory la
estabilidad del color adecuados,
utilice el tiempo de polimerizacion
prescrito indicado en la tabla que
figura a continuacion.

Acabado

Retire todas las estructuras

de soportey, en caso necesario,
acabe las piezas polimerizadas.
Para hacerlo, utilice métodos
einstrumental odontolégico
convencionales. Las piezas
polimerizadas impresas en

3D NextDent deben limpiarse
con productos que no contengan
agentes quimicos.

Condiciones de almacenamiento,
fecha de caducidad y transporte
Conserve la resina en su envase
original o en una cdmara para
cubetas de resina cerrada,
preferiblemente a temperatura
ambientey enunlugarsecoy
oscuro. Cierre el envase después de
cada uso. La fecha de caducidad del
producto se indica en la etiqueta de
este. En caso de utilizar el producto

Tiempo de polimerizacién especifico en la unidad NextDent LC-3DPrint Box

Material

Tiempo de Temperatura de
polimerizacién| polimerizacion

Min. 60 °C

10 minutos
(140 °F)

UVA: 108 W; 315-400 nm
UV azul: 108 W; 400-550 nm

Cabe sefialar que tanto la caja de luz UV como
laimpresora 3D precisan mantenimiento
periddico, que debe realizarse de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

La polimerizacién 6ptima se logra con un
periodo de precalentamiento de 15 minutos.

Potencia y longitud de onda Intervalo de temperatura Intensidad lumi
de la fuente de luz de la caja de luz UV de la caja de luz UV

60-80 °C (140-176 °F)
tras 15 minutos de uso

a

‘ 5 mW/cm?

después de la fecha de caducidad,
su eficacia en términos de
tratamiento dejara de estar
garantizada. No exponga el
producto aluz UV. En el caso

de este producto, se aplican las
condiciones de transporte estandar.
En el caso de este producto,

se aplican restricciones relativas
al transporte de sustancias
peligrosas (UN3082); consulte

la hoja de datos de seguridad para
conocer las condiciones de
transporte aplicables.

Eliminacién de residuos

Las resinas NextDent en su forma
polimerizada no son perjudiciales
para el medio ambiente. Las resinas
NextDent en estado liquido deben
tratarse como residuos quimicos.
En este caso, se aplican requisitos
de eliminacién especiales; consulte
alos organismos reguladores
locales, regionales o nacionales
para conocer los requisitos

de eliminacion especificos.

Instrucciones de limpieza

para el paciente

NextDent Ortho Clear puede
limpiarse con productos de limpieza
dental no agresivos y no abrasivos.

Presentacion

NextDent Ortho Clear esta
disponible en un color.
Transparente, 1 kg

Instrucoes de utilizacao

Introducao

As seguintes instrug¢des de utilizagcdo destinam-se a profissionais de medicina

dentéria que utilizamom

aterial NextDent Ortho Clear para a produgao de

goteiras de contencdo e contengdes fixas. A NextDent Ortho Clear destina-se
exclusivamente a fins dentarios, num contexto profissional. Estas instru¢des
de utilizacdo também incluem informacdes sobre a seguranca e o ambiente.

Para mais informacdes, contacte o revendedor.

Utilizagdo Pretendida

A NextDent Ortho Clear é uma
resina de impressao 3D destinada
aproducdo de goteiras de contengdo
e contengdes fixas impressas em 3D.
Estas pretendem proteger a
denticdo e o sistema muscular

oral ou conservar a denticdo
existente. O produto possui
certificacdo CE e constituium
dispositivo médico de classe IIa.

Descrigdo e Efeitos
A NextDent Ortho Clear devera
ser utilizado com impressoras 3D
alaser ou DLP que suportem
as resinas NextDent. Para obter
pecas completas e impressas com
exatiddo, aimpressora e aresina
dever&o ser compativeis.
Seaimpressora e aresinando forem
compativeis, isto podera ter
um efeito adverso na exatiddo
e naqualidade fisica das pecas
impressas. Asimpressoras 3D a laser
eaDLP, tal como as caixas de luz
de cura, utilizam uma fonte de luz
para a polimerizagdo da resina
NextDent. Por este motivo,
aconselhamos a utilizagdo de 6culos
com protecdo de UV durante a
utilizagdo daimpressora 3D e/ou
caixas de luz. As ligeiras varia¢des a
nivel de cor podem ocorrer devido a:
m diferentes lotes;
m agitacdo e mistura inadequadas
da embalagem original,
antes da utilizagao;
m mistura insuficiente da resina
narespetiva bandeja, antes
da utilizagdo;
m processo de cura insuficiente;

Contraindicagbes

ANextDent Ortho Clear é umaresina
de impressédo 3D destinada a
produgéo de goteiras de contengdo e
contengdes fixas, ndo devendo ser
utilizado para outro fim.

Qualquer desvio das presentes
instrucdes de utilizagdo podera
afetar negativamente as qualidades
fisica e quimica da NextDent Ortho
Clear. Em caso de reagdes alérgicas,
contacte um médico.

Perigo e Recomendacdes
de Prudéncia

Aviso

Compostos perigosos
bismetacrilato de 7,7,9(ou
7,9,9)-trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-
5,12-diazahexadecano-1,16-diilo;
acrilato 2-hidroxietilico; acido
acrilico, monoésteres com
propano-1,2-diol; dimetacrilato de
etileno; acrilato 2-hidroxietilico;
6xido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)-fosfina; mistura
reacional de sebacato de
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo) e sebacato de metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo

Adverténcia de perigo

H317 Pode provocar uma reacgao
alérgica cutanea.

H319 Provocairritagdo ocular grave.
H411 Téxico para os organismos
aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgéo de prudéncia
P280 Usar luvas de proteccao/
protecgdo ocular/protecgdo facial.
P333+P313 Em caso de

irritagdo ou erupgéo cutanea:
consulte um médico.
P305+P351+P338 SEENTRAREM
CONTACTO COM OS OLHOS:
enxaguar cuidadosamente

com agua durante varios minutos.
Se usar lentes de contacto,
retire-as, se tal lhe for possivel.
Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso airritagdo ocular
persista: consulte um médico.
P273 Evitar a libertagdo

para o ambiente.

P501 Eliminar o conteido/recipiente
em locais prérios para esse fim.

Processamento e Cura
Certifique-se de que o ambiente

de trabalho se encontra limpo;

os reservatérios ou o equipamento
sujos podem causar a deformagdo
e consequente inutilizagdo dos
objetos impressos. Aconselha-se

a utilizagdo de luvas de nitrilo
durante o manuseamento das
resinas NextDent, até a etapa final.

Mexer bem antes de utilizar
E Antes de utilizar, agitar a

garrafa durante pelo menos

=] 5minutos. Aconselhamos a
utilizagdo do dispositivA NextDent
LC-3DMixer. Se o produto nao for
agitado o suficiente, podem ocorrer
falhas naimpressao.

Encher oreservatério da
impressora

Certifique-se de que a
resina se encontra entre

18 €28°C(64-82°F),
evitando a exposicdo a luz (solar).
Coloque aresina noreservatério da
impressora 3D. Se o produto estiver
guardado num depésito de bandejas
de resina, certifique-se de que mexe
aresina antes de cada utilizagdo
posterior. Ndo misturar lotes
diferentes do mesmo produto.

Para ver as respetivas defini¢des,
consultar o manual daImpressora 3D

Seguir asinstrugdes de
Em utilizagdo daimpressora 3D.
Retirar as pecas impressas da
plataforma

Ap6s aimpressora 3D
W concluir o programa, retirar

a plataforma de construgéo
da maquina. Colocar a plataforma
sobre papel ou pano. Comuma
ferramenta adequada, retirar as
pecas impressas da plataforma.

Limpeza das pecas impressas
-Passo1

Num banho de ultrasons,
ounumsistema de lavagem
semelhante, limpar com
etanol (>90%) as pecas impressas,
durante trés minutos, para remover
0 excesso de resina.

H &
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Limpeza das pegas impressas
-Passo 2

Limpar novamente em
etanol limpo (>90%) durante
dois minutos. O tempo total
de limpeza com etanol ndo devera
exceder 5 minutos, de forma a evitar
a deformacdo das pegas impressas.

Sl
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Processo de Cura

Depois de limpar e secar

as pecas, deixa-las repousar
durante pelo menos

10 minutos, de forma a certificar-se
de que ndo contém residuos de
etanol. De seguida, colocar as pegas
numa caixa de cura com luz UV, para
uma ultima polimerizagdo. A cura

é um tratamento com luz ultravioleta
que visa garantir a polimerizagdo

adequada das pecas impressas
com o material NextDent. Assim,

o monémero residual é reduzido
aum valor minimo e séo obtidas

as propriedades mecanicas
necessarias. Este procedimento

é um passo necessario paraa
producéo de um produto final
biocompativel. Aconselhamos
vivamente a utilizagdo da NextDent
LC-3DPrint Box. Recorra aos tempos
recomendados de cura referidos
naseguinte tabela para obter
pecas de cor estavel.

Finalizagdo

Retirar as estruturas de apoio

e finalizar as pecas curadas, caso
seja necessario. Finalizar as pegas
curadas através da utilizagdo de
métodos e instrumentos dentarios
convencionais. As pegas da
NextDentimpressas em 3D

e curadas deverdo ser limpas

com produtos ndo quimicos.

Condig¢des de armazenamento,
prazo de validade e transporte
Guarde aresina na embalagem
original ou num depésito fechado
de bandejas deresina,
preferencialmente a temperatura
ambiente, num local seco e escuro.
Ap6s a utilizagdo, fechar a
embalagem. O prazo de validade
do produto é indicado no respetivo
rétulo. Apés a data de validade,

a eficacia do produto ja ndo esta
garantida. Ndo expor a luz
ultravioleta. As condi¢des normais
de transporte aplicam-se a este
produto. Existem restri¢des para o
transporte relacionado com
substancias perigosas (UN3082),
consulte o SDS para as exigéncias
especiais de transporte.

Eliminagdo de residuos

Asresinas NextDent, na sua forma
polimerizada, ndo sdo prejudiciais
para o ambiente. As resinas
NextDent, no seu estado liquido,
deverdo ser tratadas como residuos
quimicos. Aplicam-se requisitos
especificos de eliminagao.
Informe-se acerca destes requisitos
junto dos érgdos locais, federais, ou
outras agéncias de regulamentagao.

Tempos especificos de cura para a NextDent LC-3DPrint Box

Material | Tempo Temperatura
NextDent | de cura de cura
Ortho 10 minutos | min. 60°C
Clear /140 °F

Tenha em atencdo que a caixa de luz UV

e aimpressora 3D requerem uma
manutencao de rotina, no seguimento das
instrucdes do fabricante. Para obter uma
polimerizacdo adequada, é necessario um
periodo de pré-aquecimento de 15 minutos.

Emiss&@o e comprimento Intervalo de temperatura i
de onda da luz da caixa de luz UV da caixa de luz UV

108 W UV-A (315-400 nm)
108 W UV-Blue (400-550 nm)

60-80° C/140-176° F
apoés 15 minutos de uso

‘ 5 mW/cm?

Instrugdes de limpeza

para os pacientes

A NextDent Ortho Clear

pode ser limpo com produtos

de limpeza dentéria ndo agressivos
endo abrasivos.

Unidades de fornecimento

A NextDent Ortho Clear
encontra-se disponivel numa cor.
Transparente 1 kg

Bruksanvisning

Introduktion

Nedanstaende bruksanvisning ar avsedd for tandvardspersonal som anvander
NextDent Ortho Clear som ett material fér tandskenor och tandstallningar.
NextDent Ortho Clear &r enbart avsett for yrkesmassig tandvard.

Denna bruksanvisning ger dven information om sékerhets- och miljdaspekter.
Kontakta aterforsaljaren om du behéver mer information.

Avsedd anvandning

NextDent Ortho Clear ar ett resin
for 3D-utskrift avsett for tillverkning
av 3D-utskrivna tandskenor och
tandstéllningar. For att skydda
tanduppsattningen och
muskelsystemet i munhalan eller
for att behalla den reglerade
tanduppsattningen. Produkten ar
CE-maérkt som en medicinteknisk
produktav klass IIa.

Beskrivning och effekter
NextDent Ortho Clear maste
anvandas i kombination med laser-
eller DLP-baserade 3D-skrivare som
kan anvandas med NextDent-resiner.
Skrivare och resin maste vara
optimerade for varandra for att ge
fullstandiga och exakta utskrivna
delar. Om skrivare och resin inte ar
optimerade for varandra kan det ha
en skadlig effekt pa de utskrivna
delarnas noggrannhet och fysiska
kvalitet. Laser- och DLP-baserade
3D-skrivare och ljuslador fér
efterhdrdning anvander en ljuskélla
for att polymerisera NextDent-
resinet. Virekommenderar darfor att
anvanda UV-skyddsglaségon vid
anvandning av en 3D-skrivare och/
eller ljusléda. Skillnader i farg nyans
kan férekomma pa grund av:
m produktionisatser
m otillracklig skakning och blandning
av originalférpackningen
fére anvandning
m otillracklig omrérning
iresinskeden fére anvéndning
m otillracklig efterhardning.

Kontraindikationer

NextDent Ortho Clear ska inte
anvandas for nagot annat andamal
an som ett resin for 3D-utskrift for
tillverkning av tandskenor och
tandstéliningar. Alla avvikelser fran
denna bruksanvisning kan ha en
skadlig effekt pa den kemiska och
fysiska kvaliteten hos NextDent
Ortho Clear. Kontakta lakare om en
allergisk reaktion uppstar.

Fara och forsiktighetsatgarder

Varning

Farliga innehallsimnen

7,7,9(eller 7,9,9)-trimetyl-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadekan-

1,16-diyl bismetakrylat;
2-hydroxietylakrylat; akrylsyra,
monoester med propan-1,2-diol;
etylendimetakrylat;
2-hydroxietylmetakrylat;
difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)
fosfinoxid; Reaktionsmassa av
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-
piperidyl)sebakat och metyl
1,2,2,6,6-pentametyl-4-
piperidylsebakat

Faroangivelse

H317 Kan orsaka allergisk
hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig
ogonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande
organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelse

P280 Anvénd skyddshandskar/
o6gonskydd/ansiktsskydd.
P333+P313 Vid hudirritation eller
utslag: Sék lakarhjalp.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED
OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten
i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skélja.

P337+P313 Vid bestaende
ogonirritation: Sok lakarhjalp.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P501 Innehallet/behallaren Idmnas
till en godkand avfallsanlaggning.

Bearbetning och efterhérdning
Setill att arbeta s& rent som mojligt.
Smutsiga behallare eller smutsig
utrustning kan orsaka deformation
och ddrmed fel pa de utskrivna
objekten. Virekommenderar
attanvanda nitrilhandskar vid
hantering av NextDent-resiner
fram till det avslutande steget.

Blanda noga fore anvdndning
2@ Blanda produkten i minst

5 minuter fére anvéndning.
Virekommenderar

att anvanda NextDent LC-3DMixer.
Utskriftsfel kan uppsta vid
otillracklig skakning.

Fyll skrivarens behallare

y Kontrollera att resinets
temperatur ligger mellan

18 °Coch 28°C/64 °F och

82 °F och undvik exponering for ljus

(solljus). Hall resinet i 3D-skrivarens

behallare. Om produkten férvaras

i ensluten resinférvaringsbehallare

ska resinet réras om fore varje
paféljande anvéandning. Blanda inte
olika satser avsamma produkt.

Skrivarinstallningar finns i
bruksanvisningen till 3D-skrivare

Félj bruksanvisningen
m till 3D-skrivaren.

Ta bort utskrivna delar fran
plattformen

Nar 3D skrivaren har
slutfort sitt program ska
byggplattformen tas bort
frén maskinen. Placera plattformen
pa ett papper eller en trasa.

Det utskrivna delarna kan nu

avlagsnas fran plattformen med
hjalp av ett lampligt verktyg.

Rengoéring av utskrivna delar
-steg1

Rengér den utskrivna
delarnaitre minuterietanol
(>90 %) for att avldgsna
overflédigt resin med hjalp av
ettiultraljudsbad eller jamférbart
tvattsystem.

Rengéring av utskrivna delar
-steg 2

Rengdrunder ytterligare
tva minuteriren etanol
(>90 %). Den totala
rengdringstidenietanol bér

inte dverskrida 5 minuter,
eftersom det kan orsaka defekter
i de utskrivna delarna.

=] OJ
o)

Efterhérdning
@ Efter rengéring och
torkning ska de utskrivna
delarnavilaiminst 10
minuter for att se till att de utskrivna
delarna ar fria fran etanolrester.
Placera sedan de utskrivna delarnai
en UV-ljushardningsada for slutlig
polymerisation. Efterhardning aren
UV-ljusbehandling som sakerstaller
att NextDent-utskrivna delar uppnar
optimal polymerisation. Genom den
har behandlingen reduceras
resterande monomerer till ett
minimum och nédvandiga
mekaniska egenskaper uppnas.
Den hér proceduren ar ett
nodvandigt steg for att skapa
en biokompatibel slutprodukt.

Virekommenderar starkt att ta hjalp
av NextDent LC-3DPrint Box. Anvand
den foreskrivna hardningstiden som
anges i tabellen nedan fér att uppna
farg/farg-stabila hardade delar.

Efterbehandling

Tabort eventuella
stodkonstruktioner och slutfér
hardade delar vid behov. Slutfor de
hardade delarna med hjalp av
konventionella dentala metoder och
instrument. NextDent 3D-utskrivna
hardade delar ska rengéras med
icke-kemiska produkter.

Foérvaringsférhallanden,
utgangsdatum och transport
Foérvararesinioriginalférpackningen
ellerien sluten resinférvarings-
behallare, helst vid rumstemperatur
i ett torrt och moérkt utrymme.
Sténg forpackningen efter varje
anvandning. Produktens
utgdngsdatum anges pa
produktetiketten. Om utgangs-
datumet passeras ar produkten

inte langre garanterad med
avseende pa behandling.

Utsattinte produkten fér UV-ljus.
Standardtransportférhallanden
géller for den har produkten. Det
finns begransningar fér transport
som ror farliga amnen (UN3082),

se sakerhetsdatabladet avseende
sarskilda transportkrav.

Avfallshantering
NextDent-resinerisin
polymeriserade form ar inte
miljéskadliga. NextDent-resiner

i vatskeform ska behandlas som
kemiskt avfall. Sarskilda krav for
avfallshantering galler och ska
kontrolleras hos lokala, nationella
eller andra tillsynsmyndigheter.

Rengéringsanvisningar

for patienter

NextDent Ortho Clear kan rengéras
med milda dentala rengdringsmedel
utan slipmedel.

Leveransenheter
NextDent Ortho Clear finns i en farg.
Klar 1 kg

Specifik hardningstid for NextDent LC-3DPrint Box

NextDs
material

Ortho ‘ 10 minuter

min. 60°C
/140 °F

Clear

108 watt UV-blatt (400-550 nm)

15 minuters anvandning

Observera att UV-ljusladan och
3D-skrivaren behover rutinunderhall
enligt tillverkarens anvisningar. Den
optimala polymerisationen uppnas med
en férvarmningsperiod pa 15 minuter.

Ljuseffekt och vaglangd UV-ljusladans
temperaturomrade

108 watt UV-A (315-400 nm) ‘ 60-80 °C/140-176 °F efter

5 mwatt/cm?

Brugsanvisning

Introduktion

Folgende brugsanvisning er henvendt til fagfolk inden for tandpleje,

der bruger NextDent Ortho Clear som materiale til bideskinner og bgjler.
NextDent Ortho Clear er udelukkende beregnet til professionelt tandarbejde.
Denne brugsanvisning indeholder desuden oplysninger om sikkerhed og milje.
Hvis der er brug for flere oplysninger, kan du kontakte forhandleren

Tilsigtet anvendelse

NextDent Ortho Clear er en
3D-printresin, der er beregnet til
fremstilling af 3D-printede
bideskinner og bgjler. Til beskyttelse
af tandstillingen og det orale
muskelsystem eller for at retinere
denregulerede tandstilling.
Produktet er CE-godkendt som
medicinsk udstyr i klasse Ila.

Beskrivelse og effekter
NextDent Ortho Clear skal bruges
sammen med laser-eller
DLP-baserede 3D-printere, der
understgtter NextDent-resiner.
Printer og resin skal vaere optimeret i
forhold til hinanden for at fa
fuldstaendige og ngjagtige printede
dele. Hvis printer og resin ikke er
optimeretiforhold til hinanden, kan
det have en negativ indvirkning pa
de printede deles ngjagtighed og
fysiske kvalitet. Laser- og
DLP-baserede 3D-printere og
lyskasser til efterhaerdning bruger
en lyskilde til at polymerisere
NextDent-resinen. Derfor bar du
bruge UV beskyttelsesbriller, nar du
bruger en 3D-printer og/eller en
lyskasse. Forskelle i farvenuancer
kan forekomme pa grund af:
m produktionipartier
m utilstraekkelig omrystning og
blanding af originalemballagen
inden brug
m utilstraekkelig omrering
iresinbakken inden brug
m utilstraekkelig efterhaerdning.

Kontraindikationer

NextDent Ortho Clear bar ikke
bruges til andre formal end som
3D-printresin til fremstilling af
bideskinner og -bgjler. Enhver
afvigelse fra denne brugsanvisning
kan have en negativ indvirkning

pa NextDent Ortho Clear-produktets
kemiske og fysiske kvalitet.
Kontakt en leege i tilfaelde af

en allergisk reaktion.

Farer og forholdsregler

o

Advarsel

Farlige indholdsstoffer
7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4,13-
dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadecan-1,16-
diylbismethacrylat,
2-hydroxyethylacrylat, acrylsyre,
monoester med propan-1,2-diol,
ethylendimethacrylat,
2-hydroxyethylmethacrylat,
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)
phosphinoxid, reaktionsmasse af
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat og methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat

Faresaetning

H317 Kan forarsage allergisk
hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig
@jenirritation.

H411 Giftig for vandlevende
organismer, med langvarige
virkninger.

Sikkerhedssaetning

P280 Baer beskyttelseshandsker/
ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P333+P313 Ved hudirritation eller
udslet: Seg leegehjeelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED
@INENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres
let. Fortsaet skylning.

P337+P313 Ved vedvarende
ojenirritation: Seg leegehjaelp.

P273 Undga udledning til miljget.
P501 Indholdet/beholderen
bortskaffes i et godkendt
affaldsdeponeringsanlaeg.

Behandling og efterhardning
Serg for, at du arbejder sa rent

som muligt. Snavsede beholdere
eller tilsmudset udstyr kan forarsage
deformation og dermed fejl pa

de printede genstande! Du ber
bruge nitrilhandsker ved handtering
af NextDent-resiner frem til det
afsluttende trin.

Bland grundigt inden brug

Bland produktet i mindst 5
s minutter for brug. Vi

o anbefaler at bruge
NextDent LC-3DMixer. Der kan opsta
printfejl ved utilstraekkelig
omrystning.

B

Fyld printerbeholderen
: & Serg for, at resinens
£ temperatur ligger mellem
== 18 0928 °C, og undga
eksponering for (sol-)lys. Haeld
resinen i 3D-printerens beholder.
Hvis produktet opbevares i en lukket
resinbakkegarage, skal resinen
omreres for hver efterfglgende
brug. Bland ikke forskellige partier
af samme produkt.

Printerindstillingerne findes i
3D-printerens vejledning

Folg 3D-printerens
m brugsanvisning.
Fjern printede dele fra platformen
Nar 3D-printeren har
W gennemfert programmet,
skal byggeplatformen
fjernes fra maskinen. Anbring
platformen pa et stykke papir eller
stof. De printede dele kan nu fjernes

fra platformen ved hjzelp af et
passende vaerktgj.

Rengering af printede dele - Trin 1

Renger de printede deleitre
minutter i ethanol (>90 %)
for at fjerne eventuelt
overskydende resini et ultralydsbad
eller tilsvarende vaskesystem.

Rengering af printede dele - Trin 2
Rengeriyderligere to

minutter i ren ethanol

(>90 %). Den samlede

rengeringstid i ethanol ber ikke tage

mere end 5 minutter, da dette kan

forarsage fejli de printede dele.

Efterhaerdning
% Efter rengering og terring
=

skal de printede dele hvilei
mindst 10 minutter for at
sikre, at de er fri for rester af
ethanol. Anbring derefter de
printede dele i en UV-lyshaerdekasse
til afsluttende polymerisering.
Efterhaerdning er en UV-
lysbehandling, der sikrer, at
NextDent-printede dele opnar den
optimale polymerkonvertering.
Hermed reduceres monomerresterne
til et minimum, og de ngdvendige
mekaniske egenskaber opnas.
Denne procedure er ngdvendig

for at fremstille et biokompatibelt

slutprodukt. Vi anbefaler steaerkt at
bruge NextDent LC-3DPrint Box.
Den heerdetid, der er anforti
tabellen nedenfor, skal overholdes
for at opna farve/farvestabile
heaerdede dele.

Afsluttende behandling

Fjern eventuelle stottestrukturer,

og efterbearbejd om ngdvendigt

de haerdede dele. Efterbearbejd

de haerdede dele med konventionelle
dentalmetoder og -instrumenter.
NextDent 3D-printede haerdede

dele skal rengeres med ikke-kemiske
produkter.

Opbevaringsbetingelser,
udlpbsdato og transport
Opbevar resinen tert og merktiden
originale emballage eller i en lukket
resinbakkegarage, helst ved
stuetemperatur. Luk emballagen
efter hver brug. Produktets
udlgbsdato er angivet pa
produktetiketten. Hvis produktets
udlgbsdato er overskredet, er det
ikke lzengere garanteretiforbindelse
med behandling. Ma ikke udsaettes
for UV-lys. AImindelige
transportbetingelser gaelder for
dette produkt. Der gaelder
begraensninger for transport i
forhold til sundhedsfarlige stoffer
(UN3082), se sikkerhedsdatabladet
vedr. sarlige transportbetingelser.

Bortskaffelse af affald
NextDent-resin erisin
polymeriserede form ikke
miljeskadelig. NextDent-resin skal
isin flydende form behandles som
kemisk affald. Der geelder seerlige
betingelser for bortskaffelse.
Forher dig hos lokale, nationale
eller andre myndighedsorganer
vedrorende krav til bortskaffelse.

Rengeringsanvisninger

til patienter

NextDent Ortho Clear kan rengeres
med ikke-zetsende og ikke-slibende
dentale rengeringsprodukter.

Leveringsenheder
NextDent Ortho Clear fas i én farve.
Klar 1 kg

Specifik hardetid for NextDent LC-3DPrint Box

NextDe
materiale

Ortho
Clear

Haerdetid Haerde-
temperatur

10 minutter | min. 60 °C
/140 °F

108 W UV-A (315-400 nm)
108 W UV-Blue (400-550 nm)

Bemaerk, at UV-lyskassen og 3D-printeren
skal vedligeholdes regelmaessigt i henhold
til producentens anvisninger. Den
optimale polymerisering opnas med

en forvarmeperiode pa 15 minutter.

Lyseffekt og -belgeleengde UV-lyskassens UV-lyskassens
temperaturomrade bestralingseffekt

60-80 °C efter
15 minutters brug

5 mW/cm?

Bruksanvisningen

Innledning

Den felgende bruksanvisningen er for tanntekniske fagfolk som bruker
NextDent Ortho Clear som materiale for tannskinner og retainere. NextDent
Ortho Clear er utelukkende beregnet for profesjonelle, tanntekniske oppgaver.
Denne bruksanvisningen gir ogsa informasjon om sikkerhet og miljeaspekter.
Dersom det er behov for mer informasjon, kontakt forhandleren

Tiltenkt bruk

NextDent Ortho Clear er et
3D-utskriftsresin beregnet for
produksjon av 3D-utskrevne
tannskinner og retainere.

Til beskyttelse av dentisjon og det
orale muskulaere systemet eller for
& bevare den regulerte dentisjonen.
Produktet er CE-sertifisert som
medisinsk utstyr i klasse Ila.

Beskrivelse og effekter
NextDent Ortho Clear ma brukes i
kombinasjon med laser- eller
DLP-baserte 3D-skrivere som statter
NextDent-resiner. Skriver og resin
ma optimeres til hverandre for a fa
komplette og ngyaktige utskrevne
deler. Hvis skriver og resin er ikke
optimert til hverandre, kan dette
ha negativinnvirkning pa
noyaktigheten og den fysiske
kvaliteten pa de utskrevne delene.
Laser- og DLP-baserte 3D-skrivere
og etterherdende lysbokser bruker
en lyskilde for & polymerisere
NextDent-resinet. Derfor anbefaler
vi & bruke UV-vernebriller nar du
bruker en 3D-skriver og/eller
lysboks. Forskjeller i fargenyanse
kan oppsta pa grunn av:
m produksjonipartier
m utilstrekkelig risting og
blanding av den opprinnelige
emballasjen far bruk
m utilstrekkelig omrgring
avresinskinne fgr bruk
m utilstrekkelig etterherding

Kontraindikasjoner

NextDent Ortho Clear skal ikke
brukes til noe annet formdl enn som
et 3D-utskriftsresin for produksjon
av tannskinner og retainere.
Eventuelle avvik fra denne
bruksanvisningen kan ha negativ
innvirkning pa de kjemiske og
fysiske kvalitetene til NextDent
Ortho Clear. Itilfelle allergisk
reaksjon ber lege kontaktes.

Risikoer og forholdsregler

Advarsel

Farlige ingredienser
7.7,9(eller 7,9,9)-trimetyl-4,13-
diokso-3,14-dioksa-5,12-
diazaheksadekan-1,16-diyl

bismetakrylat, 2-hydroksyetyl
akrylat, akrylsyre, monoester med
propan-1,2-diol, etylendimetakrylat,
2-hydroksyetylmetakrylat,
difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)
fosfinoksid, reaksjonsmasse av bi
(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)
sebakat og metyl
1,2,2,6,6-pentametyl-4-
piperidylsebakat

Faresetninger

H317 Kan utlgse en allergisk
hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning,
forlivivann.

Forsiktighetssetninger

P280 Bruk vernehansker, verneklaer,
vernebriller og ansiktsmaske.
P333+P313 - Ved hudirritasjon eller
utslett: Oppsek medisinsk hjelp.
P305+P351+P338 - VED
@YEKONTAKT: Skyll forsiktig

med vanniflere minutter. Fjern
kontaktlinser hvis dette enkelt

lar seg gjere. Fortsett a skylle.
P337+P313 - Ved vedvarende
oyeirritasjon: Oppsek

medisinsk hjelp.

P273 - Unnga utslipp til miljget.
P501 - Innhold/Beholder leveres til
godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Behandling og etterherding

Serg for at du jobber sé rent som
mulig. Skitne beholdere eller utstyr
kan forarsake deformasjon og derfor
feil pa de utskrevne objektene !

Det anbefales a bruke nitrilhansker
nér du hdndterer NextDent-resiner
helt til Etterbehandling-trinnet.

Blandes grundig for bruk

K Bland produkteti minst
. =2yl 5 minutter for bruk.
Vianbefaler & bruke
NextDent LC-3DMixer. Det kan
oppsta utskriftsfeil dersom stoffet
ikke er ristet tilstrekkelig.

Fylle skriverbeholderen

Serg for atresinets
temperatur ligger mellom
18 0g 28 °C, og forhindre
eksponering for (sol)lys. Hell resineti
3D-skriverens beholder. Hvis produktet
lagres i en lukket oppbevaringsboks,
mé& du passe pd arereiresinet

for hver gangs etterfglgende

bruk. Ikke bland forskjellige partier
avdet samme produktet.

Se brukerhandboken for
innstillinger pa 3D-skriveren

Folg instruksjonene
m for bruk av 3D-skriveren.
Fjern utskrevne deler fra
plattformen

Nar 3D-skriveren har
% fullfert programmet,

fjernes byggeplattformen
fra maskinen. Plasser plattformen
pa litt papir eller en klut. Na kan
de utskrevne delene fjernes
fra plattformen ved hjelp av
etegnetverktoy.

Rengjere utskrevne deler - trinn 1
Rengjer de utskrevne
delene i3 minutterietanol
(>90 %) for & fjerne
eventuelt overflgdig resin, ved

hjelp av et ultrasonisk bad eller
sammenlignbare vaskesystemer.

Rengjore utskrevne deler - trinn 2
Rengjeriytterligere

2 minutteriren etanol

(>90 %). Den totale
rengjeringstiden i etanol ber ikke

ta mer enn 5 minutter, ellers kan det
oppsta feil pa de utskrevne delene.

& O
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Etterherding
Etter rengjering og terking
Ql ma de utskrevne delene
hvile i minst 10 minutter
for a sikre at de utskrevne delene
er frifor etanolrester. Plasser
deretter de utskrevne deleneien
UV-lysherdingsboks for endelig
polymerisering. Etterherding er
en behandling med UV-lys for
asikre at utskrevne NextDent-deler
oppnér optimal polymerisering.
P& denne maten reduseres
monomeren til et minimum
og de ngdvendige mekaniske
egenskapene oppnas. Denne
prosedyren er et ngdvendig trinn
for & produsere et biokompatibelt
sluttprodukt. Vivil pa det sterkeste
rade & gjere bruk av NextDent
LC-3DPrint Box. Bruk den
foreskrevne herdingstiden som

er angittitabellen nedenfor,
for & oppna fargede/fargestabile
herdede deler.

Etterbehandling

Fjern eventuelle stgttestrukturer

og etterbehandle herdede deler
ved behov. Etterbehandle de
herdede delene med konvensjonelle
dentale metoder og instrumenter.
Herdede NextDent-deler som er
3D-utskrevet, skal rengjeres med
ikke-kjemiske produkter.

Lagringsbetingelser,
utlepsdato og transport
Oppbevar resinioriginalemballasjen
ellerien lukket oppbevaringsboks,
helst ved romtemperatur pé et tort
og merkt sted. Lukk emballasjen
etter hver gangs bruk. Utlepsdato
for produktet er oppfert pa
produktetiketten. Etter
utlepsdatoen kan ikke produktet
lenger garanteres nar det gjelder
behandling. Ma ikke utsettes for
UV-lys. For dette produktet gjelder
standard transportbetingelser.
Detforeligger begrensninger for
transport relatert til farlige stoffer
(UN3082). Se SDS for spesielle
transportkrav.

Avfallshandtering
NextDent-resiner i polymerisert
form er ikke miljgskadelige.
NextDent-resiner i flytende tilstand
skal behandles som kjemisk avfall.
Spesielle krav til avhending gjelder,
sjekk hos dine lokale, regionale
eller andre tilsynsorganer for krav
til avhending.

Rengjeringsinstruksjoner
for pasienter

NextDent Ortho Clear kan
rengjeres med ikke-aggressive
og ikke-slipende
tannrengjeringsprodukter.

Leveringsenheter
NextDent Ortho Clear
ertilgjengeligiénfarge.
Klar 1 kg

Spesifikk herdingstid for NextDent LC-3DPrint Box

Herdingstid | Herde-
temperatur
Ortho 10 minutter | min. 60 °C
Clear /140 °F

108 W UV-A (315-400 nm)
108 W UV-Blue (400-550 nm)

Merk at UV-lysboksen og 3D-skriveren

ma ha rutinemessig vedlikehold i henhold
til produsentens instrukser. Den optimale
polymeriseringen oppnds med en
forvarmingsperiode pa 15 minutter.

Lysniva og belgelengde UV-lysboksens UV-lysboksens
temperaturomrade straleintensitet

60-80 °C etter
15 minutters bruk

5 mwatt/cm?

Instructiuni de utilizare

Introducere

Urmatoarele instructiuni de utilizare sunt destinate profesionistilor din
domeniul medicinei dentare care utilizeaza materialul NextDent Ortho Clear
pentru dispozitive de contentie si retentie dentara. NextDent Ortho Clear este
destinat exclusiv lucrdrilor dentare profesionale. De asemenea, aceste
instructiuni de utilizare ofera informatii despre aspecte privitoare la siguranta si
mediu. Daca sunt necesare informatii suplimentare, adresati-va distribuitorului.

Domeniu de utilizare

NextDent Ortho Clear este o rasina
pentruimprimare 3D destinata
realizarii dispozitivelor de contentie
si retentie. Pentru a proteja dantura
si sistemul muscular oral sau pentru
a mentine dintii in pozitia corectata.
Produsul este certificat CE ca
dispozitiv medical de clasa Ila.

Descriere si efecte

NextDent Ortho Clear trebuie utilizat

in combinatie cu imprimante 3D

laser sau DLP compatibile cu rasinile

NextDent. Imprimanta sirasina

trebuie sa fie optimizate una pentru

alta, astfel incat piesele imprimate
sa fie complete si precise.

Daca imprimanta si rasina nu sunt

optimizate una pentru alta, acest

lucru poate avea efecte adverse

asupra preciziei si calitatii fizice a

pieselor imprimate. Imprimantele

3D laser si DLP si aparatele
post-polimerizare utilizeazd o sursa
de lumina pentru polimerizarea
rasinii NextDent. Prin urmare,

va recomandam sa folositi ochelari

de protectie UV atunci cand utilizati

oimprimanta 3D si/sau aparat

de polimerizare. Pot apdrea

diferente de nuanta coloristica

din urmétoarele cauze:

m producereain serie;

m agitarea siamestecarea
necorespunzatoare a ambalajului
original inainte de utilizare;

m amestecarea necorespunzatoare
n tava cu rdsina tnainte
de utilizare;

m post-polimerizareainsuficientd;

Contraindicatii

NextDent Ortho Clear nu trebuie
utilizat in niciun alt scop decat ca
rasina de imprimare in 3D pentru
realizarea dispozitivelor de
contentie. Nerespectarea acestei
instructiuni de utilizare poate avea
un efect advers asupra calitatilor
chimice si fizice ale NextDent Ortho
Clear. In cazul uneireactii adverse,
adresati-va unui medic.

Pericol si precautii

Avertizare

Ingrediente periculoase

7,7,9(or 7,9,9)-trimetil-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-
1,16-diil bismetacrilat; 2-hidroxietil
acrilat; acid acrilic, monoester cu
propan-1,2-diol; etilen dimetacrilat;
2-hidroxietil metacrilat; oxid de
difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina;
masa de reactie pentru
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)
sebacat simetil 1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidil sebacat

Fraza de pericol

H317 Poate provoca

o reactie alergica a pielii.

H319 Provoaca oiritare

grava a ochilor.

H411 Toxic pentru mediul acvatic
cu efecte pe termen lung.

Fraza de precautie

P280 Purtati manusi de protectie/
echipament de protectie a ochilor/
echipament de protectie a fetei.
P333+P3131In cazdeiritare

a pielii sau de eruptie cutanata:
consultati medicul.
P305+P351+P338 IN CAZ DE
CONTACT CU OCHII: clatiti cu
atentie cu apa timp de mai

multe minute. Scoateti lentilele

de contact, daca este cazul si

daca acest lucru se poate face cu
usurintd. Continuati sa clatiti.
P337+P313Daca iritarea ochilor
persista: consultati medicul.

P273 Evitati dispersarea in mediu.
P501 Aruncati continutul/recipientul
la de catre o unitate de eliminare a
deseurilor certificata.

Prelucrare si post-polimerizare
Lucrati cat mai curat posibil,
rezervoarele sau echipamentele
murdare pot cauza deformarisi, in
consecinta, defecte ale obiectelor
imprimate! Pentru manipularea
rasinilor NextDent pana la etapa de
finisare, se recomanda purtarea
manusilor de nitril.

Amestecati bine nainte

de utilizare

E Amestecati produsul timp
. 225 de cel putin 5 minute Tnainte
de utilizare. Va recomandam

sa folositi NextDent LC-3DMixer.
Daca nu este agitat suficient, se vor
produce eroride imprimare.

Umpleti rezervorul imprimantei

: & Asigurati-va cd temperatura

£ rasinii esteintre 18 si

== 28°C/64 si 82°F si evitati
expunerea la lumina (solard).
Turnatirasinain rezervorul
imprimantei 3D. Daca produsul este
depozitat intr-un recipientinchis
pentru tava cu rasind, amestecati
rasinafnainte de fiecare utilizare
ulterioara. Nu amestecati produsul
provenit din loturi diferite.

Pentru setarile imprimantei,
consultati manualul imprimantei 3D

: : Respectatiinstructiunile

imprimantei 3D.
Luati piesele imprimate
de pe platforma
Atunci cand imprimanta
3D fsiincheie programul,
scoateti platforma de
constructie din aparat. Asezati
platforma pe hartie sau material
textil. Piesele imprimate pot
filuate de pe platforma cu
uninstrument adecvat.

Curatarea pieselor imprimate

- Pasul 1

Curatati piesele imprimate
timp de trei minute in etanol
(>90%) pentru aindeparta
orice surplus de rasing, folosind o
baie cu ultrasunete sau un sistem de
spalare comparabil.

t 5
o )

Curatarea pieselor imprimate

- Pasul 2

Curatati pieseleinca
doud minute in etanol
curat (>90%). Timpul total
de curatare in etanol nu trebuie
sa depaseascd 5 minute; in caz
contrar, pot apdrea defecte ale
pieselor imprimate.

=] O
E———

Post-polimerizare

@ Dupa curatare si uscare,

lasati piesele imprimate
in repaus timp de cel putin

10 minute, pentru a va asigura ca

nu mai exista reziduuri de etanol.

Apoi asezati piesele imprimate

intr-un aparat de polimerizare

cu lumina UV, pentru polimerizarea

finala. Post-polimerizarea este

un tratament cu lumina UV, pentru
obtinerea unei conversii polimerice
optime a pieselor imprimate
NextDent. Astfel se reducla
minimum monomerii reziduali si

se obtin proprietatile mecanice
dorite. Vda recomandam cu insistenta
sd folositi NextDent LC-3DPrint Box.
Pentru a obtine culoarea/stabilitatea
culorii pieselor polimerizate, utilizati
timpii de polimerizare recomandati
din tabelul de mai jos.

Finisare

fndepértati orice structuri

de sustinere si finisati piesele
polimerizate, daca este necesar.
Finisati piesele polimerizate
folosind metode siinstrumente
dentare conventionale. Piesele
imprimate din NextDent 3D trebuie
curdtate cu produse nechimice.

Conditii de pastrare,

data expirarii si transport
Pastratirasina in ambalajul original
sauintr-un recipient inchis pentru
tava curasind, preferabil la
temperatura camerei, intr-un spatiu
uscat siintunecos. Inchideti
ambalajul dupa fiecare utilizare.
Data expirarii produsului este
mentionatd pe eticheta produsului.
in cazul depasirii datei expirarii,
produsulfisi pierde garantia pentru
tratament. A nu se expune lalumina
UV. Pentru acest produs se aplica
conditiile standard de transport.
Exista restrictii de transport
aplicabile pentru substante
periculoase (UN3082); consultati
Fisa cu date de securitate pentru
cerintele speciale privind transportul.

Eliminarea deseurilor

Rasinile NextDent in forma
polimerizata nu sunt ddunatoare
pentru mediu. Rasinile NextDent
in formad lichida trebuie tratate
cadeseurichimice. Se aplica
cerinte speciale pentru eliminarea
deseurilor; adresati-va agentiilor
locale, nationale sau altor agentii
de reglementare pentru informatii
cu privire la cerintele pentru
eliminarea deseurilor.

Timp de polimerizare specific pentru NextDent LC-3DPrint Box

Material
NextDe

Ortho
Clear

mp de Temperatura
polimerizare | de polimerizare

10 minute | min. 60°C
/140 °F

108 W UV-A (315-400 nm)
108 W UV-Blue (400-550 nm)

Retineti ca aparatul cu lumina UV si
imprimanta 3D necesitd o intretinere regulata,
n conformitate cu instructiunile producatorului.
Polimerizarea optima este obtinuta cu

un interval de preincalzire de 15 minute.

Flux luminos & lungime de unda Intervalul de temperatura Fluxul de radiatii
al aparatului cu lumind UV aparatului cu lumin.

60-80°C/140-176°F dupa
15 minute de utilizare

5 mW/cm?

Instructiunide curatare
pentru pacienti

NextDent Ortho Clear poate fi
curatat cu produse de curatare
dentara neagresive si neabrazive.

Forma de prezentare
NextDent Ortho Clear este
disponibil intr-o culoare.
Transparent 1 kg

Hasznalati tmutato

Bevezetés

A kdvetkez6 hasznalati ttmutaté azon fogaszati szakembereknek szél,
akik a NextDent Ortho Clear anyagot haszndljak fogaszati sinek és
retainerek készitéséhez. A NextDent Ortho Clear kizarélag szakszerd(
fogaszati munkahoz valé alkalmazésra szolgal. A jelen hasznalati
utmutato biztonsagi és kornyezetvédelmi tudnivaldkat is tartalmaz.
Részletesebb informacidért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladéval.

Alkalmazasi teriilet

A NextDent Ortho Clear 3D
nyomtatashoz alkalmazhaté anyag
3D nyomtatéval készitett fogaszati
sinekhez és retainerekhez. A fogazat
és a szdjizomzat védelmére, illetve

a szabélyozott fogak retenciéjahoz.
Atermék CE-tanusitvannyal
rendelkezé, aIl.a osztalyba tartozé
orvostechnikai eszkéz.

Leiras és eredmények

A NextDent Ortho Clear a NextDent

miigyantakat tdmogaté 3D lézer-

vagy DLP-nyomtatékkal valé
hasznélatra szolgél. A hidnytalan
és pontos nyomtatas érdekében
anyomtatét és a 3D nyomtatashoz
hasznalt anyagot optimalizalni

kell egyméshoz. Ha a nyomtaté

és anyomtatashoz hasznalt anyag

egymashoz valé optimalizalasa

nem térténik meg, ez negativan
befolyasolhatja a kinyomtatott
alkotéelemek minéségét. A lézeres
és DLP-alapui 3D nyomtatok és

az utdkezeléshez hasznalatos

UV-kamrék fényforras segitségével

polimerizéljdk a NextDent

muigyantéakat. Ezért ajanlatos

UV-védbszemuveget viselnia 3D

nyomtaté és/vagy az UV-kamra

hasznélatakor. A szinarnyalat
kismértékd eltérését tapasztalhatja

a kovetkez6 esetekben:

m egyszerre tobb alkotéelem
készitése;

m az eredeti csomagolasban [évé
termék nem megfelel6 felrazasa
és elegyitése hasznalat el6tt;

m a 3D nyomtatashoz hasznaélatos
anyag nem megfelel6 felkeverése
hasznalat el6tt;

= nem megfelel6 utékezelés.

Ellenjavallatok

A NextDent Ortho Clear kizérélag
3D nyomtatashoz alkalmazhaté
anyagként hasznélhato,

fogaszati sinek és retainerek
készitéséhez. Az ettdl a hasznélati
Utmutatétdl vald barmilyen eltérés
negativ hatassal lehet a NextDent
Ortho Clear kémiai és fizikai
jellemzéire. Allergias reakcid
esetén forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetések és
oévintézkedések

Vigyazat

Veszélyes 6sszetevék

7.7,9(vagy 7,9,9)-trimetil-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadekén-
1,16-diil biszmetakrilat;
2-hidroxietil-akrilat; akrilsav,
monoészter propan-1,2-diollal;
etilén-dimetakrilat; 2-hidroxietil-
metakrilat; difenil(2,4,6-trimetil-
benzoil)-foszfin-oxid; bisz(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)szebacét és
metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil-szebacat reakciétémege

Figyelmezteté mondat

H317 Allergias bérreakciét valthat ki.
H319 Sulyos szemirritacioét okoz.
H411 Mérgez6 a vizi él6vilagra,
hosszan tarté kdrosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé
mondat

P280 Védbkesztyli/szemvéds/
arcvédé hasznalata kotelezé.
P333+P313 Bérirritaci6 vagy
kiutések megjelenése esetén:
orvosi ellatast kell kérni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES
esetén: Tobb percig tartd

6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék
eltavolitdsa, ha kdnnyen
megoldhaté. Az éblités folytatasa.
P337+P313 Ha a szemirritacié nem
mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
P273 Kerilni kell az anyagnak a
kérnyezetbe valé kijutasat.

P501 Atartalom/edény elhelyezése
lladékként: hulladékkezel6 telepre
kell dobni.

Feldolgozas és utékezelés
Gondoskodjon a munkaterulet
maximalis tisztasagaroél: az
eszk6z6kon [évo esetleges
szennyez6dések deformalédashoz
és ezaltal hibasan kinyomtatott
targyakhoz vezethetnek. A NextDent
miigyantak kezelése soran javasolt
nitril védékesztydt viselni, egészen
az eljaras befejez6 |épéséig.

Hasznélat el6tt alaposan keverje el
E Hasznélat el6tt legaldbb 5

percig elegyitse a terméket.
Erre a célra a NextDent
LC-3DMixer késziléket ajanljuk. A
nem megfeleld felrazas hibas
nyomtatasi eredményhez vezethet.

Toltse fel a nyomtat6 tartalyat
t& Gonﬂdoskodjor’\’ar’rél,’hogy
£ amigyanta h6mérséklete
==| 18-28°C kézott legyen,
és ne tegye ki (nap)fénynek. Toltse
be amiigyantat a 3D nyomtatd
tartalyadba. Amennyiben a terméket
zart mligyantatalca-tartéban
tarolja, ne feledje mindig felkeverni
amigyantat a kévetkez6 hasznélat
el6tt. Ne keverje ugyanazon termék
kilénb6z6 szamu tételeit.

Py

A nyomtaté beallitasahoz
tajékozédjon a 3D nyomtaté
kézikdnyvébdol

Kévesse a 3D nyomtaté
haszndlati Gtmutatéjaban
lévé instrukciokat.

Tavolitsa el a kinyomtatott
alkotéelemeket a talcarél

A3D nyomtaté
programjanak befejezését
kévetden tavolitsa el
anyomtatotalcat a gépbdl.
Helyezze papir- vagy textilboritasa
felUletre. Tavolitsa el a kinyomtatott
alkotéelemeket a talcardl egy
megfelel6 eszkéz hasznalataval.

A kinyomtatott alkotéelemek
tisztitdsa - 1.1épés

Ultrahangos firdében vagy
hasonlé mosérendszerben
harom percen keresztul
végezzen etanolos (>90%) tisztitast
az esetleg visszamaradt felesleges
m(igyanta eltavolitasédhoz.

855

A kinyomtatott alkotéelemek
tisztitdsa - 2. 1épés

Tovabbi két percen keresztil
folytassa a tisztitast tiszta
(>90%-o0s) etanolban.

Az etanolos tisztitas 6sszesen
legfeljebb 5 percig tarthat,

ellenkezd esetben karosodhatnak

a kinyomtatott alkotéelemek.

=
ez

Utékezelés

= Atisztitast és szaritast
kovetden pihentesse
H a kinyomtatott
alkotéelemeket legalabb 10 percig
annak biztositasa érdekében, hogy
teljesen eltlinjon réluk
az etanol. Ezt kévetden helyezze
a kinyomtatott alkotéelemeket
egy UV-fénykamraba a végsé
polimerizaciéhoz. Az utdkezelés
val6jaban egy UV-kezelés annak
biztositasa érdekében, hogy
a kinyomtatott NextDent
alkotéelemekben megtérténik az
optimalis mértékd polimerizacio.
Ezaltal minimalisra cs6kkenthet6
avisszamarad6 monomerek
mennyisége, és a kinyomtatott
alkotéelem rendelkezni fog
a sziikséges mechanikai
tulajdonsagokkal. Er6sen ajanlott
ehhez a NextDent LC-3DPrint Box
kamra hasznélata. Szines/szinstabil
utékezelt alkotéelemekhez hasznalja
az aldbbi tablazatban megadott
eldirt utokezelésiiddket.

Befejezd lépések

Tavolitsa el az esetleges
tadmasztéelemeket, és sziikség
szerint végezze el az utokezelt
alkotéelemek kipolirozasat.

A polirozast szokasos fogtechnikai
madszerekkel és eszk6zokkel
végezze. A 3D nyomtatassal
készilt és utokezelt NextDent
alkotéelemeket nem szabad
vegyszerekkel tisztitani.

Tarolasi feltételek, lejarati

id6 és szallitas

Amigyantét eredeti
csomagolasaban vagy zart
muigyantatélca-tartéban kell
térolni, lehet6ség szerint
szobahdmérsékleten, széraz

és sotét helyen. Minden hasznalat
utén zarja vissza a csomagolast.
Atermék lejaratiideje a
terméktajékoztaté cimkén van
feltintetve. A lejarati ddtumot
kévetéen nem garantalt a termék
alkalmazhatésaga. Ne tegye ki
UV-fény hatasanak. A termék
normal médon széllithato.
Vonatkozik ra a veszélyes

Termékspecifikus utékezelésiid6k NextDent LC-3DPrint Box

kamra hasznélata esetén

NextDent Okezelési | Utbkezelési
anyag 6 mérséklet

Ortho 10 perc ‘min.GO °C

Clear /140 °F

108 watt kék UV (400-550 nm)

Ne feledje biztositani az UV-kamra és

a 3D nyomtato rendszeres karbantartasat
a gyartoi Utmutaténak megfelelen.

Az optimalis polimerizaciéhoz sziikség

van egy 15 perces elémelegitési szakaszra.

Fényteljesitmény és hulldmhossz UV-kamra hémérséklet- V-kamra sugarzasa
tartomanya

108 watt UV-A (315-400 nm) 60-80 °C 15 perc
hasznéalat utan

5 mWatt/cm?

anyagokhoz kapcsol6dé szallitési
korlatozas (UN3082); a szallitasi
kovetelményekkel kapcsolatban |
4sd a biztonsagi adatlapot.

Hulladékkezelés

A NextDent 3D nyomtatési
alapanyagok polimerizalt
formajukban nem kéarosak
akornyezetre. A folyadék
halmazallapoti NextDent 3D
nyomtatasi anyagokat vegyipari
hulladékként kell kezelni. Kulonleges
hulladékelhelyezési kovetelmények
vonatkoznak rajuk; ezekkel
kapcsolatban tajékozddjon a helyi,
orszagos vagy egyéb illetékes
szabdélyozé hatésagnal.

Tisztitasi utmutatas

a paciensek szdmara

A NextDent Ortho Clear vegyileg
nem aktiv és nem szemcsés
fogaszati tisztitoszerekkel
tisztithaté.

Kiszerelés

A NextDent Ortho Clear

egy szinben all rendelkezésre.
Atlatszo, 1kg

Navod k pouziti

Uvod

Nasledujici ndvod k pouziti je uréen pro specialisty voboru stomatologie,
kteFi pouzivaji material NextDent Ortho Clear pro dentalni dlahy

a ortodontické pomucky. Material NextDent Ortho Clear je uréen vylu¢né
pro stomatologickou vyrobu. Tento ndvod k pouziti poskytuje také
informace o bezpecnostnich a environmentalnich aspektech.

Pokud potfebujete dalsiinformace, obratte se na prodejce.

Urcené pouZiti

NextDent Ortho Clear je pryskyrice
urcena pro 3D tisk dentélnich dlah

a ortodontickych pomCcek. Lze ji
pouzit k ochrané chrupu a svalového
systému Ust nebo k uchovani
stabilizovaného chrupu. Produkt

byl schvélen certifikaci CE jako
zdravotnicky prostrfedek tfidy Ila.

Popis a t€inky

Material NextDent Ortho Clear se
musi pouzivat v kombinacis
laserovymi nebo DLP 3D tiskarnami,
které podporuji pryskytice
NextDent. Aby bylo mozné docilit
kompletnich a pfesné vytisténich
dilu, musi byt tiskarna a pryskyrice
vzajemné optimalizovany. Pokud
tiskarna a pryskyfice nejsou
vzajemné optimalizovany, muize to
mit nezadouci dopad na presnost a
fyzickou kvalitu vytisténych dild.
Laserové a DLP 3D tiskarny a
svételné boxy pro nasledné tvrzeni
pouzivaji pro polymerizaci
pryskyrice NextDent svételny zdroj.
Proto doporucujeme pouZivat pFi
provozu 3D tiskarny a svételného
boxu bryle s ochranou proti UV
zafeni. Mohou se vyskytnout rozdily
v barevnych odstinech, kvuli:
vyrobé v Sarzich;
nedostate¢nému protfepani

a promichani originainiho

baleni pred pouzitim;
nedostate¢nému promichani

v kazeté na pryskyfici pred
pouzitim;

nedostate¢nému naslednému
tvrzeni;

Kontraindikace

Material NextDent Ortho Clear se
nesmi pouzivat pro zadné jiné Gcely
nez jako pryskyrice pro 3D tisk
dentalnich dlah a ortodontickych
pomticek. Jakékoliv odchyleni od
tohoto navodu k pouziti mize mit
nezadouci dopad na chemickou a
fyzickou kvalitu materidlu NextDent
Ortho Clear. V pfipadé alergické
reakce vyhledejte pomoc Iékare.

Rizika a bezpecnostni opatieni

Vystraha

Nebezpecné latky

7,7,9(nebo 7,9,9)-trimetyl-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadekan-
1,16-diyl bismetakrylat;
2-hydroxyetyl akrylat; kyselina
akrylova, monoester s propan-1,2-
diolem; etylen dimetakrylat;
2-hydroxyetyl metakrylat;
difenyl(2,4,6- trimetylbenzoyl)
fosfin-oxid; reakéni mnoZstvi
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-
piperidyl)sebakat a metyl
1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl
sebakét

Standardni véta o nebezpecnosti
H317 MiZe vyvolat alergickou
kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné
podrazdéni oci.

H411 Toxicky pro vodni organismy,
s dlouhodobymi tcinky.

Pokyn pro bezpecné zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/
ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P333+P313 PFi podrazdéni kuze
nebo vyrazce: Vyhledejte

|ékafskou pomoc/o3etreni.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI:
Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni

Cocky, jsou-li nasazeny a pokud
jelze vyjmout snadno.

Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li

podrazdéni oli: Vyhledejte
lékaFskou pomoc/osetieni.

P273 Zabrarite uvolnéni do
Zivotniho prostredi.

P501 Odstrarite obsah/obal

do schvaleného zarizeni na

likvidaci odpadu.

Zpracovani a nasledné tvrzeni
Dbejte nato, abyste pracovali

V CO nejvétsi Eistoté. Spinavé nadoby
nebo zafizeni mohou zpUsobit
deformace a tedy vady vytisténych
objektd! Doporucuje se pouZzivat

pfi manipulaci s pryskyficemi
NextDent az do kroku dokonceni
nitrilové rukavice.

PFed pouZitim peclivé promichejte
% Pred pouzitim promichévejte

produkt minimalné 5 minut.
Doporucujeme pouzit
zarizeni NextDent LC-3DMixer.

PFinedostatecném protiepdanise
mohou vyskytnout vady tisku.

PInéni nadrZe tiskarny

Dbejte nato, aby se teplota
pohybovalavrozmeziod 18
do28°C/0d64do82°Fa
chrarite produkt pred vystaveni
(slune¢nimu) zareni. Nalijte
pryskyfici do nadrze v 3D tiskarné.
Pokud je produkt skladovéan

v uzavieném zadsobniku na kazety

s pryskyfici, dbejte na spravné
promichani pryskyfice pred kazdym
dal3im pouzitim. Nesmichavejte
rtzné 3arze jednoho produktu.

Nastaveni tiskarny naleznete
v pfirucce pro 3D tiskarnu
m DodrZujte pokyny pro pouZiti

3D tiskarny.
Odstranéni vyvytisténych
dilt z platformy

Kdyz 3D tiskarna dokonci
% prislusny program, vyjméte

tiskovou platformu ze stroje.
PoloZte platformu na papir nebo
utérku. Nyni Ize vyvytisténé dily
odstranit z platformy pomoci
vhodného nastroje.

Cisténi vyvytisténych dild - krok 1
Cistéte vyvytisténé dily tFi
minuty v etanolu (> 90 %)
pomoci ultrazvukové lazné
nebo srovnatelného myciho systému
pro Ucely odstranéniveskeré
prebytecné pryskyfice.

Cisténi vyvytisténych dild - krok 2
Cistéte dalsi dvé minuty

v ¢istém etanolu (> 90 %).
Celkova doba cisténi

v etanolu by neméla pfesadhnout

5 minut, protoZe by mohlo dojit

k poskozenivytisténych dilG.

= B
ey

Nasledné tvrzeni

Po ¢isténi a suseni nechte

vyvytisténé dily miniméalné
10 minut odpocivat, aby
bylo zajisténo, Ze na vyvytisténych
dilech nezlstanou zadné zbytky
etanolu. Pak umistéte vytisténé dily
do vytvrzovaciho UV boxu pro finaln{
polymeraci. Nasledné tvrzenije
oSetfeni UV svétlem pro zajistén{
optimalni polymeracni promény
vytisténych dild. Rezidualni

monomer se tak zredukuje na
minimum a docili se poZzadovanych
mechanickych vlastnosti. Dirazné
doporucujeme pouZit zafizen{
NextDent LC-3DPrint Box. Pro ziskani
barvy / stabilnich vytvrzenych
barevnych dilt dodrZujte
predepsanou dobu vytvrzovani
uvedenou v tabulce nize.

Dokonéovani

Odstrante veSkeré vyztuhové
struktury a v pfipadé potieby
dokoncete vytvrzené dily.
Vytvrzené dily dokoncete s pouZitim
konven¢nich dentalnich metod
anastrojl. Vytvrzené dily
vyvytisténé pomoci 3D tisku
zmaterialu NextDent je potfeba
Cistit nechemickymi produkty.

Podminky skladovani, datum
expirace a preprava

Pryskyfici skladujte v originalnim
baleni nebo v uzavieném zasobniku
na kazety s pryskyfici, pokud mozno
pfi pokojové teploté, na suchém a
tmavém misté. Po kazdém pouZitim
obal zavrete. Datum expirace
produktu je uvedeno na pfislusném
Stitku. V pripadé prekroceni data
expirace jiz neni u produktu
garantovano zpracovani.
Nevystavujte produkt UV zafeni.

Na tento produkt se vztahuji
standardni pfepravni podminky.
Neplati Zddna omezeni pro pfepravu
tykajici se nebezpecnych latek
(UN3082), viz SDS pro specialni
poZadavky pro prepravu.

Likvidace odpadu

PryskyFice NextDent

v polymerizované formé nejsou
nebezpecné pro Zivotni prostredi. S
pryskyficemi NextDent v kapalném
stavu je potfeba zachazet jako

s chemickym odpadem. Plati zvlastni
pozadavky na likvidaci - informujte
se umistnich, federélnich nebo
dal3ich regulaénich Gfadd.

Pokyny k Cisténi pro pacienty
Material NextDent Ortho Clear Ize
Cistit neagresivnimi a neabrazivnimi
Cisticimi prostredky.

MnoZstviv baleni

Material NextDent Ortho Clear
sedodavavjedné barve.

Cird 1kg

Specificka doba vytvrzovani pro zafizeni NextDent LC-3DPrint Box

ba Vytvrzovaci
vytvrzovéani | teplota

Ortho 10 minut min. 60 °C
Clear /140 °F

108 wattd UV-B (400 - 550 nm)

Svételny vykon a vinova délka Rozsah teplot UV Osvétlovaci vystup
osvétlovaciho boxu UV svételného bo:

108 wattll UV-A (315 - 400 nm) 60-80 °C/ 140-176 °F
po 15 minutach pouzivani

Pamatujte na to, Ze UV svételny box a 3D
tiskarna vyZaduji pravidelnou udrZzbu podle
pokyn( vyrobce. Optimalni polymerizace
se dosdhne dobou predehfivani 15 minut.

5 mWatt/cm?




Instrukcje obstugi

Wprowadzenie

Ponizsza instrukcja uzytkowania jest przeznaczona dla stomatologéw i
technikéw dentystycznych, ktérzy uzywaja NextDent Ortho Clear jako
materiatu do wykonywania szyn stomatologicznych i retainer’'éw.

Materiat NextDent Ortho Clear jest przeznaczony wytgcznie do drukowania

prac dentystycznych stosowanych przez profesjonalistow.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera réwniez informacje na temat
bezpieczenstwa i aspektéw srodowiskowych. W razie potrzeby uzyskania
dodatkowych informacji nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem.

Przeznaczenie

NextDent Ortho Clear jest zywicg do
druku 3D przeznaczong do produkcji
szyn stomatologicznychii
retainer’dw. Do ochrony uzebieniai
uktadu migsniowego jamy ustnej lub
do utrzymania uzebienia po
repozycji. Produkt posiada certyfikat
CE jako produkt medyczny klasy Iia.

Opis i efekty
Materiatu NextDent Ortho Clear
nalezy uzywac w potaczeniu z
drukarkami 3D wykorzystujacymi
metode laserowg lub DLP,
obstugujacymi zywice NextDent.
Drukarka i zywica musza by¢
wzajemnie zoptymalizowane, aby
uzyskiwa¢ kompletne i precyzyjnie
wykonane prace. Jezeli drukarka i
zywica nie sg wzajemnie
zoptymalizowane, moze to mie¢
niekorzystny wptyw na doktadnos¢ i
jakos¢ fizyczng wydrukowanych
prac. Drukarki 3D wykorzystujgce
metode laserowg i DLP oraz komory
Swietlne do utwardzania koricowego
wykorzystujg Zrédto $wiatta do
polimeryzacji zywicy NextDent.
W zwigzku z tym zalecamy noszenie
okularéw ochronnych UV podczas
pracy zdrukarka 3D i/lub komorag
Swietlna. Réznice w odcieniach
koloréw moga wystapi¢ z powodu:
m produkcji w partiach;
= nieodpowiedniego wymieszania
oryginalnego opakowania przed
uzyciem;
m nieodpowiedniego wymieszania w
zasobniku zywicy przed uzyciem;
m nieodpowiedniej koricowej
polimeryzacji

Przeciwwskazania

Materiatu NextDent Ortho Clear
nalezy uzywac wytacznie jako zywicy
do druku 3D do produkgji szyn
stomatologicznych i retainer’ow.
Kazde odstepstwo od tej instrukcji
uzytkowania moze mie¢ negatywny
wptyw na jako$¢ chemiczng i fizyczng
materiatu NextDent Ortho Clear. W
przypadku reakcji alergicznej nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.

Zagrozenia i Srodki ostroznosci

Ostrzezenie

Sktadniki niebezpieczne

7,7,9 (lub 7,9,9)-trimetylo-4,13-
diokso-3,14-dioksa-5,12-
diazaheksadekan 1,16-diyl
bismetakrylan; akrylan
2-hydroksyetylu; kwas akrylowy,
monestr z propano-1,2-diolem;
dimetakrylan etylenu; metakrylan
2-hydroksyetylu; tlenek difenylo
(2,4,6-trimetylobenzoilo) fosfiny;
Masa reakcji sebacynian
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-
piperydylu) i sebacynian metylo
1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

H317 Moze powodowac
reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.
H411 Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce Srodki
ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/
ochrone oczu/ochrone twarzy.
P333+P313 W przypadku
wystapienia podraznienia skéry
lub wysypki: Zasiegna¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezelisgimozna

je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P337+P313 W przypadku
utrzymywania sie dziatania
draznigcego naoczy:

Zasiegng¢ porady/zgtosic¢

sie pod opieke lekarza.

P273 Unika¢ uwolnienia

do $rodowiska.

P501 Zawartos$¢/pojemnik
usuwac do odpowiedniego
punktu zbiérki odpadéw.

Obrébka i koricowa polimeryzacja
Nalezy pracowa¢ z zachowaniem
najwyzszej czystosci. Brudne
zbiorniki lub urzagdzenia moga
spowodowac nieprawidtowe
wydruki. Zaleca sie uzywanie
rekawic nitrylowych podczas

pracy z zywicami NextDent az

do etapu wykonczenia.

Wymieszac doktadnie przed
uzyciem

y== | Produkt nalezy mieszac
s ;| przez co najmniej 5 minut
o przed uzyciem.
Do doktadnego wymieszania
zywicy zalecamy stosowanie
urzadzenia NextDent LC-3DMixer.
Mieszanie w odpowiednim
urzadzeniu mieszajgcym jest
niezbedne do rozprowadzenia
zywicy i barwnika. W przypadku
niewystarczajgcego wymieszania
moga wystapi¢ odchylenia
koloréw i wadliwe wydruki.

Napetnic zbiornik drukarki
7&& Qpewnié sie, ?e temperatura
¢ zywicy wynosi od 18 do
==| 28°C. Nalezy chroni¢jg
przed oddziatywaniem promieni
stonecznych/silnego $wiatta.
Wla¢ zywice do zbiornika drukarki
3D. Jezeli produkt jest
przechowywany w zamknietym
zasobniku natacce z zywicg,
nalezy wymieszac zywice przed
kazdym kolejnym uzyciem.
Nie mieszac réznych partii tego
samego produktu.

Ustawienia drukarki - zob.
instrukcja drukarki 3D

Nalezy postepowac zgodnie
zinstrukcjami uzytkowania
drukarki 3D.

Zdjg¢ wydrukowane prace

z platformy

Po zakoriczeniu procesu
drukowania nalezy wyja¢
platforme do druku z
urzadzenia. Umiesci¢ platforme
na papierze lub tkaninie.
Wydrukowane prace mozna teraz
zdjgc z platformy za pomoca
odpowiedniego narzedzia.

Oczyszczanie wydrukowanych
prac - krok 1

Wyczysci¢ wydrukowane
BB | prace-w celuusuniecia
nadmiaru zywicy
zanurzy¢ obiekt na trzy minuty
w etanolu (>90%), w kapieli
ultradzwiekowej lub w
poréwnywalnym systemie mycia.

Oczyszczanie wydrukowanych
prac - krok 2

Na kolejne dwie minuty
umiesci¢ obiekt w czystym
etanolu (>90%). Catkowity
czas kapieli w etanolu nie powinien
trwac dtuzej niz 5 minut, poniewaz
moze to spowodowac wady
drukowanych prac.

Koricowa polimeryzacja

= Po umyciu i wysuszeniu
wydrukowane prace
H pozostawi¢ na co najmniej
10 minut, aby upewni¢sie, ze
wydrukowane prace sa wolne
od pozostatosci etanolu. Nastepnie
nalezy umiesci¢ wydrukowane prace
w komorze UV do przeprowadzenia
konicowej polimeryzacji. To obrébka
Swiattem UV, ktérej celem
jestzapewnienie, aby prace
wydrukowane z zywicy NextDent
uzyskaty optymalng konwersje
polimerowa. Dzieki temu resztki
monomeru zostajg zredukowane
do minimum i uzyskiwane
sg oczekiwane wtasciwosci
mechaniczne. Procedura ta jest
niezbednym krokiem, aby koricowy
produkt spetniat wymagania
biokompatybilnosci. Zdecydowanie
zalecamy korzystanie z urzgdzenia
NextDent LC-3DPrint Box.
Aby uzyskac ostateczne prace
w okreslonym/stabilnym kolorze,
nalezy stosowac zalecany
czas polimeryzacji podany
w ponizszej tabeli.

Wykoriczenie

Usuna¢ wszelkie wsporniki i w razie
potrzeby obrobi¢ spolimeryzowane
prace. Obrébka spolimeryzowanych
prac nastepuje przy uzyciu
konwencjonalnych metod i
instrumentéw dentystycznych. Nie

Okreslone czasy polimeryzacji koricowej w urzadzeniu

NextDent LC-3DPrint Box

Materiat | Czas polimery-| Temperatura pro-
NextDent | zacji koricowej | cesu polimeryzacji

ortho ‘10minut ‘min.GO"C

Clear /140 °F

108 W UV-A (315-400 nm)
108 W UV- niebieskie (400-550 nm)

Nalezy pamietac, ze lampa do polimeryzacji
UV i drukarka 3D wymagajg regularnej
konserwacji zgodnie z instrukcjami
producenta. Optymalng polimeryzacje
uzyskuje sie przy okresie podgrzewania
wstepnego wynoszgcym 15 minut.

Moc $wiatta i dtugos¢ fali Zakres temperatury Natezenie promienienia
urzadzenia UV urzadzenia UV

60-80°C po 15 minutach
uzywania

‘ 5 mW/cm?

nalezy czysci¢ wydrukowanych prac
przy uzyciu $rodkéw chemicznych.

Warunki przechowywania,

data waznosciitransport

Zywice nalezy przechowywaé w
oryginalnym opakowaniu lub w
zamknietym zasobniku, najlepiej

w temperaturze pokojowej w suchym
i ciemnym miejscu. Zamyka¢
szczelnie opakowanie po kazdym
uzyciu. Data waznosci produktu jest
podana na etykiecie produktu.

W przypadku przekroczenia daty
waznosci prawidtowe parametry
wydrukowanych prac nie sg
gwarantowane. Chroni¢ przed
dziataniem promieni UV. Produkt
dotyczg standardowe warunki
transportu. Nie ma ograniczen
dotyczgcych transportu substancji
niebezpiecznych.

Usuwanie odpadéw

Zywice NextDentw postaci
spolimeryzowanej nie sg szkodliwe
dla $rodowiska. Zywice NextDent

w postaci ptynnej nalezy traktowac
jako odpad chemiczny. Obowigzywac
moga szczegdlne przepisy
dotyczgce utylizacji. Nalezy
sprawdzi¢ obowigzujgce przepisy

w odpowiednim urzedzie.

Instrukcje dotyczace
czyszczenia dla pacjentéw
Elementy z materiatu NextDent
Ortho Clear mozna czyscic¢
$rodkami do czyszczenia zebéw,
ktdére nie majg dziatania
agresywnego ani $ciernego.

Forma dostawy

Materiat NextDent Ortho Clear
jest dostepny w jednym kolorze.
Bezbarwny 1 kg

LietoSanas instrukcijas

Ievads

STs lietoanas instrukcijas ir paredzétas zobarstniecibas specialistiem,
kas izmanto NextDent Ortho Clear materialu, lai izgatavotu zobu kapes
un plates. NextDent Ortho Clear ir paredzéts tikai profesionaliem
zobarstniecTbas darbiem. Saja lietosanas instrukcija ir sniegta art
informacija par drosibas un vides jautajumiem. Ja nepiecieSama
plasakainformacija, sazinieties ar talakpardevéju.

Paredzéta lietoSana

NextDent Ortho Clear ir 3D
drukasanas sveki, kas paredzéti
ar 3D tehnologiju izdrukatu zobu
kapju un plasuizgatavo3anai.
Sakodiena un mutes muskulu
sistémas aizsardzibai vai reguléta
sakodiena uzturésanai. Produkts
ir CE sertificéts ka Il a klases
mediciniska ierice.

Apraksts un rezultats
NextDent Ortho Clear jaizmanto
kopa ar lazera vai DLP 3D printeri,
kas atbalsta NextDent sveku
izmantosanu. Lai iegutu pilnigas un
precizas izdrukatas detalas, printeris
un sveki savstarpéji jaoptimizé.
Ja printeris un sveki nav savstarpéji
optimizéti, tas var negativi ietekmét
izdrukato detalu precizitati un
fizikalo kvalitati. Lazera un DLP 3D
printeros, ka arf sacietéSanas
gaismas kameras tiek izmantots
gaismas avots, lai polimerizétu
NextDent svekus. Tapéc, stradajot
ar 3D printeri un/vai gaismas
kameru, ieteicams lietot UV
staru aizsargbrilles. Krasu
niansu atskirtbas var rasties talak
nosaukto iemeslu dé|.
m Produkts tiek raZots partijas.
m Originalais iepakojums pirms
lietoSanas nav atbilstosi
sakratits un samaisits.
m Produkts pirms lietosanas nav
atbilstosi samaisits sveku tvertné.
m Nepietiekams sacietéSanas laiks.

Kontrindikacijas

NextDent Ortho Clear drikst
izmantot tikai ka 3D drukasanas
svekus zobu kapju un plasu
izgatavosanai. To nedrikst izmantot
nekadiem citiem nolakiem. So
lietoSanas instrukciju neievéroSana
var negativi ietekmét NextDent
Ortho Clear kimisko un fizikalo
kvalitati. Alergiskas reakcijas
gadijuma, ladzu, vérsieties pie arsta.

Bistamiba un piesardzibas
pasakumi

Bridinajums

Bistamas sastavdalas

7,7,9(vai 7,9,9)-trimetil-4,13-diokso-
3,14-dioksa-5,12-diazaheksadekan-
1,16-diilbismetakrilats;

2-hidroksietila akrilats; akrilskabe,
monoesteris ar propan-1,2-diolu;
etilendimetakrilats; 2-hidroksietila
metakrilats; difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil) fosfina oksids;
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)
sebakata un metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil
sebakata reakcijas masa

Bistamibas apzimé&jums

H317 Var izraisit alergisku

adas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu

acu kairinajumu.

H411 Toksisks Gdens organismiem
arilgstosam sekam.

Drosibas prasibu apziméjums
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu
aizsargus/sejas aizsargus.
P333+P313Jarodas adas
iekaisums vai izsitumi:

ladziet mediku palidzibu.
P305+P351+P338 SASKARE AR ACIM:
uzmanigi izskalot ar Gdeni vairakas
minates. Iznemt kontaktlécas,
jatasirievietotas unjatoirviegli
izdarTt. Turpinat skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums
nepariet: [Gdziet mediku palidzibu.
P273 IzvairTties no izplatisanas
apkartéja vidé..

P501 Atbrivoties no satura /
tvertnes apstiprinatam atkritumu
apglabasanasiekarta.

Apstrade unsacietéSana
Stradajiet tik tiri, cik vien iespé&jams;
netiras tvertnes vai aprikojums var
izraisit deformaciju un izdrukato
objektu defektus! Stradajot ar
NextDent svekiem, I1dz pat beigu
apstrades solim ieteicams lietot
nitrila cimdus.

Pirms lietoSanas riipigi samaisiet
g Pirms lietoSanas maisiet

.o 2 2bl produktu vismaz 5 minates.
o Ieteicams izmantot
maisitaju NextDent LC-3DMixer. Ja
produkts nav pietiekami sakratits,
var rasties drukasanas defekti.

Uzpildiet printera tvertni
a& Nodrosiniet, lai sveku
¢ temperatdra batu no 18 Iidz

=] 28°C(no641idz 82 °F)un
lai tie netiktu paklauti (saules)
gaismas iedarbibai. Ielejiet svekus
3D printera tvertné. Ja produkts
ir glabats slégta sveku tvertnes

trauka, pirms katras nakamas
lietoSanas samaisiet svekus.
Nesajauciet viena un ta pasa
produkta dazadas partijas.

Informaciju par printera
iestatljumiem skatiet 3D printera
lietoSanas rokasgramata
Izpildiet 3D printera
lietoSanas noradijumus.

Iznemiet izdrukatas detalas

no platformas

Kad 3D printera programma
ir pabeigta, iznemiet
veidoSanas platformu

no iekartas. Novietojiet platformu
uz papira vai auduma. Izdrukatas
detalas tagad var ar piemérotu
instrumentu nonemt no platformas.

Izdrukato detalu tirisana: 1. solis
Izdrukatas detalas

tris minaQtes tiriet etanola
(>90%), lai nonemtu

liekos svekus; izmantojiet
ultraskanas vannu vai lidzvértigu
mazgasanas sistému.

Izdrukato detalu tiriSana: 2. solis

Vél divas minates tiriet tira
BB | etanola (> 90%). Kopéjais
tirisanas laiks etanola
nedrikst bat ilgaks par 5 minatém;
pretéja gadijuma var rasties
izdrukato detalu defekti.

SacietéSana
P&c tiriSanas un nozasanas
laujietizdrukatajam
detalam vismaz 10 minates
pastavét, lai nodrosinatu, ka uztam
vairs nav etanola atlieku. Péc tam
ievietojietizdrukatas detalas UV
staru gaismas kamerag, lai veiktu
galigo polimerizaciju. Sacietésana
nozimé apstradiar UV stariem,
lai nodrosinatu izdrukato NextDent
detalu optimalu poliméru parveidi.
Saja procesa atlikusais monomera
daudzums tiek samazinats
ITdz minimumam un tiek iegatas
nepiecieSamas mehaniskas
Tpasdibas. leteicams izmantot
iekartu NextDent LC-3DPrint Box.
Lai iegltu sacietéjusas detalas ar
noteiktu/stabilu krasu, ievérojiet
talak noraditaja tabula minéto
sacietésanas laiku.

Beigu apstrade

Nonemiet visas atbalsta
konstrukcijas un, ja nepiecieSams,
apstradajiet sacietéjusas detalas.
Apstradajiet sacietéjusas detalas,
izmantojot standarta
zobarstniecibas metodes

un instrumentus. NextDent

ar 3D tehnologiju drukatas
sacietéjusas detalasir jatira

ar nekimiskiem lidzekliem.

Glabasanas apstakli, deriguma
termin$ un transportésana
Glabajiet svekus originalaja
iepakojuma vai slégta sveku tvertnu
trauka, vélams, istabas temperatara,
sausa un tumséa vieta. Péc katras
lietoSanas reizes aizveriet
iepakojumu. Produkta deriguma
termins ir noradits uz produkta
etiketes. Ja deriguma termins ir
beidzies, produkta piemérotiba
arstniecibai vairs netiek garantéta.
Nepaklaujiet UV staru iedarbibai.
Uz 30 produktu attiecas standarta
transportésanas nosacijumi.

Pastav ar bistamam vielam
(UN3082) saistTti transportésanas
ierobeZojumi; informaciju par
Tpasam transportésanas prasibam
skatiet drosibas datu lapa.

Atkritumu utilizéSana

NextDent sveki polimerizéta veida
nav kaitTgi videi. NextDent sveki
Skidra veida ir uzskatami par
kimiskiem atkritumiem. Pastav
Tpasas utilizésanas prasibas;
informaciju par utilizéSanas
prasibam ladziet vietéjam, valsts vai
citam reglamentéjosam iestadéem.

Noradijumi par tiriSanu
pacientiem

NextDent Ortho Clear var tirit
ar saudzigiem un neabraziviem

zobu tirisanas lidzek|iem.

Piegades vienibas
NextDent Ortho Clear
ir pieejams viena krasa.
Bezkrasains, 1 kg

SacietéSanas laiks iekarta NextDent LC-3DPrint Box

NextDent | SacietéSanas | Sacietésanas
[UEIEE TS temperatara

Ortho 10 minates | Min. 60 °C
Clear (140 °F)

108 vati UV-zila (400-550 nm)

Ladzu, nemiet véra, ka UV gaismas kamerai
un 3D printerim ir javeic kartéja apkope
atbilstosi raZotaja noradijumiem. Optimala
polimerizacija tiek nodroSinata ar 15 minates
ilgu iepriek$é&jas uzsildisanas periodu.

Gaismas jauda un vilna garums UV gaismas kameras UV gaismas kameras
temperatiras diapazons starojuma jauda

108 vati UV-A (315-400 nm) 60-80 °C (140-176 °F)
péc 15 minusu lietoSanas

5 milivati/cm?

Naudojimo instrukcijos

IZanga

Sios naudojimo instrukcijos skirtos odontologams, naudojantiems ,NextDent
Ortho Clear”kaip danty jtvary ir fiksatoriy medZiagg. ,NextDent Ortho Clear”
skirta i$skirtinai profesionaliems odontologiniams darbams. Siose naudojimo
instrukcijose taip pat pateikiama informacija apie saugg ir aplinkosaugos

aspektus. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkités j pardaveéja.

Paskirtis

+NextDent Ortho Clear“yra 3D
spausdinimo derva, skirta danty
jtvarams ir fiksatoriams gaminti
spausdinant 3D formatu.

Norint apsaugoti danty visuma ir
burnos raumeny sistemga arba
uZfiksuoti tvarkoma danty visuma.
Gaminys CE sertifikuotas kaip IIa
klasés medicinos prietaisas.

Aprasas ir poveikis
»NextDent Ortho Clear” turi bati
naudojama kartu su lazeriniais arba
DLP 3D spausdintuvais, kuriems
tinka ,NextDent" dervos.
Kad baty visapusiskai tiksliai
iSspausdintos dalys, spausdintuvas
ir derva turi optimaliai deréti
tarpusavyje. Jei spausdintuvas ir
derva tarpusavyje dera neoptimaliai,
tai gali turéti neigiamos jtakos
atspausdinty daliy tikslumui ir fizinei
kokybei. Lazeriniuose ir LDP 3D
spausdintuvuose ir po vulkanizavimo
naudojamose Sviesdézése
naudojamas Sviesos $altinis,
kad ,NextDent" derva bty
polimerizuota. Todél naudojant 3D
spausdintuva ir (arba) Sviesdéze
patariame dévéti nuo UV
apsaugancius akinius. Spalvy
atspalviy skirtumai gali atsirasti dél:
m gamybos partijomis;
m netinkamo pradinés pakuotés
sukratymo ir sumaisymo
pries naudojant;
m netinkamo dervos iSmaiSymo
prie$ naudojant;
m nepakankamo apdorojimo
po vulkanizavimo.

Kontraindikacijos

+NextDent Ortho Clear” turi bati
naudojama tik kaip 3D spausdinimo
derva danty jtvarams ir fiksatoriams
gaminti. Bet koks nukrypimas

nuo Siy naudojimo instrukcijy

gali neigiamai paveikti ,NextDent
Ortho Clear” cheming ir fizine
kokybe. Kilus alerginei reakcijai,
kreipkités j gydytoja.

Pavojai ir atsargumo priemonés

OD

Atsargiai

Pavojingos sudedamosios dalys
7,7,9(or 7,9,9)-trimetil-4,13-diokso-
3,14-dioksa-5,12-diazaheksadekan-
1,16-diilo bismetakrilatas;

2-hidroksietilo akrilatas; akriliné
ragstis, monoesteris su
propan-1,2-dioliu; etileno
dimetakrilatas; 2-hidroksietilo
metakrilatas; difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfino oksidas;
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)
sebakato ir metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo
sebakato reakcijos masé

Pavojingumo frazé

H317 Gali sukelti alergine

odos reakcija.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H411 Toksiska vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Atsargumo frazé

P280 Mavéti apsaugines
pirstines/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda
arbajgiSberia: kreiptis j gydytoja.
P305+P351+P338 PATEKUS ] AKIS:
Kelias minutes atsargiai plauti
vandeniu. ISimti kontaktinius lesius,
jeigu jieyrair jeigu galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akiy dirginimas
nepraeina: kreiptis j gydytoja.

P273 Saugoti, kad nepatekty
aplinka.

P501 Turinj/talpykla iSpii (iSmesti) |
licenzijuotai atlieky Salinimo jmonei.

Apdirbimas ir apdorojimas

po vulkanizavimo

Pasirapinkite, kad dirbtuméte kuo
Svariau, nes nesvarios talpyklos ar
jranga gali sukelti deformacijas ir
sugadinti spausdinamga objektg!
Dirbant su ,NextDent" dervomis,
iki baigimo etapo rekomenduojama
maveti nitrilines pirstines.

PrieS naudodami kruopsciai
sumaisykite
@ Prie$ naudodami maisykite

gaminj bent 5 min.
Patariame naudoti
~NextDent LC-3DMixer”.
Nepakankamai sukracius gali
pasitaikyti spausdinimo trikciy.

UZpildykite spausdintuvo
talpykla
’“ﬁ Isitikinkit?, kad dervos
£ temperatdrayra 18-28 °C/
==/ 64-82°F, ir saugokite nuo
(saulés) Sviesos. Supilkite dervg | 3D
spausdintuvo talpykla. Jei gaminys

laikomas uzdaroje dervos déklo
saugykloje, pries$ kiekvieng paskesnj
naudojima batinai iSmaisykite derva.
Nemaisykite skirtingy to paties
gaminio partijy.

Spausdintuvo nuostatas rasite 3D
spausdintuvo naudojimo vadove
Vadovaukités 3D

m spausdintuvo naudojimo

instrukcijomis.

ISimkite atspausdintas dalis i$
platformos

Kai 3D spausdintuvas
% uzbaigs programg, kirimo
platforma iSimkite i$
jrenginio. Padékite platforma

ant popieriaus ar audeklo.

Dabar, naudojant tinkama jrankj,
atspausdintas dalis galima iSimti

i$ platformos.

Atspausdinty daliy valymas
- 1veiksmas

Atspausdintas dalis tris
HH| minutes valykite etanolyje
(>90 %) naudodami
ultragarsine vonele arba panasia
plovimo sistemg, kad paSalintuméte
dervos pertekliy.

Atspausdinty daliy valymas
-2veiksmas

Valykite dar dvi minutes
gryname etanolyje (> 90 %).
Bendras valymo etanolyje
laikas negali batiilgesnis nei 5
minutés, nes kitaip gali atsirasti
atspausdinty daliy defekty.

Apdorojimas po vulkanizavimo
@ Nuvale ir nusausine
atspausdintas dalis palikite
jas 10 min., kad ant jy
visiskai nelikty etanolio likuciy.
Tada jdékite atspausdintas dalis
vulkanizavimo UV spinduliais déze,
kad jvykty galutiné polimerizacija.
Apdorojimas po vulkanizavimo
- tai poveikis UV spinduliais, norint
uztikrinti optimaly atspausdinty
»NextDent” daliy polimerinjvirsma.
Sio proceso metu maksimaliai
sumazinama monomery likuciy ir
atspausdintos dalys jgauna
reikiamas mechanines savybes.
Primygtinai rekomenduojame
naudoti,NextDent LC-3DPrint Box".

NorédamiiSgauti spalva / gauti
stabilios spalvos vulkanizuotas dalis,
skirkite nurodytg vulkanizavimo
laika, toliau pateikta lenteléje.

Apdaila

Nuimkite atramines struktaras ir,
jeireikia, apdailinkite. Apdailinkite
vulkanizuotas dalis naudodami
jprastus odontologinius metodus
irinstrumentus. ,NextDent 3D"
atspausdintas vulkanizuotas dalis
reikia valyti necheminiais
produktais.

Laikymo salygos, galiojimo laikas
irtransportavimas

Dervas laikykite originalioje
pakuotéje arba uzdaroje dervos
déklo saugykloje, pageidautina
kambario temperatlroje sausoje
ir tamsioje vietoje. Panaudoje
kiekvieng kartg uzdarykite
pakuote. Produkto galiojimo laikas
nurodytas produkto etiketéje.
Pasibaigus galiojimo laikui,
produkto naudojimui garantija
nebeteikiama. Saugokite nuo UV
spinduliy. Siam produktui taikomos
jprastos transportavimo sglygos.
Yra transportavimo apribojimy,
susijusiy su pavojingomis
medZiagomis (UN3082),
specialiuosius transportavimo
reikalavimus rasite saugos
duomeny lape.

Atlieky iSmetimas

Polimerizuotos formos ,NextDent"
dervos aplinkai nepavojingos.
Skystos basenos ,NextDent" dervos
turi bati laikomos cheminémis
atliekomis. Taikomi specialieji
iSmetimo reikalavimai, apie kuriuos
teiraukités vietinése, Salies ar kitose
reguliuojamosiose institucijose.

Valymo instrukcijos pacientams
»NextDent Ortho Clear” galima valyti
neagresyviais ir neabrazyviniais
danty valymo produktais.

Pristatymo vienetai
+NextDent Ortho Clear”
pateikiama vienos spalvos.
Skaidri, 1 kg.

Konkretus vulkanizavimo laikas naudojant ,NextDent LC-3DPrint Box"

.NextDe
medziaga

Ortho
Clear

Min. 60 °C
/140 °F

10 min.

ulkanizavimo| Vulkanizavimo
laikas temperatara

Atkreipkite démesj, kad UV spinduliy déZei ir
3D spausdintuvui reikalinga jprasta techniné
prieZidra pagal gamintojo instrukcijas.
Optimali polimerizacija pasiekiama skiriant
15 min. iSankstinio pasildymo laikotarpj.

Sviesos i$vestis ir bangos ilgis UV Sviesdézes temperatary | UV Sviesdézés
intervalas ap3vitos iSvestis

108 W UV-A (315-400 nm) 60-80 °C/ 140-176 °F,
panaudojus 15 min.

108 W UV mélyna (400-550 nm)

‘ 5 mW/cm?

Kasutusjuhend

Sissejuhatus

Jargmine kasutusjuhend on ette ndhtud hambaarstidele, kes kasutavad toodet
NextDent Ortho Clear splintide ja reteinerite materjalina. Toode NextDent
Ortho Clear on ette ndhtud ainult professionaalseks hambaraviks.
Kasutusjuhend sisaldab teavet ka ohutuse ja keskkonnategurite kohta.

Taiendava teabe saamiseks pédrduge edasimuija poole.

Kasutusotstarve

NextDent Ortho Clear on
3D-prinditav vaik, mis on ette
nahtud 3D-prinditud splintide ja
reteinerite valmistamiseks.
Hambumuse ja suu muskulatuuri
kaitsmiseks vdi reguleeritud
hambumuse séilitamiseks.
Toode on CE-maérgisega Ila klassi
meditsiiniseade.

Kirjeldus ja toimed

Toodet NextDent Ortho Clear tuleb
kasutada koos laser- véi DLP-pdhiste
3D-printeritega, mis toetavad
NextDenti vaike. Taielike ja tdpsete
prinditud osade saamiseks peavad
printer ja vaik olema teineteise
suhtes optimeeritud. Kui printer ja
vaik pole teineteise suhtes
optimeeritud, véivad sellel olla
kdrvalmdjud prinditud osade
tapsusele ja fuusilistele omadustele.
Laser- ja DLP-pdhised 3D-printerid
ning jarelkdvastumise valguskastid
kasutavad NextDenti vaigu
polimeriseerimiseks valgusallikat.
Seetdttu soovitame 3D-printeri
ja/vdivalguskastiga téotamisel
kanda UV-kaitsega kaitseprille.
Vérvintansside erinevuste
p&hjused véivad olla jargmised.
Partiidena tootmine;
originaalpakendi ebapiisav
raputamine ja segamine

enne kasutust;

ebapiisav segamine vaigualusel
enne kasutust;

ebapiisav jarelkdvastumine.

Vastundidustused

Toodet NextDent Ortho Clear vdib
kasutada ainult 3D-prinditava
vaiguna splintide ja reteinerite
valmistamiseks. Mistahes
kdrvalekaldumine sellest
kasutusjuhendist v&ib kahjustada
toote NextDent Ortho Clear
keemilisi ja falsikalisi omadusi.
Allergilise reaktsiooni korral
poorduge arsti poole.

Ohud ja ettevaatusabindud

Hoiatus

Ohtlikud koostisained
7,7,9(v6i 7,9,9)-trimetlil-4,13-
diokso-3,14-dioksa-5,12-
diasaheksadekaan-1,16-

dittlbismetakrilaat;
2-hudrokstetuilmetakrilaat;
akruidlhape, monoester propaan-1,2-
diooliga; etileendimetakrilaat;
2-hudrokstetuilmetakrilaat;
difeniul(2,4,6-trimetGulbensaal)
fosfiinoksiid; Bis(1,2,2,6,6-
pentametiul-4-piperidadl)
sebatsaadi ja metiil-1,2,2,6,6-
pentametiil-4-
piperidullsebatsaadi
reaktsioonimass

Ohulaused

H317 V6ib p&hjustada

allergilist nahareaktsiooni.

H319 PShjustab tugevat

silmade &rritust.

H411 Miirgine veeorganismidele,
pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P280 Kanda kaitsekindaid/
kaitseprille/kaitsemaski.
P333+P313 Nahaarrituse voi _obe
korral: p6drduda arsti poole.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE
KORRAL: loputada mitme minuti
jooksul tevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313 Kui silmade arritus ei
mooédu: péoérduda arsti poole.

P273 Valtida sattumist keskkonda.
P501 Sisu/ mahuti kdrvaldada
heakskiidetud
jaatmekaitlusettevottesse.

Tootlemine ja jarelkdvastumine
Veenduge, et teie tddala on
véimalikult puhas. Mustad mahutid
v6i seadmed vdivad pdhjustada
deformatsioone ja seetdttu
prinditud objektide vigu. NextDenti
vaikude kasitsemisel on soovitatav
kasutada nitriilkindaid kuni
viimistlemistoiminguni.

Enne kasutamist segage pohjalikult
K Segage toodet enne

. @ esmakordset kasutamist

o Enne kasutamist

segage toodet vahemalt

5 minutit. Soovitame kasutada

seadet NextDent LC-3DMixer.

Ebapiisava segamise tulemuseks
vb6ivad olla printimisvead.

Printerimahuti tditmine

;.":y Veenduge, et vaigu
temperatuur on vahemikus

= 18...28°C/64...82 °F ning

valtige kokkupuudet (péikese)
valgusega. Valage vaik 3D-printeri
mahutisse. Kui toodet hoitakse
suletud vaigualusehoidlas, segage
seda kindlasti enne iga jargmist
kasutust. Arge segage sama toote
erinevaid partiisid.

Printeriseadeid vaadake
3D-printeri juhendist
Jargige 3D-printeri

m juhiseid.

Prinditud osade eemaldamine
platvormilt

Kui 3D-printeri programm
on |dpule viidud, eemaldage
platvorm seadmest.
Asetage platvorm paberile
voiriidele. Nuid saab prinditud
osad vastava todriistaga

platvormilt eemaldada.

Prinditud osade puhastamine
-1.toiming

Vaigujaakide eemaldamiseks
ELBl| puhastage prinditud osi
kolm minutit etanoolis
(>90%). Kasutage selleks ultrahelivanni
voivdrreldavat pesusiisteemi.

Prinditud osade puhastamine

- 2.toiming

Puhastage veel 2 minutit
puhtas etanoolis (>90%).
Kogu puhastusaeg etanoolis
ei tohiks kesta kauem kui

5 minutit, kuna see vdib kaasa tuua
prinditud osade kahjustumise.

Jarelkdévastumine

Parast puhastamist ja
F P J
=

kuivatamist laske prinditud
osadel seista vahemalt

10 minutit, et olla kindel, et prinditud
osadel pole etanoolijadke. Seejarel
asetage prinditud osad UV-valgus
kdvastumiskasti 16plikuks
polimerisatasiooniks.
Jarelkdvastumine on UV-valgusega
tootlemine, mis tagab, et NextDenti
prinditud osad saavad optimaalse
polimeerikonversiooni. Selle kaudu
vahendatakse jadkmonomeerid
miinimumini ning saavutatakse
ndutavad mehaanilised omadused.
Soovitame tungivalt kasutada

seadet NextDent LC-3DPrint Box.
Kasutage allolevas tabelis toodud
kdvastumisaegu kdvastunud
osade vérvi/varvi stabiilsuse
saavutamiseks.

Viimistlemine

Eemaldage kdik tugistruktuurid
javajadusel viimistlege kdvastunud
osad. Viimistlege kdvastunud

osi tavaliste hamabaravimeetodite
jainstrumentidega. NextDent
3D-prinditud kdvastunud osi

tuleb puhastada kemikaalivabade
toodetega.

Hoiustamistingimused,
aegumiskuupaev ja
transportimine

Hoiustage vaiku originaalpakendis
voisuletud vaigualusehoidlas,
eelistatavalt toatemperatuuril
kuivas ja pimedas kohas. Sulgege
pakend péarastiga kasutamist.
Toote aegumiskuupaev on
margitud tootesildil.
Aegumiskuupdeva lletamisel

pole toote toime ravimisel enam
tagatud. Mitte hoida UV-valguse
kaes. Sellele tootele kehtivad
tavalised transportimistingimused.
Tootel esinevad ohtlike ainete
(UN3082) transportimisega
seotud piirangud, vt SDS,
transportimisnéuded.

Jaatmekaitlus

Toote NextDentvaigud pole
polumeriseeritud vormis
keskkonnale kahjulikud. Toote
NextDent vaike tuleb vedelas olekus
kaidelda keemiliste jadtmetena.
Kehtivad spetsiaalsed
jaatmekaitlusnéuded. Teavet
jaatmekaitlusnduete kohta saate
kohalikest, foderaalsetest ja
muudest reguleerivatest ametitest.

Puhastamisjuhised patsientidele
Toodet NextDent Ortho Clear

saab puhastada mitteagressiivsete
ja mitteabrasiivsete
hambapuhastustoodetega.

Komplektid

NextDent Ortho Clear

on saadaval Ghes varvitoonis.
Labipaistev 1 kg

Seadme NextDent LC-3DPrint Box konkreetne kdvastusaeg

NextDenti | Kdvastusaeg | Kévastustem-
materjal peratuur

Ortho 10 minutit | min. 60°C
Clear /140 °F

Votke arvesse, et UV-valguskasti ja
3D-printerit tuleb regulaarselt hooldada
vastavalt tootja juhistele. Optimaalne
polimerisatsioon saavutatakse
15-minutilise eelsoojendusega.

Valgustustugevus ja lainepikkus UV valguskasti Iguskasti
temperatuurivahemik svoimsus

108 vatti UV-A (315-400 nm) 60-80 °C/140-176°F
parast 15-minutilist kasutust

108 vatti UV-Blue (400-550 nm)

5 megavatti/cm?

MHCTpYKLWISI no NnpUMEHEeHnto

BBepeHue

Cne,qyrou_l,me WMHCTPYKUMnM npejHasHa4eHbl 4719 CTOMAaTO/10roB, KOTOpble
vcnonb3ytoT maTepunan NextDent Ortho Clear 419 n3roToBaeHNS 3y6HbIX LWWH 1
peteliHepos. MaTepuan NextDent Ortho Clear npegHa3HauyeH UCKAOYNTENBHO
ANS UCNONBL30BaHMS NpodeccroHanamm B 061acT CTOMaToNor K.

3Ta HCTPYKLUS MO MPUMEHEH IO TakXe COAePXUT MHGOopMaLmio O
6€30MacHOCTY 1 BAVSIHUM Ha OKPY>KatoLLyto cpeay. s nonyyeHus
AOMONHUTENbHOV NHGOPMaLMK 06paTUTECh K TOPrOBOMY MOCPeHNKY

HasHaueHne

NextDent Ortho Clear — 310
doTononumepusyLMiics
MaTepunan ana 3D-nevatw,
npeaHasHayeHHbIN Ana
N3roTOBNEHWS 3yBHBIX LUMH 1
peTeiiHepoB. 3TN Usgenus
NCNONb3YTCA ANA 3aLWNTbI 3y6HbIX
PSAAOB 1 MbILLL, pTa AN AN
durKcaLUm ncnpaBneHHOro
npuikyca. Matepuan noayuun
cepTuéukat CE kak MegunLMHCKOE
nsgenve knacca Ila.

OonucaHue u AeiicTBUe
Matepuan NextDent Ortho Clear
HeobX0/MMO UCNoNbL30BaTL B
KOMBUHaLMVW C Na3epHbIM
3D-npuHTepom unv 3D-NpnHTEpom
AnaneyaTy UMGpPoBLIM
nNpoeKTopoMm, KOTOopbIl
noAAepXVBaeT UCNob30BaHue
doTononnMepHsIX MaTepuanos
NextDent. MpuHTep n
doTonoAUMeEpHBI MaTepran
AONXKHBI 6bIT ONTUMN3NPOBaHbI
ANA COBMECTHOMO MCMONb30BaHNA
Ans obecneyeHNs NONHOW
TOYHOU NeyaTu getanei. Ecnm
NpUHTEP 1 GOTONONUMEPHbI
mMaTepuan He ONTUMU3NPOBaHbI
ANS COBMECTHOTO NCMNOb30BaHNS,
3TO MOXeT OKa3aTb HeraTusHoe
BAVIAHWE Ha TOYHOCTL U pU3nYeckme
XapakTepuUCTUKM HaneyaTaHHbIX
AeTaneii. JlazepHble 3D-NpuHTEpHI,
3D-npuHTepsbI AN5 NeyaTn
UndpPOBLIM NPOEKTOPOM U Kamepbl
ANSA JOMNONHUTENbHOTO OTBEPXAEeHNS
NCNONbL3YT UCTOYHMKM CBeTa ANSt
nonumepusauum ¢oTonoAnMepHoro
maTepuana NextDent. lMo3TOMy Mbl
coBeTyeM Ha/ZieBaTb OUKU ANS
3aWnUTLl OT YP-m3nyyeHns npun
pa6oTe c 3D-NpUHTEPOM N/Nnn
Kamepou Ans YP-oTBepXAeHNS.
PasHunLa B OTTEHKax MOXeT
BO3HMKATb N0 CeAyunm
npuyrHam:
m 113-3a pa3HbIX cepuii
doTononnmepHoro maTepuana;
m 113-33 He0CTaTOYHOro
B36aNThiBaHNA 1
nepemelunBaHna MaTepuana
B OPUTMHaNbLHOW ynakoske
nepej uncnonb3oBaHnem;
13-3a Hel0CTaTOYHOro
nepemeLlnBaHNA COAEPXUMOro
KIOBETbI C GOTONOANMEPHBLIM
MaTepuasom nepey
NCnonb3oBaHuem;

H 1N3-3a HeA0CTAaTOYHOro
AOMONHNTE/NIbHOIO OTBEPXAEHNA.

MpoTuBonokasaHusa

Matepuan NextDent Ortho Clear
MOXHO UCMO0Nb30BaTh TONLKO B
KavecTse GOTONONNMEPHOrO
mMaTepuana Ans 3D-nevati 3y6HbIX
LIVH 1 peTeliHepoB. /llo6oe
OTK/IOHEHWeE OT AaHHON MHCTPYKLUN
N0 NPVYMEHEHWI0 MOXEeT HeraTuBHO
0TPa3nNTbCS Ha XUMUYECKUX 1
dur3nYecknx cBONCTBaX MaTeprana
NextDent Ortho Clear. Mpu
NOSIBNEHUN annepruyeckoit
peakuum o6paTuTech K Bpayy.

OnacHoCTb 1 Mepbl
npefoCTOPOXHOCTU

MpepaynpexpaeHue

OnacHble MHFpeANEeHTbI
7,7.9(nnn 7,9,9)-tpumeTtnn-4,13-
Anokco-3,14-anokca-5,12-
AnaszarekcagekaH-1,16-gumn
6ucmeTakpunart;
2-rnapokcusTUnakpunaT; akpunosas
Kncnota; MoHo3$ump nponan-1,2-
AVON; STUNEHAMMETaKpUAaT;
2-rApoKCU3ITUAMETaKpUAAT;
AndeHunn(2,4,6-TpumeTnnb6eH30MN)-
$OCOUHOKCUA; peakLiMOHHas Macca
n36uc(1,2,2,6,6-neHTameTnn-4-
nunepuaunn)cebakaT v MeTUA-
1,2,2,6,6-neHTameTnn-4-
nunepuanncebakat

KpaTkune xapakTepucTuku
onacHocTn

H317 MoxeT BbI3blBaTb
anNepruyeckyto KoXHy peakuuio.
H319 Bhi3biBaeT cepbe3Hoe
pasapaxeHue rnas.

H411 TOKCUYHO ANA BOAHbIX
OpraHM3MoB C AONTOCPOYHBIMN
nocneacTBnAMN.

Mepbl NpeaoCcTOPOXXHOCTN

P280 NMonb30BaThCsA 3aWNUTHBIMUI
nepyaTkamu/cpeacTsaMm 3alinThl
rnas/nuua.

P333 1 P313 Mpu pa3apaxeHun
KOXW NNV NOSIBNEHUN ChIMK:
06paTNTLCA K Bpayy.

P305, P351 1 P338 MNP NMOMAAAHNN
B /IA3A: 0CTOPOXHO NPOMBITh
rnasaBso/oli B Te4eHne HeCKoNbKMX

MUHYT. CHATb KOHTaKTHbIE INH3bI,
eC/v Bbl NO/Ib3yeTecb MU 1

€C/1 3TO Nerko caenathb.
MpoAONXNTL NPOMbIBaHWE FNa3.
P337 1 P313 Ecnn pasgpaxeHve rnas
He NpoXoANT: 06paTUTLCS K Bpayy.
P273 He gonyckaTb nonajaHus B
OKPY>XaloLLLyIo Cpeay.

P501 YTunusuposaTtb cogepxumoe/
KOHTeliHep Ha 0406peHHOM 3aBoje
no nepepa6oTke Mycopa.

06pa6oTKa 1 AONONHUTENIbHOE
oTBepXAeHne

CozepxuTe paboyee NPoCTPaHCTBO
HaCTONbKO YNCTbIM, HACKO/IbKO 3TO
BO3MOXHO, MOCKONbKY FPA3HbIe
KIOBeTbl K 060pyA0BaHe MOTYT
BbI3bIBaTb AepopMaLmio U, Kak
CneACTBYE, HENCNPABHOCTL
HaneyaTtaHHbIX NpeameTos! /1o
OKOHYaHMA pa6boTbl €
doToNnoANUMEpPHBIMU MaTepranammn
NextDent pekomeHayeTcs
MCMO/Ib30BaTh HUTPUIOBbIE
nepyaTku.

TwaTenbHo Nnepemeluaiite
nepeancnosib30BaHNEM
K MepemeluvBaiiTe Matepman
= =y
4]

B TEYEHMeE Mo MeHbLUEen
Mepe 5 MUHYT nepej
ncnonb3oBaHveM. PekomeHayeTcs
ncnonb3osaTk Mewanky NextDent
LC-3DMixer. HegocTaTouHoe
B36aNTbIBaHNE MOXET npuBeCcTn K
npo6aemam npu neyatu.

3anonHUTe KIOBETY NpUHTEpa
Y6eputech, UTo
Temnepatypa
doTononumepHoro
MaTepuana HaxoAMUTCA B Jnana3oHe
18-28°C(64-82 °F), n He gonyckaiite
BO3/eiCTBUA (CONHEYHOro) cBeTa.
HaneiiTe poTononumepHsii
mMaTepuan B KloBeTy Ans
3D-npuHTepa. Ecnu matepuan
XpaHUTCA BBaKprTOVI KroBeTe Ansa
doTononnumepHoro maTepuana,
ob6s3aTeNlbHO NepemMellnBalite
MaTepunan nepej Kaxabim
nocnejyrLMm NCNoNb30BaHUEM.
He cmelwunBaiiTe MmaTepuan us
pasHbIX cepuii.

HacTpoiikm npuHTepa cm.

B pyKOBO/ACTBE No/Nb30BaTens

3D-npuHTepa

Mpuaepxusaiitecs

m VHCTPYKUMN NO
aKkcnayaTauun

3D-npuHTepa.

CHUMMTe HaneyaTaHHble
Aetanu cnnatpopmbl
Korpa 3D-npuHTep
W 3aKoHUNT

CBOO Mporpammy,
V3BNEKNTE U3 yCTpoicTBa
neyaTtHy naatpopmy.
YctaHosuTe nnatdopmy

Ha ByMaxHyo NAu TKaHeByto
candeTky. Tenepb HaneyataHHble
AeTaNnn MOXHO CHATL C
nnatopmel Npy NoMoLx
NOAXOAALLEro MUHCTPYMEHTA.

OuncTKa HaneyaTaHHbIX
petanei, atan 1

OumnCcTNTE HaneyaTaHHble
BB | uactn s Teuenne Tpex
MWHYT B 3TaHone (> 90 %),
UTO6bI yAAAUTL NNLLIHNIA NoANMep
npu NOMOLLM yNbTpa3ByKoOBOU
BaHHbI UV CPaBHUMOW MO@UHOW
YCTaHOBKMW.

OuymncTKa HaneyaTaHHbIX
petanei, atan 2

Morpy3uTe B YnNCTbIN
3TaHon (> 90 %) ewe Ha

ABe MUHYTbI. O6LLee Bpems
OYMCTKMN BITAHO/E HE JONKHO
npesbIlaTh 5 MAHYT, MOCKONbLKY
3TO MOXET NPUBECTU K NOSBAEHWNIO
AedeKToB B HaneyaTaHHbIX AeTansx.

AononHuTeNbLHOE OTBEPXKAEHNE
Mocne 0UNCTKM U CyLIKK
OCTaBbTe Hamne4yaTaHHbIe
H JeTann no MeHblLUei Mepe
Ha 10 MUHYT, 4TO6bI y6eAnTbCA,
4TO Ha HaneyaTaHHbIX AeTanax
HeT oCcTaTKoB 3TaHona. lNoTom
rnomecTnTe HanevaTaHHble AeTanun
B Kamepy Ans Y®-oTBepxXAeHUA AN
OKOHYaTeNbHOM’ nonumepunsaumnin.
JlononHuTensHoe oTBepXAeHne
npeaycmaTtpusaet 06paboTky
Y®-n3nyueHunem, kotopas
o6ecrneunBaeT onNnTUManbHoe

Bpemsi 0OTBEPXAEHUS KaXKA0ro MaTepmana B kKamepe

NextDent LC-3DPrint Box

Matepuan | Bpems TemnepaTypa
NextDent | oTBepXzeHWS | OTBEPXAEHVS

Ortho 10 MUHYT | MUH. 60 °C
Clear (140 °F)

CBeTOBOVI MOTOK 1 ANVHA
BOJIHbI

108 BatT Y®-A (315-400 HMm) 108 BaTT YO
VI CUHsIA 0671acTb crekTpa (400-550 Hv)

JAimanasoH Temnepatypsbl
B Kamepe An1a YO-
OTBEPXAEHVS

60-80 °C (140-176 °F) nocne
15 MUHYT NCNONb30BaHUS

O6paTuTe BHUMaHWe, 4To NNaHOBOE TeXHUYeckoe
o6cnyxmBaHvie kamepbl Ans YO-oTBepXAeHVS 1
3D-npuHTepa Heo6X0ANMO NPOBOAWTL COrNAaCcHO
VNHCTPYKLMSAM Npov3BoanTens. OnTuMansHas
nonvmepy3aLms A0CTVUraeTcs Npy NpeBapuTeNbHOM
nporpeBaHnn B TedeHne 15 MUHYT.

MnoTHocTb
VI3/ly4eHVIs B
Kamepe ans Yo-
OTBEPXAEHUS

5 MBT/cm?

npeo6pasoBaHyve noavmMepa s
AeTansix, HaneyaTaHHbIX 13
maTtepuana NextDent. bnarogapsa
3TOMY KOIMYECTBO 0CTaTOYHOTO
MOHOMepa CBOANTCS K MUHUMYMY,
a MexaHu4eckue cBolicTea
AOCTUraloT TpebyeMmbix 3HaYeHUA.
3Tanpouesypa sBnseTcs
Heo6X0AMMbIM 3TanoM NoyyYeHns
610COBMECTVIMOrO rOTOBOMO
nsgenns. HactoaTensHo
peKkoMeHAyeTCs UCNoNb30BaTh
Kamepy Ana YP-oTBepXAeHuns
NextDent LC-3DPrint Box. YTo6bl
NoNyuYnTL OTBEPXAEHHbIE JeTanun
Heo6xoAMMOro/cTokoro LBeTa,
ncnonb3ylite BpeMs OTBEPXAEHMS,
npuBejeHHoOe B TabnuLie HUXe.

DuUHNIWHaA o6pa6oTka

CHUMWTe BCe MoAAepXunBaloLme
KOHCTPYKLMW, NPU HEO6X0ANMOCTH
nposeAnTe GUHULLIHYIO 06paboTKy
OTBEpX/AeHHbIX AgeTaneil.
MpoBeanTe GUHULLHYIO 06paboTKy
NpY NOMOLLM CTaHAAPTHBIX METO/0B
N VHCTPYMEHTOB, NCMOb3yeMbiX

B 3y60TexXHMYecknx na6opatopusx.
OTBepXAeHHbIe AeTanu,
HaneyaTaHHble U3 MaTepuana
NextDent 3D, cneayet ounwiaTb
6e3peareHTHbIMU CPEACTBAMU.

YcnoBusa XxpaHeHuns, CpoK
rOAHOCTM M TPAHCNOPTMPOBKA
XpaHuTe poTOMnONMMEpHbIl
mMaTepuan B OpUrMHansHo
ynakKoBKe UV 3aKpbITO KloBeTe
npeanoYTUTENLHO NPU KOMHATHO
TemnepaTtype B CyxoM TEMHOM
MecTe. 3aKpbiBaiiTe ynakoBky
nocse Kax/Aoro Ucnonb3oBaHus.
CpoK roAHOCTN MaTepurana ykasaH
Ha 3TuKeTKe. B cnyyae ncreveHus
cpoka roAHOCTU NPON3BOANTENb He
rapaHTupyeT coxpaHeHune paboumx
XxapakTepucTuk MaTepuana.

He noaBepraiiTe Bo3aelicTBUIO
Y®-n3nyyeHnsa. 3ToT maTepuan
MOXeT TPaHCMOPTMPOBaTLCS B
CTaHAAPTHLIX YCNOBUAX.
CoaepxaHune onacHbIX BeLLLeCTB
He HakNajblBaeT OrpaHUYeHnin

Ha TpaHcnopTuposky (UN3082),
Tpe6oBaHWS MO TPAHCNOPTMPOBKE
yKasaHbl B nacnopre
6e30MacHOCTV NpoAyKTa.

YTunmsauyms otxonos
doTONOANMEPHbIE MaTepuansl
NextDent B nofimepn3oBaHHOM
BUAE He OnacHbI AN\ OKpy>KatoLei
CpeAbI.@OTOI‘IO}'IVIMeprIe
maTtepuansl NextDent B xugkom
COCTOSIHUW HEO6XO0AMMO
YTNAN3NPOBaTh Kak XuMmn4yeckne
OTXOAbI. KHum NPUMEeHUMBbI
ocobble TpeboBaHMA NO
yTI/IJ1VI3aLI,I/II/I.yTOHHI/ITe
Tpe6oBaHWA KyTUAN3aLnn B
MeCTHbIX, pefepanbHbIX NN
APYTVX PerynsTopHbIX opraHax.

WHCTPYKL UM NO OUMCTKE
ANSA NauneHToB

M3genvie us matepuana
NextDent Ortho Clear MmoxHO
UYNCTUTb HearpeccnBHbIMN

1N HeabpasnBHbIMU
cTomMaTonornyecknmMmmn
HNCTAWUMNM CpeacTBaMu.

EAVHMLBI NOCTaBKKU
MaTtepunan NextDent Ortho Clear
AOCTYMeH B OAHOM LiBeTe.
becuBeTHbIN, 1 Kr

Kullanim talimatlari

Girig

Asagidaki kullanim talimatlari dental sabitleyici ve tutucular icin malzeme
olarak NextDent Ortho Clear kullanan dis profesyonelleriicindir.

NextDent Ortho Clear sadece profesyonel dental islerde kullaniimalidir.

Bu kullanim talimati gvenlilik ve cevre boyutuylailgili bilgiler de vermektedir.
Daha fazla bilgiicin bayiile iletisime geginiz.

Kullanim amaci

NextDent Ortho Clear, 3D baskili
dental sabitleyici ve tutucularin
Uretimiigin 3D baski recinesidir.

Dis yapisini ve agiz kas sistemini
korumak veya diizenlenen dis
yapisini sirdirmek amaciyla
kullanilir. Bu Grin, sinif I1a tibbi cihaz
olarak CE sertifikasina sahiptir.

Tanim ve Etkiler

NextDent Ortho Clear, NextDent

recineleri destekleyen lazer veya DLP

bazh 3D yazicilarla birlikte
kullanilmahdir. Tam ve hatasiz
sekilde basilmis parcalar elde etmek
icin yazici ve regine birbiriyle
optimize olmalidir. Yazici ve
reginenin optimize olmamasi,
basilan pargalarin dogrulugu ve
fiziksel 6zelligi Uzerinde ters bir
etkiye neden olabilir. Lazer ve DLP
bazh 3D yazicilar ve post-kiirleme
151k cihazlari, NextDent regineyi
polimerlestirmek icin bir i1sik
kaynagi kullanmaktadir. Bu nedenle,
3D yazicive/veyaisik cihaziile
calisilirken UV korumali gozluk
kullanilmasi dnerilmektedir.

Kuguk renk farklari asagidaki

sebeplerle meydana gelebilir:

m toplu Uretim;

m kullanimdan énce orijinal
ambalajin yeterli derecede
calkalanip karistirilmamasi;

m kullanimdan énce regine kasigina
yeterli derecede karistiriimamasi;

m yetersiz post-kirleme;

Kontrendikasyonlar

NextDent Ortho Clear, dental
sabitleyicive tutucularin Gretimiigin
3D baski reginesi olarak kullaniimali
ve baska herhangi bir amagla
kullanilmamalidir. Bu talimatlarin
disina ¢ikilmasi NextDent Ortho
Clear'in kimyasal ve fiziksel 6zellikleri
Uzerinde ters bir etkiye neden
olabilir. Alerjik bir reaksiyon
gorilmesi halinde lutfen
doktorunuzla iletisime gegin.

Tehlike ve Onlemler

Uyari

Tehlikeliicerikler

7,7,9(veya 7,9,9)-trimetil-4,13-diokso-
3,14-dioksa-5,12-diazahekzadekan-
1,16-diyl bismetakrilat; 2-hidroksietil

monoester; etilen dimetakrilat;
2-hidroksietil metakrilat;
difenil(2,4,6- trimetilbenzoyl)fosfin
oksit; Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil)sebakat ve metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil
sebakat reaksiyon kutlesi

Tehlike ifadeleri

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina
yol acabilir.

H319 Ciddi g6z tahrisine yol acar.
H411 Suyasami lizerinde uzun siire
kahci toksik etkiler.

Onlem amagh ifadeler

P280 - Koruyucu eldiven, g6z
koruyucu, ytz koruyucu kullanin.
P333+P313 - Ciltte tahris veya
kizariklik olusmasi halinde:
Tibbiyardim alin.
P305+P351+P338 - GOZLE TEMAS
HALINDE: Suile birkag dakika
dikkatlice durulayin. Varsa ve
¢ikarmasi kolaysa kontak lensleri
¢ikartin. Durulamaya devam edin.
P337+P313 - Goéz tahrisi devam
ederse: Tibbiyardim alin.

P273 - Cevreye salinmasindan
kaginin.

P501 - Icerigi/kabi onaylanmis bir
atik bertaraf tesisine bosaltin.

isleme ve Post Kiirleme

Mimkin oldugunca temiz ¢alisin,
kirli hazneler veya ekipmanlar
deformasyona ve dolayisiyla basilan
objelerin basarisizolmasina neden
olabilir! NextDent regineleriyle islem
yaparken Bitirme adimina kadar
nitril eldiven kullanilmasi 6nerilir.

Kullanmadan dnce iyice karistirin
K Uraind kullanmadan
@ﬁ once en az5 dakika
boyunca karistirin.
NextDent LC-3DMixer kullaniimasi
onerilmektedir. Yetersiz karistirma

yapildiginda baskida hatalar
meydana gelebilir.

Yazici haznesini doldurun
/Asy Regine sicakhiginin 18ile
h 28°C/64ile 82°F arasinda

= oldugundan emin olun ve
recineyi(glinese) 1s1ga maruz
birakmayin. Regineyi 3D yazicinin
haznesine dékiin. Uriin kapali bir
recine kasik deposunda tutuluyorsa
sonraki her kullanimdan énce
regineyi karistirin. Ayni Grandn farkl
partilerde olanlarini birbiriyle

Yazici ayarlariigin 3D yazicinin
kullanim kilavuzuna basgvurun

3D yazicinin kullanim
Em talimatlarina uyun.

Basilan pargalari
platformdan alin

3D yazicinin programi
% sona erdiginde baski
platformunu makineden
alin. Platformu bir kagit veya kumas
Uzerine yerlestirin. Bu durumda,
basilan pargalar uygun bir alet
kullanilarak platformdan cikarilabilir.

Basilan pargalarin
temizlenmesi- 1. Adim

Ultrasonik banyo veya
benzer bir ylkama sistemi
kullanarak fazladan regineyi
gidermek icin basilan parcalari

u¢ dakika boyunca etanol (>%90)
icerisinde yikayin.
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Basilan pargalarin
temizlenmesi- 2. Adim

Temiz etanol (>%90)
icerisinde iki dakika daha
yikayin. Etanol icerisinde
toplam yikama suresi 5 dakikadan
uzun olmamalidir. Aksi halde
basilan pargalarda kusurlar
meydana gelebilir.

&
o)

Post Kiirleme
@ Temizleme ve kurutma
islemi bittikten sonra
basilan parcalarda
etanol kalintisi kalmamasiigin
en az 10 dakika boyunca parcalari
dinlendirin. Ardindan son
polimerlestirme icin, basilan
parcalari UVisinli kiirleme cihazina
yerlestirin. Post kiirleme, NextDent
basili pargalarin optimal polimer
dénisumini saglamak icin
gergeklestirilen bir UV isini
uygulama islemidir. Bu sekilde, kalan
monomer en aza indirilir ve istenen
mekanik 6zellikler elde edilir. Bu
prosedur biyouyumlu bir son driin
elde etmek icin gerekli bir adimdir.
Kesinlikle NextDent LC-3DPrint Box
kullanilmasi 6nerilmektedir. Renkli/
kararh renkte kirlenmis parcalar
elde etmek icin asagidaki tabloda
verilen belirlenmis kiirleme
strelerine uyun.

Bitirme

Tum destek yapilarini kaldirin

ve gerekliyse kiirlenmis parcalara
bitirme islemi uygulayin.
Geleneksel dental ydntemler ve
aletler kullanarak kirlenmis
pargalara bitirme islemi uygulayin.
NextDent 3D baskili kiirlenmis
parcalar kimyasal olmayan
Granlerle temizlenmelidir.

Depolama kosullari, son
kullanim tarihi ve nakliye
Recineyi orijinal ambalajinda veya
kapali bir recine kasik deposunda,
tercihen kuru ve karanlk bir alanda,
oda sicakhginda saklayin. Her
kullanimdan sonra ambalaji kapatin.
Urdiniin son kullanim tarihi
etiketinde verilmistir. Son kullanim
tarihi gectikten sonra, drtin isleme
tabi tutma agisindan garanti
kapsamina girmez. UV isinina maruz
birakmayin. Bu tiriin igin standart
nakliye kosullari gegerlidir. Tehlikeli
maddelerle ilgili nakliye kisitlamalari
s6z konusudur (UN3082), ézel
nakliye gereksinimleriigin bkz. SDS.

Atiklarin bertarafi
Polimerlesmis formdaki NextDent
recineleri cevreye zararli degildir.
Sivi haldeki NextDent regineleri

kimyasal atik olarak islem gérmelidir.

Ozel bertaraf gereksinimleri
s6z konusu olabilir, bertaraf
gereksinimleriniyerel, ulusal
veya diger diizenleme
kurumlarindan kontrol ediniz.

Hastalar igin temizleme
talimatlari

NextDent Ortho Clear, zararsiz ve
asindirici olmayan dental temizleme
Grinleriyle temizlenebilir.

Dagitim liniteleri
NextDent Ortho Clear
tek renkte mevcuttur.
Seffaf 1 kg

NextDent LC-3DPrint Box igin belirlenen kiirleme siiresi

NextDent leme Kirleme
malzemesi | stresi sicakhigi

Ortho 10 dakika | min. 60°C/
Clear 140°F

108 Watt UV-A (315-400 nm)
108 Watt UV-Mavi (400-550 nm)

Latfen UV isik cihazinin ve 3D yazicinin
Uretici talimatlarina gére duzenli bakim
gerektirdigini unutmayin. Onceden

15 dakika 1sitma yapilarak optimal
polimerlesme saglanabilir.

Isik kapasitesi ve dalga boyu UV isik cihazi sicaklik arahigr UV isik cihazi
radyasyon kapasitesi

15 dakika kullanimdan
sonra 60-80°C/ 140 - 176°F

‘ 5 mWatt/cm?

IHCTPYKUii 415 BAKOPUCTOBYOTb

Bctyn

3a3Ha4eHi ani iHCTpyKLUii NpU3HaYeHi 4na cTOMaTonoris, Aki
BuKopuctoBytoTb MaTepian NextDent Ortho Clear gna BurotosneHHs
3y6HUX WWH i peTeiiHepiB. MaTepian NextDent Ortho Clear npusHaveHunn
BUKNHKYHO ANA BUKOPUCTaHHA npod}edoHanaMm B ranys'\ cTomaTonorii.
Lis iHCTPYKLiA 3 BUKOPUCTaHHS TakoX MiCTUTb iHGOpMaLiito o0
6e3neku Ta BNIVBY Ha HABKO/INLLIHE cepeaoBulLe. [Ins OTpUMaHHSA
AoAaTkoBoi iHGopMaLlii 3BepHITLCA 0 TOProBOro nocepeaHnKa.

Mpu3sHaueHHs

Martepian NextDent Ortho Clear

— ue doTononimepHa cmona Ans
3D-npuHTepa, NpusHayeHa Ans
BUTOTOBNEHHA 3y6HUX LWIVH i
peTeiiHepis. Bupo6u 3 Lboro
maTepiany BUKOPUCTOBYOTbCA ANS
3axuUcTy 3y6HMX psigiB i M'A3iB poTa
a6o ans dikcauii BuNnpaBneHoro
npukycy. Lleii maTepian oTpumas
cepTudikat CE ik MeANYHWIA
npucTpili knacy Ila.

Oonucipia
Martepian NextDent Ortho Clear
HeobXiZiHO BUKOPNCTOBYBaTN B
KOMGiHaLlii 3 1asepHUM
3D-npuHTepom a6o 3D-npuHTepom
ANA APYKY UMPOBUM NPOEKTOPOM,
L0 NiATPUMYE BUKOPUCTaHHSA
doTononimepHnx maTepianis
NextDent. MpuHTepi
doTononimepHa cMona MarTb
6yTV ONTUMi30BaHi ANS CyMiCHOTO
BUKOPUCTaHHS AN 3a6e3neyeHHs
MOBHOIO | TOYHOTO APYKY AeTanei.
Akwo npuHTep i poTononimepHuii
maTtepian He ONTUMi30BaHi ANS
CYMiICHOrO BUKOPUCTaHHS, Lie MOXe
CNPUYNHUTL HEraTUBHUIA BNANB Ha
TOYHICTb | Gi3NYHI XapaKTepncTnkmn
HaZpYyKOBaHWX AeTaneil. flazepHi
3D-npuHTepun, 3D-NpuHTepU Ana
APYKY LMPPOBMM NPOEKTOPOM i
Kamepu Ans A404aTKOBOro
3aTBEpPAiIHHS BUKOPUCTOBYIOThL
AXepena ceiTna Ana nonimepusauii
doTononimepHoi cmonn NextDent.
Tomy MV pagumo oasraTu
OKYNApPW ANS 3aXNCTY Big
Y®-BUNpOMiHIOBaHHA Nij Yac
po60oTu 3 3D-npuHTepom i/a6o
Kamepoto A4na YP-3aTBepAiHHA.
Pi3HMUSA Yy BiATIHKaX MOXe BUHMKATU
yepes TaKi NPUUNHN:
m yepes pi3HuLIo MiX cepiamun
marepiany;
yepes HejOCTaTHE 360BTyBaHHSA
TanepeMillyBaHHSA B
opuriHanbHili ynakosui
nepej BUKOPUCTaHHAM;
yepes HejoCTaTHE
nepeMillyBaHHSA BMICTYy KIOBETU
3 poTononimepHUM MaTepianom
nepej BUKOPUCTaHHAM;
m yepe3 HeJOCTaTHE

A0AaTKOBe 3aTBEPAIHHS.

MpoTunokasaHHsA

Martepian NextDent Ortho Clear
MOXHa BUKOPNCTOBYBaTU niLLE B
AKOCTi poTONONIMepHOro maTepiany
ANst 3D-ApyKy 3y6HUX WUH i
peTeiiHepiB. byab-sike BigXuneHHs
Bi/ Li€i iIHCTPYKLii 3 BUKOPUCTaHHA
MO>e HeraTUBHO BM/IMHYTW Ha
XiMivHi Ta $i3nyHi BnacTnsocTi
maTepiany NextDent Ortho Clear.
Y pasinosiBu anepriyHoi peakuii
3BEPHITLCA A0 NiKaps.

3arposu Ta 3anob6iXcHi 3axoamn

Monepea>keHHsA
He6e3sneuHiiHrpegieHTn
7,7,9(a60 7,9,9)-TpumeTnn-4,13-
Aiokco-3,14-aiokca-5,12-
AiasarekcagekaH-1,16-giin
6icmeTakpunar;
2-rigpokcueTunakpunaT; akpuaosa
KVNCNOTa, MOHoecTep Nponax-1,2-
Aion; eTuneHgnmeTakpunar;
2-rigpokcmeTUNIMeTakpunar;
AndeHin(2,4,6-TpumeTunbeHsoin)-
docoiHokecma; peakuiiHa maca, Lo
cKnajaeTbes 36ic(1,2,2,6,6-
neHTameTun-4-ninepugnn)cebakari
meTtun-1,2,2,6,6-neHTameTun-4-
ninepuaunnce6akat

KopoTki xapakTepncTukn
He6Ge3nekun

H317 Moxe cnpuunHaTtu
anepriyHy peakLuito Wwkipwu.
H319 Buknukae cepitosHe
noApasHeHHs oueil.

H411 ToKCMYHO ANS BOAHUX
OpraHismiB i3 gosrotTpnsannmm
Hacnigkamun.

3acTepeXxHisaxoan

P280 - HagsiraTu 3axumcHi
pyKaBu4Ku, 3acobu AN 3axucty
oyelt i 06anyus.

P333+P313 - Y pasinogpa3sHeHHs
a60 BMCUNIB Ha LWKipi: 3BepHYTUCA
no MeANYHY JOMOMOTY.
P305+P351+P338 - MPU
NOTPAMNIAHHI B OYI: o6epexxHo
NPOMUTY BOAOO MPOTArOM KiNlbKOX
XBWIVH. 38 HAABHOCTi KOHTaKTHUX
NiH3 BUAHATK X, AKLLO Lie Ierko
3po6uTu. NMPoAOBXNTU NPOMUBATH.
P337+P313 - Akj0 nogpasHeHHA
o4yell He 3HMKAE: 3BEPHYTUCS MO

P273 - He gonyckaTv noTpannsHHs
B HaBKO/INLLHE cepe/oBuLLie.

P501 - MepegaTyu BMiCT/KOHTeViHep
Ha yTunisauito 40 cxBaneHoro
3aBoJYy 3 Nepepo6Ku BiAXOAIB.

O6po6ka Ta goaaTKoBe
3aTBepAiHHA

NiaTpumyiiTe poboye micue
HaCTINBbKM YACTUM, HAaCKiNbKN e
MOXJIMBO, OCKiNbKY 6PYAHI KloBETN
a6o 06nagHaHHA MOXYTb
BUKnnKkatu gepopmatdiito Ta,

K HACNifOK, HeCMPaBHICTb
HaZpyKOBaHWX AeTanei!

[lo 3aKiHYeHHs po6oTun 3
doTononimepHUMMU cMonamu
NextDent pekomeHAyeTbCA
BUKOPUCTOBYBATWU HITPUNOBI
pyKaBuuKu.

PeTenbHoO nepemiwaiiTe nepes
BUKOPUCTAHHAM

g Mepey BUKOPUCTAHHAM
% nepemillyite matepian
o LioOHaiMeHLWe 5 XBUINH.
PekoMeH/y€eTbCs BUKOPUCTOBYBATU
miwanky NextDent LC-3DMixer.
HegocTaTHE 360BTyBaHHA
MOXe Npu3BecTy 40 Npobnem
nig vac Apyky.

3anoBHITb KIOBETY NPUHTEpPa
Sk MNepekoHaliTecsb,
.y o TemnepaTypa

==| ¢oTononimepHoi cmonn
3HaXOANTbLCS B Aiana3oHi
18-28 °C(64-82 °F), Ta yHuKaiTe
BMNNBY (COHAYHOrO) CBiTNA.
Hanwniite poTtononimepHy cmony
B KtoBeTy 3D-npuHTepa. Ko
MaTepian 36epira€TbCsi B 3aKpUTIl
KtoBeTi Ans poTononimepHoi cmonu,
060B'A3KOBO NepemillyiiTe cMony
nepes KOXHUM HacTyNHUM
BMKOPUCTaHHSM. He 3millyiiTe
pi3Hi cepii ogHoro matepiany.

HanawTyBaHHA NpUHTepa ANB.
y Noci6HUKY KopucTyBaya
3D-npuHTepa

JloTpuMmyiiTech iHCTPYKLii

m 3 BUKOPUCTAHHSA

3D-npuHTepa.

3HiMiTb HaAgpyKoBaHi geTanis
nnatpopmu

Konn 3D-npuHTep

W 3aBepLnTb CBOKO
nporpamy, 3HimiTb 3
npunaay nnatpopmy ans
ApPYKyBaHHs. MToknaAiTe nnatdpopmy
Ha cepBeTKy 3 nanepy a6o TKaHVHW.
Tenep HajpyKoBaHi AeTani MOXHa
3HATU 3 NNaTGOPMU 3a 4OMNOMOrot0
BiANOBIAHOrO iHCTPyMeHTa.

OunLLEeHHS HaAPYKOBAHNX
peTaneii, etan 1

OunCTiTb HaAPyKOBaHiI
B | gerani npotarom tpeox
XBUAWH B eTaHoni (> 90 %),
W06 BUAANNTW HAANULLIKM
¢doTononimepHoi cmonu, 3a
A0MOMOrOH0 y1bTPa3BYKOBOI
BaHHW a60 NOPiBHAHOTO
MUWHOHOTO MPUCTPOIO.

OuYunLLeHHA HAaAPYKOBaHNX
AeTanei, etan 2

3aHypTe AeTanb We Ha ABi
BLEL| xeununn 8 unctnii etaron
(>90 %). 3aranbHa
TPUBaNICTb OUNLLLEHHA B €TaHONI
He Ma€ nepeBuLLYBaTV 5 XBUAVH,
OCKiNbKM Lie MOXe CMPUUYNHUTY
nosiey AedekTiBy HaAPYKOBaHMX
AeTansix.

AopaTKoBe 3aTBepAiHHA
@) Micna ounEeHHA Ta CyLWKn
= | 3anuwTe HaapyKoBaHi
= AeTani woHaliMeHLwe Ha 10
XBUWH, 06 NepeKoHaTUCh, Lo
HaApykoBaHi geTani binble He
MiCTATb 3aAULWKIB eTaHoAy. MoTim
noKnajiTe HaZpyKoBaHi geTani B
Kamepy Ana YP-3aTBepaiHHA Ans
ocTaTo4YHOI NoniMepumsaii.
JlopatkoBe 3aTBepAiHHA
nepea6avae 06pobKy Y-
BUMPOMIHIOBAHHSAM 3 MeTOO
3a6e3neyeHHs ONTUManbLHoOro
nepeTBOPeHHs NoniMepy B AeTansix,
HaApyKOBaHWX 3 MaTepiany
NextDent. 3aBASIKM LilbOMY BMiCT
3a/IMLLIKOBOr0 MOHOMEPY BAAETLCS
3HU3UTW 40 MiHIMYMY Ta OTpUMaTH
6axaHi MexaHiuHi BnactmsocTi. s
npoteaypa € HeobxiZHUM eTarnom
ANSt OTPUMaHHS 6iocymicHoro
KiHL,eBOro BMpo6y. M HacTiliHO
paAvMO BMKOPUCTOBYBaTW Kamepy
Ana Y®-3atBepaiHHA NextDent

Yac 3aTBepAiHHA AN15 KOXKHOrO MaTepiany B kKamepi
NextDent LC-3DPrint Box

NextDent | Yac TemnepaTypa
malzemesi| 3aTBepAiHHS | 3aTBEpAIHHA

Ortho
Clear

MiH. 60 °C

10 XxBUAVH
(140 °F)

CsiTnoBuiA NoTiK
i AOBXMHa XBUNi

108 BaT Y®-A (315-400 HMm) 108 BaT YO
i cvHs o6nacTk cnekTpa (400-550 HM)

[liana3oH Temnepatypu
y Kamepi gna Y-
3aTBepAiHHA

3BepHIiTb yBary, Lo Kamepa 414
Y®-3aTBepaiHHA Ta 3D-npuHTep
noTpe6yioTh M1aHOBOrO TeXHIYHOTO
06CNyroByBaHHS 3riZHO 3 IHCTPYKLiSMU
BMPO6HMKa. ONTYManbHa noniMepusalis
BiZiGyBaETLCS NiC/1s MoMepejHLOro
nporpiBaHHA NpoTArom 15 XBUAUH.

FycTrHa noToky
BUNPOMIHIOBaHHS!
B Kamepi 4na Y-
3aTBepPAIHHA

60-80 °C (140-176 °F) nicna | 5 MBT/cm?
15 XBUNUH BUKOPUCTaHHSA

LC-3DPrint Box. LLLo6 oTpumatu
3aTBepAini getani HeobxigHoro/
CTiliKOrO KONbLOPY, BUKOPUCTOBYIATE
yac 3aTBepAiHHS, L0 HaBeJeHU B
Tabnumui HUX4e.

®iHiwHa o6po6bka

BuaaniTe yci onopHi KOHCTpyKLUii, 38
HeobXiAHOCTi BUKOHaMTe QiHiluHY
06po6Ky 3aTBEPAINNX AeTanew.
MpoBeiTh GiHiLLHY 06pO6KY 3a
Z0MOMOrOH0 CTaHAAPTHUX METOAIB,
LL|0 BUKOPUCTOBYIOTLCA B
3y60TexHiUYHUX nabopaTopisx.
3aTBepgini getani, HajpyKoBaHi 3
maTepiany NextDent 3D, cnig
oynwatn 6espeareHTHNMMN
3acobamu.

YMoBU 36epiraHHsA, TepMiH
npuaaTHocTi Ta
TPaHCNOpTYBaHHA

36epiraiite goTononimepHy cmony
B OpUriHanbHi ynakosLiabo
3aKpuTiii KloBeTi 6axxaHo Npun
KiMHaTHi TeMnepaTypi B TeMHOMY
CyXOMYy MicLii. 3aKpuBaiiTe ynakosky
NiCNs KOXHOT0 BUKOPUCTaHHS.
TepMiH NpuAaTHOCTI BKasaHWii Ha
eTukeTui MaTepiany. Micns
3aKiHYeHHS TepMiHy NpuAaTHOCTI
BNPOGHVK He Hece
BiANOBiAaNbHOCTI 3a poboui
XapakTepucTuKn Matepiany.

He nigaaBaiite BBy
Y®-BunpomiHtoBaHHs. Lleit
maTepian Moxe TpaHcnopTysaTuca
B CTaHAAPTHUX yMoBax. O6MexXeHHs
Ta BUMOTW /10 TPAHCMOPTYBaHHS,
NoB'A3aHi 3 NPUCYTHICTIO
Hebe3neyHnx peyosuH (UN3082),
AVB.ynacnopTi 6e3nekun NpoAyKTy.

YTunisauis Bigxopais
doTononimepHi cmonun NextDent

y noniMepr3oBaHoOMY CTaHi
HewWKiANVBI N5 HABKONINLIHbOTO
cepegoBuLLa. 3 poTononimepHUMH
cvmonamu NextDenty pigkomy cTaHi
CNiA NOBOANTUCSA 1K 3 XIMIYHUMN
BiAxoAamu. [lo HNX 3aCTOCOBHI
0C06/11MBI BUMOTY A0 yTUAi3aLii;
Ai3HaliTecs Npo BUMOru Ao
yTunisauii B MmicueBumx,
desepanbHNX abo iHLINX
perynsaTopHuUX opraHax.

IHCTPYKUii 3 04UNLLEHHA

ANsA nauyieHTa

Bupo6u 3 matepiany

NextDent Ortho Clear unctutun
HearpecMBHUMY i HeabpasMBHUMY
CTOMaToNOriYHUMM 3acobamu

ANS HNLLLEHHS.

OAMHULI NOCTaBKMN

Martepian NextDent Ortho Clear
AOCTYMHWIA B OAHOMY KONbOPI.
Beskonboposuii, 1 kr

O&nyiegxprions

Etcaywyn

OLakoAouBeg 08nyieg xpriong mpoopilovtat yLa emayyeApatieg otov
XWPO TNG 080VTLATPLKNAG TToU XxpnotpototoUv to NextDent Ortho Clear wg
UALKO yLa vapBnkeg kat péoa ouykpatnong. To NextDent Model Ortho Clear
TPoOopPIETAL ATTOKAELOTIKA yLa ETIAYYEAPATLKE 080VTLATPLKN Epyactia.
OLo8nyleg xprong autég mapExouV emiong TANPoYopLeg yLa tnv
ac@aAeta kat teptBarAovtikd {ntrpata. Ze mepilmtwon mou X petddovtat
TIEPLOCOTEPEG TTANPOYOPLEG ETILKOLVWVIOTE PE TOV HETATIWANTY).

MpoBAemépevn Xprion

To NextDent Ortho Clear eivat pLa
pntivn 3D print tou ipoopiletat
yLa TNV KATAOKELT vapOiKwy Kat
HéOWV oLUYKPATNONG TpLaSLAcTaTnG
eKTUTIWONG. [l TNV TpooTacia
™G odovtooTolyiag kat Tou
GTOMATLKOU HULKOU GUCTHPATOG

1) T GUYKPATNON TNG PUBULOHEVNG
o8&ovtootolxiag. To tpolov
@épeLmiiotomnoinon CE wg
LATPOTEXVOAOYLKO TIPOLOV
katnyoptagIla.

NepLypayn & AmoteAéopata
To NextDent Ortho Clear ipémeL va
XpnotpoToLeitatl o€ cuvSUACHO PE
eKTUTIWTEG 3D texvoAoylag laser i
DLP mou uttoatnpiouv tig pntiveg
NextDent. O eKTUTIWTAG KaL n pntivn
mpémneLva eivat yetagl toug
BeAtioTomolnpéva Wote va
ETILTUYXAVOVTAL TIA PN KAL AKpLBH
EKTUTIWPEVA eEapTrpata. Eav o
EKTUTIWTAG KAL N pntivn §ev éxouv
BeAtiotomotnbei petagl toug, autod
pmopel va emupépeL avembupnta
amMOTEAEGHATA OTNV aKpiBeLla kaL tn
(PUOLKI) TTOLOTNTA TWV EKTUTIWHEVWY
€EapTNPATWY. OL EKTUTIWTEG
Texvoloyliag laser kat DLP kat ot
B8dAapoL wTog post-curing
(Stadikaoia petd tn okAfpuvon)
XPNOLHOTIOLOVV KATIOLA TINY R WTOG
yLa TOV TIOAUPEPLOKO TG pntivng
NextDent. LUVETIWG, CUVLOTATAL N
XPAon UV-TipOoOTATEUTLKWY YUAALWY
Katd tn Aettoupyla ektumwer) 3D ry/
Kat BaAdpou pwtog. ALapopég aTov
XPWHATLOPO PTopei va
E£HUPAVLOTOUV AOyWw:
m TIAPAYWYNG O€ TapTiSEeg
m aVeTapkoUG avadeuong Kat
avaptgng T apxtkng
cuokevaoiag mp tn xprion
m avemapkoUlG avadeuaong oto
SLOKAPLO TNG PNTLVNG TIPLY TN
xprion
m avemnapkoUg post-curing

AvtevéeiteLg

To NextDent Ortho Clear Sev Tipémet
va xpnoLyomoLeitat yla kavévav
AaAAov okoté tapd wg pntivn 3D
print yla tnv Kataokeur vapbnkwv
Kat péowv cuykpatnong.
OmoLadnmoTe MapEKKALON aTtO
auTEG TG 08nyieg xpriong pmopel va
ETILPEPEL aVETILOVUNTA
ATOTEAEGHATA OTN XNHLKI KAl

@uaotkn otdtnta tou NextDent
Ortho Clear. L€ mepintwon
alAepyLkng avtispaong,
amnevBuvbeite og Latpo.

Kivéuvol & Mpopuldagerg

NpogLSomoinon

Emikivéuva cuotatikda

7.7,9( 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-
3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-
1,16-diyl bismethacrylate;
2-hydroxyethyl acrylate; Acrylic acid,
monoester with propane-1,2-diol;
ethylene dimethacrylate;
2-hydroxyethyl methacrylate;
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)
phosphine oxide; MaZa avtispaong
Tou Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacate and Methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacate

AfAwon emLKVSUvoTNTAG
H317 Mmopel va tpokaAéoet
aAAepyLkn Seppatiki avtiSpaon.
H319 Mpokalel coBapd
0PBaAApLKO EpEBLOO.

H411 To&Lko yLa toug uSpopLoug
opyaviopoug, HE HAKPOXPOVLEG
ETUMTWOELG.

AfAwon mpoUAagng

P280 Na popdTe MPOCTATEUTLKA
yavtia/péoa atopLkng mpootaciag
yla ta patia/mpdowto.
P333+P313 Edv mapatnpnOei
£peBLOPOG TOU S€ppatogn
eppaviotel eEavonpa:
SupPBouAeuBeite/EmLokepBeiTe
yLatpo.

P305+P351+P338 ZE MEPINTQXH
EMA®HSE ME TA MATIA: ZemAUvete
TIPOOEKTLKA PE VEPO YL APKETA
Aemtd. EGv untapyouv @akoi
ETIAPNG, APALPETTE TOUG,
£pboov elvat eUKOAO.

Suvexiote va emAévete.
P337+P313 EQv &gV utoXwpel 0
0pBaApLKOG EPEBLONOG:
SupPBouleuBeite/

EmilokepBeite yLatpo.

P273 Na amogelyetaln
eAeuBépwon oto TepLBAANOV.
P501 AtdBeon tou epLexopévou/
TIEPLEKTN OE EYKEKPLUEVN
pHovada SLdbeong amoBANTwWy.

E€epyacia & Post-curing
Atao@ariote 0Tt epyddeote Pe TOV
TILO KATA TO SuVaTO KABapo TPOTIO,
ta BpwpLka Soxela kat eE0TALOpOG
pmopei va mpokaiéoouv
TapapOpPWON KAl CUVETIWG
amotuyia ota eKTUTIWPEVa
avtikelpeval Zuviotatal n xprion
YavTLwV VITptAlou yLa tov XeLpLopd
Twv pnTvwy NextDent éwg To
0TASL0 Tou Pipiopatog.

AvadéPte KAAG TpLv T Xprion

E Avapi&te o mpoidv yla
% TOUAAXLOTOV 5 AETITA TIPLV

™ xpron. Zuviotdtatn

Xprion tou NextDent LC-3DMixer.
Actoxieg otnv ektuTwaon pmopei va
gppavioToly edv Sev emiteuyBel
ETIAPKNG avadeuon.

Fepiote to Soxeio Tou ekTUTIWTH
BePalwbeite étLn
Beppokpaciatng pntivng
elvat petakv 18 kat 28 °C/
64 KaL 82 °F kaL amoTpéPte TNV
£kBeon 0TO (NALAKO) PWG. XUOTE TN
pntivn oto Soxelo Tou ektuTwtr 3D.
Edv To poildv puAdcoETaAL O
KAELOTO BAAapo Slokapiou pntivng,
Slacpahiote 6tLn pntivn avadsvetat
TIPLV TNV KABE ETMOPEVN Xprion. Mnv
AVAPLYVUETE SLAPOPETLKEG TTAPTISES
Tou {SLou TpoidvTog.

Ia TG pubpiceLg Tou EKTUTIWTH
GupBOUAEgUTELTE TO EYXELPLSLO
Xpriong tou ektumwtr 3D
AKOAOUBELTE TLG 08Nnyieg

ml XPpNong tou ektumwtr 3D.

AQULPECTE TA EKTUTIWHEVA
gfapTipata and tnv mAatpoppa
‘Otav o ektunwtrg 3D
% £€XEL OAOKANPWOEL TO
TIPOYPAPHE TOU aaLpECTE
TNV MAATPOPPA KATACKEUNG amd

TO Hnxavnua. TomoBeTAHOTE Tn
TAatoppa o Kdrmoto xapti

N V@aopa. Ta EKTUTIWHEVA
eEaptrjpata pmopouv mAéov va
agatpebovy amo tnv MAATPOpUA
XPNOLHOTIOLWVTAG KATIOLO
KatdAAnAo epyaleio.

KaBapLopog TWV EKTUTTWHEVWY
gfapTnpdatwy - Bpa1

Kabapiote ta ektutiwpéva
eEaptrpataya tpiaAemtd
o€ atbavoAn (>90%) yla va
APALPECETE OTIOLASHTIOTE TTEPLTTH
pntivn, xpnotpomoLwvtagAoutpd
uTEprXwV N avtiotolyo cvotnua
mAuciparog.

KaBapLopog TWV EKTUTTWHEVWY
egaptnpatwy - Bipa 2

KaBapiote yla dAAa SUo
Aemtd o€ Kabapr) atbavorn
(>90%). O CUVOALKOG XPOVOG
kaBapiopatog og atBavorn sv
TpémneL va uttepPaivel ta 5 Aemtd,
KaBwg autd pmopei va pokaréoet
{nHLa ota ekTuTwpEva eEaptripata.

Post-Curing

MeTd tov KabapLopo Kat

TO OTEYVWHA, APAOTE Va
eKTUTIWHEVA eEapTrpata
va napapeivouv yia 10 Aemtd

ylava Stacpaiioste 6tLTa
eKTUTIWPEVA eEapTAPATa SEV EXOUV
katdAotra atbavoing. £tn cuvéxeLa
TOTIOBETAOTE TA EKTUTIWHEVA
eEaptipata og BAAapo UV yia
curing yLa tov TEALKO TIOAUpEPLOUO.
H Stadikaoia post-curing eivat pia
Stadikaoia pe pwg UV yLava
Slac@aliletal OTL Ta eEKTUTIWHEVA
pe NextDent eEaptrjpata Ba
ATIOKTHOOULV TN BEATLOTN PETATPOTIN
Tou MoAupepoUG. Méoa amod autn
€AayLoTomoLovvTaL Ta Kataioura
TOU PHOVOHEPOUG KAl ATIOKTWVTAL OL
ATIALTOVPEVEG UNXAVLKEG LELOTNTEG.
H sladikaoia autn amoteAet
avaykaio Brjpa yla tnv Katackeun
£v0OG BlooupBatol TeALkoU
TpolovTog. Tuviotdtal LsLaitepan
xprion tou NextDent LC-3DPrint Box.
Matnv emitevgn xpwpatog/
0Tabepol XpWHATOG OTA TEALKA
eEaptrpata xpnotpomolelote Tov
XPOVvo yLa curing Tou avagépetat
OTOV TMAPAKATW TTivaka.

EL8LKOG Xpovog curing (GKAfpuvong) yta to NextDent LC-3DPrint Box

YALkO Xpovog [SEILIG Lo le/Tell >N icLWOTE OTL 0 BAAaPOG PwTOG UV Kat o
NextDent | curing curing

Ortho
Clear

€AdxLOT. 60°C

10 Aerttd
/140 °F

EKTUTIWTHG 3D XPELAovTaL TAKTLKN CUVTHPNON
AKOAOUBWVTAG TLG 08NyLEG TOU KATAOKEUATTH).
O BEATLOTOG TTOAUHEPLOHOG ETLTUYXAVETAL

pe Tepiodo poBEppavong 15 AETTTWV.

MNapaywyn wtog & EUpog Beppokpactiag Mapaywyr aktoBoAiag
prKkog kuuatog 6aldpou pwtog UV BaAdpiou pwtée UV

108 Watt UV-A (315-400 nm)
108 Watt UV-Blue (400-550 nm)

60-80°C / 140 - 176°F petd
armd 15 Aemtd xpriong

‘ 5 mWatt/cm?

dwiplopa

Apalpéote oToLaSATIOTE
eEaptrpata otrpLEng KaL pipete
Ta teAkd e€apthpata eav
XpeLagetal. PLVipETE T TEALKA
eEaptrpata xpnoLyomoLwvag
OUPBATLKEG 050VTLATPLKEG
peBOSouG Kat epyaleia.

Ta teAkd ektumiwpéva NextDent 3D
eEaptrpata npémnel va kabapidovtat
HE UN XNHLKEG HEBOSOUG.

Zuvenkeg pUAaENG, npepopnvia
AR§nNG Kal peTagpopd

PUAAETE TN pnTivn 0TV apxLkn
ouokevaoiar og BdAapo Stokapiou
pntivng, Katampotipunon o
Beppokpacia Swpatiov oe oTEYVO
KaL OKOTEWO PEPOG. KAelveETE TN
ouokeuaoia HETA amo KAbe xpron.
H nuepounvia Angng tou mpoidvtog
AVAPEPETAL OTNV ETLKETA TOU
mpoidvtog. Ze mepintwon
unépBaocng tng npepounviag
AAENG, To Tpoiov Sev elvat TAéov
gyyunpévo og oxéon pe tn Bepamneia.
Na pnv ektibetal og pwg UV.

la To Poidv LoXUouv oL GUVHBELG
OUVBNKEG HETAPOPAG. YTTApXOUV
TiEpLOPLOMOL yLa TN HETAPOPa

Tou oxetiovtal Pe ETLKIVEUVEG
ouoieg(UN3082), Seite SDS yia
ATALTAOELG HETAPOPAG,.

AmtoppLdn amofAfTwv
OLpntiveg NextDent otnv
TIOAUHEPLOPEVN HOPPT TOUG

Sev elvat emBraBeic yta to
meptBaAAov. Ot pntiveg NextDent
og VYpH KATdoTaon TPETEL VA
avtigeTwniovtal wg XNUIKA
amndéBAnta. IoxVouv amattroeLg
£L8LKNAG amoppLPng. EAEyETe pe TLg
TOTILKEG, OJHOOTIOVSLAKEG 1) AAAEG
PUBULOTLKEG ApXEG YL TLG
anattioetg andppupng.

08nyiggkabapLopou yLa toug
acBeveig

To NextDent Ortho Clear pmopei va
kabaplotel pe fma pn SLappwtika
mpoidvta o§ovtiatpLkoy
kabapLopou.

Movadegmapadoong
To NextDent Ortho Clear
Slatibetal og éva xpwua.
Adgavo 1 kg

Udhézime pér pérdorim

Hyrje

Udhézimet e méposhtme té pérdorimit shérbejné pér profesionistét
dentaré qé pérdorin “NextDent Ortho Clear” si material pér aparatet
dhe telat dentaré. “NextDent Ortho Clear” éshté synuar ekskluzivisht
pér puné profesionale dentare. Né kéto udhézime pérdorimijepet
gjithashtu informacion rreth aspekteve mjedisore dhe té sigurisé.
Kontaktoni rishitésin nése ju nevojitet mé shumé informacion.

Synimi i pérdorimit

“NextDent Ortho Clear” éshté njé
rréshiré pér printim 3D e synuar pér
prodhimin e aparateve dhe telave
dentaré me printim 3D. Té mbrojé
harkun dentar dhe sistemin
muskulor oral ose té ruajé harkun

e rregulluar dentar. Produkti éshté

i pajisur me certifikimin CE si pajisje
mjekésore e kategorisé Ila.

Pérshkrimi dhe efektet
“NextDent Ortho Clear” duhet té
pérdoret me printeré 3D me lazer
ose DLP té pérshtatshém pér
rréshirat “NextDent”. Né ményré qé
té arrihet printimi i ploté dhe precizi
pjeséve printeri dhe rréshira duhet
té pérshtaten me njéra-tjetrén.
Mospérshtatja e printerit dhe
rréshirés me njéra-tjetrén mund té
keté efekt té padéshiruar né
saktésiné dhe cilésiné e pjeséve té
printuara. Printerét me lazer dhe ata
DLP 3D si dhe furrat me rrezatim té
post-polimerizimit shfrytézojné njé
burim rrezatimi pér polimerizimin e
rréshirés “NextDent". Pér rrjedhojé,
gjaté pérdorimit té printerit 3D
dhe/ose furrés me drité sugjerojmé
mbajtjen e syzeve mbrojtése

ndaj rrezeve ultravioleté.

Ndryshimet né nuancat e ngjyrave

mund té ndodhin pér shkak té:

m prodhimit né grupe;

m tundjes dhe pérzierjes sé
papérshtatshme té paketimit
fillestar pérpara pérdorimit;

m pérzierjes sé papérshtatshme
né mbajtésen e rréshirés
pérpara pérdorimit;

m post-polimerizimit
té pamjaftueshém;

Kundérindikimet

“NextDent Ortho Clear” nuk duhet
té pérdoret pér géllime té tjera
pérvegse sirréshiré pér printim 3D
pér prodhimin e aparateve dhe
telave dentaré. Cdo devijim nga ky
udhézim pérdorimi mund té keté
efekt té padéshiruar né cilésité
kimike dhe fizike té “NextDent Ortho
Clear”. Né rast reaksioni alergjik,
kontaktoni mjekun.

Rreziget dhe masat paraprake

O

Kujdes

Pérbérésit e rrezikshém

7,7,9(ose 7,9,9)-trimetil-4,13-diokso-
3,14-dioksa-5,12-diazahekzadekan-
1,16-diil bis-metakrilat; akrilat
2-hidroksietil; acid akrilik,
monoester me propan-1,2-diol;
dimetakrilat etileni; metakrilat
2-hidroksietil; oksid difenil-fosfine
(2,4,6- trimetil-benzoil); Masa e
reaksionit té sebakatit bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil) dhe sebakatit
metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil

Deklaratat pér rrezikun

H317 Mund té shkaktojé njé
reaksion alergjik té [ékurés.

H319 Shkakton acarim serioz té syrit.
H412 Toksik pér jetén ujore me
efekte afatgjata.

Deklarata parandaluese

P280 - Mbani doreza mbrojtése,
mbrojtése pér syté dhe pér fytyrén.
P333+P313 Nése ndodh acarim

ose skuqje e |ékurés: Kérkoni
ndihmé/kujdes mjekésor.
P305+P351+P338 - NESE BIE NE
KONTAKT ME SYTE: Shpélaheni

me kujdes me ujé pér disa minuta.
Higni lentet e kontaktit nése keni
dhe éshté e thjeshté pér t'u béré.
Vazhdoni shpélarjen.

P337+P313- Nése acarimiisyve
vazhdon: Kérkoni ndihmé/kujdes
mjekésor.

P273 - Shmangni hedhjen né mjedis.
P501 - Asgjésoni pérmbajtjen/enén
né njé impiant asgjésimi té miratuar.

Pérpunimi dhe post-polimerizimi
Sigurohuni qé té punoniné kushte
samé té pastra qé té jeté e mundur.
Enét ose pajiset e papastra mund

té shkaktojné deformime dhe

si rezultat gabime né objektet

e printuara! Gjaté trajtimit té
rréshirave “NextDent” dhe deri

né hapin e [émimit késhillohet

té pérdoren doreza nitrile.

Pérzijeni miré pérpara pérdorimit
| Pérzijeni produktin

- g, pér té paktén 5 minuta

Y pérpara pérdorimit.

Késhillojmé gé té pérdoret

“NextDent LC-3DMixer”. Gabime

né printim mund té ndodhin kur
tundja nuk éshté kryer plotésisht.

Mbusheni enén e printerit
Sigurohuni qé temperatura
erréshirés té jeté midis
temperaturave nga

18 deriné 28°C/ 64 dhe 82 °F, sidhe
shmangni ekspozimin ndaj drités
(sé diellit). Hidheni rréshirén né enén
e printerit 3D. Nése produkti ruhet
né njé fole mbajtése té mbyllur
pérrréshira, sigurohuni qé ta trazoni
rréshirén pérpara ¢do pérdorimi

té métejshém. Mos pérzieni grupe
té ndryshme té té njéjtit produkt.

Pér cilésimet e printerit,
shikoni manualin e printerit 3D
Ndigni udhézimete

m pérdorimit té printerit 3D.

Hiqini pjesét e printuara

nga platforma

Kur printeri 3D té keté
pérfunduar programin,
higeni platformén formuese
nga aparatura. Vendoseni até né
letér ose lecké. Pjesét e printuara
mund té higen tashmé nga
platforma duke pérdorur njé mjet

té pérshtatshém.

Pastrimi i pjeséve té printuara
-Hapi1

Pastrojini pjesét e printuara
pér tre minuta né etanol
(>90%) pér té larguar ¢do
tepricé té rréshirés me ané té njé
banje ultrasonike ose té njé sistemi
té ngjashém larjeje.

Pastrimi i pjeséve té printuara
-Hapi2

Pastroni pér dy minuta
S| tétjerané etanol té pastér
(>90%). Koha totale
e pastrimit né etanol nuk duhet
té jeté mé gjaté se 5 minuta,
pasi mund té shkaktohen defekte
né pjesét e printuara.

Post-polimerizimi

Pas pastrimit dhe tharjes,
|érini pjesét e printuara pér
té paktén 10 minuta pér t'u
siguruar gé né to té mos keté mbetje
etanoli. Mé pas, vendosini pjesét e
printuara né njé furré polimerizimi
me rreze ultraviolet. Post-

polimerizimi éshté njé trajtim me
rreze ultraviolet qé garanton
pérftimin e konvertimit optimal té
polimerit te pjesét e printuara
“NextDent". Népérmijet tij,
monomeriimbetur reduktohet né
minimum dhe pérftohen vegorité e
duhura mekanike. Kjo proceduré
éshté e domosdoshme pér té
pérftuar njé produkt fundor té
pérputhshém nga ana biologjike.
Késhillojmé té pérdoret furra
“NextDent LC-3DPrint”. Pér té
pérftuar pjesé té polimerizuara me
ngjyré/ngjyré té géndrueshme
ndigni kohén e pércaktuar té
polimerizimit té pérmendur né
tabelén mé poshté.

Lémimi

Largoni ¢do strukturé mbéshtetése
dhe Iémoni pjesét e polimerizuara,
nése éshté e nevojshme. Lémojini
pjesét e polimerizuara duke
pérdorur metoda dhe instrumente
té njohura dentare. Pjeséte
polimerizuara me printim 3D
“NextDent” duhet té pastrohen

me produkte jokimike.

Kushtet e ruajtjes, data

e skadimit dhe transporti

Ruajeni rréshirén né paketimin
fillestar ose né njé fole mbajtése té
mbyllur pér rréshira, mundésisht né
temperaturé ambienti dhe né njé
vend té thaté e té errét. Mbylleni
paketimin pas ¢do pérdorimi.

Data e skadimit té produktit jepet né
etiketén e tij. Garancia e produktit né
lidhje me trajtimin éshté e vlefshme
deriné datén e skadimit. Mos e
ekspozoni ndaj rrezeve ultraviolet.
Pér kété produkt zbatohen kushtet
standarde té transportit. Ekzistojné
kufizime gé lidhen me transportin

e substancave té rrezikshme
(UN3082), shikoni SDS (Dokumenti
ité Dhénave té Sigurisé) pér kushtet
evecanta té transportit.

Eliminimi i mbetjeve

Rréshirat “NextDent” né formén
etyre té polimerizuar nuk jané té
démshme pér mjedisin. Rréshirat
“NextDent” né gjendje té |éngét nuk
duhet té trajtohen si mbetje kimike.
Pér eliminimin zbatohen kushte

Koha specifike e polimerizimit pér furrén “NextDent LC-3DPrint Box"”

Ortho
Clear

10 minuta | min. 60°C
/140°F

Kapaciteti i rrezeve
dhe gjatésia e valés

108 vat UV-Blue (400-550 nm)

108 vat UV-A (315-400 nm) ‘ 60-80°C/140-176°F

Diapazoni i temperaturés
sé furrés sé polimerizimit

me rreze ultraviolet

Temperatura Kini parasysh se furra e polimerizimit me rreze
polimerizimit ultraviolet dhe printeri 3D kané nevojé pér
mirémbaijtje té rregullt duke ndjekur udhézimet
e prodhuesit. Polimerizimi optimal arrihet me
njé kohé ngrohjeje paraprake prej 15 minutash.

Kapaciteti i rrezatimit sé
furrés sé polimerizimit
me rreze ultraviolet

5 mvat/cm?

pas 15 minutash pérdorimi

té vecanta. Verifikoni me agjencité
lokale, federale ose agjencité
etjerarregullatore pér kushtet

e eliminimet.

Udhézimet e pastrimit

pér pacientét

“NextDent Ortho Clear” mund té
pastrohet me produkte dentare
pastrimijoagresive dhe jogérryese.

Njésité e dérgimit
“NextDent Ortho Clear”
disponohet né njé ngjyré.
E tejdukshme 1 kg

Navodilaza uporabo

Uvod

Naslednja navodila za uporabo so namenjena zobozdravnikom,

kiizdelek NextDent Ortho Clear uporabljajo kot material za zobne S¢itnike
(splinte) in opornice (retainerje). NextDent Ortho Clear je namenjen
izklju¢no za strokovne zobozdravniske posege. Ta navodila za uporabo
vsebujejo tudiinformacije o varnostnih in okoljskih vidikih.

Ce potrebujete ve¢ informacij, se obrnite na prodajalca.

Predvidena uporaba

NextDent Ortho Clear je material za
3D tiskanje zobnih S¢itnikov
(splintov) in opornic (retainerjev).
S¢iti zobe in misice v ustih ali ohranja
zobe v pravilnem polozaju.

Izdelek ima oznako CE medicinskega
pripomocka razredaIla.

Opis in ucinki
Izdelek NextDent Ortho Clear je
treba uporabljati z laserskimi ali DLP
3D tiskalniki, zdruzljivimi z materiali
NextDent. Za popolno in natanéno
izdelavo tiskanih delov morata
biti tiskalnik in material optimalno
prilagojena drug drugemu.
V nasprotnem primeru lahko pride
do negativnih posledic za
natancnostin fizicno kakovost
tiskanih delov. Laserskiin DLP 3D
tiskalniki ter Skatle z lu¢mi za
strjevanje uporabljajo vir svetlobe za
polimerizacijo materiala NextDent.
Zato pridelu s 3D tiskalnikom
in/ali Skatlo z lu¢mi priporo¢amo
uporabo ocal za zascito pred UV
Zarki. Razlike v barvnih odtenkih
so lahko posledica:
m proizvodnje v serijah;
m neustreznega pretresanja
in mesanja originalnega
pakiranja pred uporabo;
m neustreznega mesanja
na pladnju pred uporabo;
m nezadostnega strjevanja.

Kontraindikacije

Izdelka NextDent Ortho Clear ni
dovoljeno uporabljati za noben drug
namen razen 3D tiskanja zobnih
S¢itnikov (splintov) in opornic
(retainerjev). Vsako neupostevanje
teh navodil za uporabo lahko
Skodljivo vpliva na kemi¢no in fizi¢no
kakovostizdelka NextDent Ortho
Clear. V primeru alergijske reakcije
se posvetujte z zdravnikom.

Nevarnosti in previdnostni ukrepi

Opozorilo

Nevarne sestavine

7,7,9(ali 7,9,9)-trimetil-4,13-diokso-
3,14-dioksa-5,12-diazaheksadekan-
1,16-dil bismetakrilat; 2-hidroksietil
akrilat; akrilna kislina, monoester s

propan-1,2-diolom; etilen
dimetakrilat; 2-hidroksietil
metakrilat; difenil(2,4,6-trimetil-
benzoil) fosfin oksid; reakcijska zmes
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)
sebakata in metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil
sebakata

Hazard statements

H317 Lahko povzroc¢i alergijski
odziv koZe.

H319 Povzroca hudo draZenje oci.
H411 Strupeno za vodne organizme,
z dolgotrajnimi ucinki.

Precautionary statements

P280 Nositi zas€itne rokavice/
zascito za oci/zascito za obraz.
P333+P313 Ce nastopi drazenje
koZe ali se pojavi izpuscaj: poiscite
zdravnisko pomoc/oskrbo.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI:
previdno izpirajte z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne lece,
Ce jihimate in Ce to lahko storite brez
teZav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Ce draZenje otine
preneha: poiscite zdravnisko
pomoc/oskrbo.

P273 Prepreciti sproSc¢anje v okolje.
P501 Odstraniti vsebino /

posodo na pooblasceni obrat za
odstranjevanje odpadkov.

Obdelava in strjevanje

Poskrbite za ¢im boljSo cCistoco
pridelu, saj lahko umazani vsebniki
in oprema povzrocijo deformacijo
in s tem neustreznost tiskanih
izdelkov. Vse do zaklju¢nega
koraka je prirokovanju z materiali
NextDent priporocljivo uporabljati
rokavice iz nitrila.

Pred uporabo temeljito
premesajte

E Pred uporabo izdelek
CDQ; mesajte najmanj 5 minut.

Priporo¢amo uporabo
mes3alnika NextDent LC-3DMixer.
Nezadostno stresanje lahko povzroci
neustrezne tiskane izdelke.

Napolnite rezervoar tiskalnika

,4‘\27 Poskrbite, da je temperatura
£ materialamed 18 in 28

==| °C/64in 82 °F ter prepretite

izpostavljanje (soncni) svetlobi.
Rezervoar 3D tiskalnika napolnite z
materialom. Ce je izdelek shranjen

zaprtv posebno Skatlo za ta namen,
ga ne pozabite premesati pred vsako
naslednjo uporabo. Ne mesajte
razli¢nih serij istega izdelka.

Za nastavitve tiskalnika glejte
priro€nik 3D tiskalnika
Upostevajte navodila za

m uporabo 3D tiskalnika.

Tiskane dele odstranite s plosce
Ko 3D tiskalnik zakljuci
W program, odstranite
delovno plo3¢o s stroja.
Plo3co poloZite na papir ali krpo.
Sedajlahko s primernim orodjem
tiskane dele odstranite s plosce.

Cis¢enje tiskanih delov - 1. korak

Tiskane dele tri minute
HB | ¢istite z etanolom (> 90 %),
da ostranite odvecni
material, za kar uporabite
ultrazvocno kopel ali podoben
sistem pranja.

Cis€enje tiskanih delov - 2. korak
Nato Cistite dodatni dve

B minutis ¢istim etanolom

(> 90 %). Celotni ¢as ¢iscenja

v etanolu ne sme trajati vec kot

5 minut, saj bi lahko dalj3e ¢iS¢enje

poskodovalo tiskane dele.

Strjevanje

= Tiskani deli naj po ¢is¢enju
J p ]

in suSenju 10 minut pocivajo
za zagotovitey, da na njih
nivec ostankov etanola. Nato tiskane
dele za dokon¢no polimerizacijo
prestavite v Skatlo za strjevanje

z UV lugjo. Strjevanje je obdelava

z UV lugjo, ki zagotovi optimalno
pretvorbo polimera tiskanih delov

iz materiala NextDent. S tem je
preostanek monomera minimalen,
zagotovijo pa se potrebne mehanske
lastnosti. Ta postopek je nujen

korak za izdelavo biokompatibilnega
konc¢nega izdelka. Mocno
priporo¢amo uporabo izdelka
NextDent LC-3DPrint Box. Za barvno
stabilnost tiskanih delov uporabite
¢as strjevanja iz spodnje tabele.

Zaklju€na obdelava

Odstranite morebitne podporne
dele in dokoncajte strjene dele, e je
to potrebno. Dokoncajte strjene dele
s konvencionalnimi stomatoloskimi
metodami in instrumenti. 3D tiskane
dele iz materiala NextDent je treba
ocistiti z nekemicnimiizdelki.

Pogoji shranjevanja, rok
uporabnostiin transport

Material hranite v originalni ovojnini,
zaprtv posebni Skatli za ta namen,
po moznosti pri sobnitemperaturiin
vsuhem ter temnem prostoru.
EmbalaZo po vsaki uporabi zaprite.
Rok uporabnostiizdelka je naveden
na etiketi izdelka. Ce je rok
uporabnosti potekel, nive¢ mogoce
jamciti za u€inkovito uporabo izdelka
prizdravljenju. Ne izpostavljajte UV
svetlobi. Za izdelek se uporabljajo
standardni transportni pogoji.
Predvidene niso nobene omejitve,
povezane z nevarnimi snovmi
(UN3082); za posebne zahteve glede
transporta glejte varnostni list.

Odlaganje med odpadke

Materiali NextDent v polimerizirani
obliki niso Skodljivi za okolje. Tekoce
oblike materialov NextDent je treba
obravnavati kot kemijske odpadke.
Zanjih veljajo posebne zahteve
glede odstranjevanja, ki jih lahko
preverite prilokalnih, zveznih ali
drugih regulatornih agencijah.

Navodila za ¢iScenje za bolnike
Material NextDent Ortho Clear je
treba Cistiti zneagresivnimiin

neabrazivnimiizdelki za ¢iS¢enje zob.

Enote za dostavo

Material NextDent Ortho Clear
jenavoljovenibarvi.

Prozorna 1 kg

Cas strjevanja v pripomo¢ku NextDent LC-3DPrint Box

Material |Casstrje- | Temperatura
NextDent | vanja strjevanja

Ortho 10 minut min. 60 °C
Clear /140 °F

108 vatov UV-modra (400-550 nm)

po 15 minutah uporabe

Skatla z UV-lugjo in 3D tiskalnik
potrebujeta redno vzdrZevanje v skladu

z navodili proizvajalca. Optimalno
polimerizacijo je mogoce doseci

s predhodnim 15-minutnim segrevanjem.

Moc¢ in valovna dolZina luci Temperaturni razpon Izhodno sevanje
Skatle z UV lu¢jo Skatle z UV lu¢jo

108 vatov UV-A (315-400 nm) ‘ 60-80 °C/140-176 °F

‘ 5 mWatt/cm?

akrilat; Akrilik asit, propan-1,2-diolla karistirmayin. MeANYHY ZonoMory.
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Planované pouZitie

NextDent Ortho Clear je Zivica
na3Dtlacuréend na3D tla¢
dentalnych dlah a ortodontickych
pomocok. Na ochranu chrupu a
svalového systému Ustnej dutiny
alebo na udrzanie pravidelného
chrupu. Tento produkt je schvaleny
oznacenim CE ako zdravotnicka
pomocka triedy Ila.

Opis a tucinky
NextDent Ortho Clear sa musi
pouzivat v kombinacii s laserovymi
alebo DLP 3D tla¢iarfiamis podporou
Zivic NextDent. Tlaciaren a Zivica
musia byt vzajomne optimalizované,
aby bolo mozné ziskat kompletné
apresné vytlacené casti. V pripade,
Ze tlaciaren a Zivica nebudu
vzajomne optimalizované, moze to
mat nepriaznivy Gc¢inok na presnost
a fyzikalnu kvalitu vytlacenych ¢asti.
Laserové a DLP 3D tlaciarne
asvetelné boxy s naslednym
vytvrdzovanim vyuzivaju svetelny
zdroj na polymerizaciu Zivice
NextDent. Priobsluhe 3D tlaciarne
a/alebo svetelného boxu preto
odporicame nosit ochranné
okuliare proti ultrafialovému
Ziareniu. Rozdiely vo farebnom
odtieni sa mo6zu vyskytnut z dévodu:
m vyroby v sériach;
m neadekvatneho potrasenia
azmieSania pévodného
balenia pred pouZzitim;
m neadekvatneho pomiesania
vnadobke na Zivicu pred pouZzitim;
m nedostatoc¢ného nasledného
vytvrdenia;

Kontraindikacie

NextDent Ortho Clear sa smie
pouzivat iba ako Zivica na 3D tla¢
dentalnych dlah a ortodontickych
pomdocok. Na Ziaden iny tGcel tento
produkt nepouZzivajte. Akdkolvek
odchylka od tohto navodu na
pouZzitie mdZe mat nepriaznivy
ucinok na chemicku a fyzikalnu
kvalitu NextDent Ortho Clear.

V pripade alergickej reakcie
kontaktujte lekara.

Nebezpecenstva a bezpecnostné
opatrenia

Pozor

Nebezpecné zlozky

7,7,9(alebo 7,9,9)-trimetyl-4,13-
dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadekan-1,16-diyl
bismetakrylat; 2-hydroxyetyl
akrylat; kyselina akrylova,
monoester s propan-1,2-diolom;
etylén dimetakrylat; 2-hydroxyetyl
metakrylat; difenyl(2,4,6-
trimetylbenzoyl)fosfinoxid; reakéna
hmota bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-
piperidyl)sebakat a metyl
1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl|
sebakét

Hazard statements

H317 MoZe sposobit alergicku
reakciu pokozky.

H319 Spésobuje vazne
podrazdenie oci.

H411 Toxicka pre vodné organizmy,
s dlhodobymi Gcinkami.

Precautionary statements
P280 Noste ochranné rukavice/
ochranné okuliare/ochranu tvére.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie
pokozky alebo sa vytvoria
vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI
OCI: Niekolko minGtich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a ak je

to mozné, odstranteich.
Pokracujte vo vyplachovani.
P337+P313Ak podrazdenie o¢i
pretrvava: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P273 Zabrarite uvolneniu do
Zivotného prostredia.

P501 ZneSkodnite obsah/

nadobu v schvalenom zariadeni
na likvidaciu odpadu.

Spracovanie a nasledné
vytvrdenie

Pri praci musite dodrZiavat ¢o
najcistejSie podmienky, pretoze
znecistené zasobniky alebo
vybavenie méze spdsobit
deformacie a nasledne zlyhanie
vytlacenych predmetov! Pri préaci
so zivicami NextDent sa odporuca
pouzivat nitrilové rukavice, a to
az do posledného kroku.

/‘:f Hbgzpeéte sa, Ze teplota
¢ Zivice je vrozsahu od 18 do
“=>| 28°C/64 az 82 °Fazabraite
vystaveniu slne¢nému Ziareniu.
Nalejte Zivicu do zasobnika 3D
tlaciarne. Ak sa produkt uchovévav
uzavretom priestore na uskladnenie
nadobiek na Zivicu, nezabudnite
pred kazdym naslednym pouZitim
Zivicu pomiesat. Nemiesajte rozlicné
série rovnakého produktu.

Informacie o nastaveniach
tlaciarne najdete v prirucke

k 3D tlaciarni.

Postupujte podla pokynov
na pouZivanie 3D tlaciarne.

Vyberte vytlacené Casti

z platformy

Ked 3D tlaciarefi dokonci
svoj program, vyberte
tvarovaciu platformu

z pristroja. PoloZte platformu

na nejaky papier alebo utierku.
Vytlacené Castisa teraz mdzu
pomocou vhodného néstroja
vybrat z platformy.

Cistenie vytlaéenych &asti
-krok1

Vytlacené Casti je potrebné
tri minuty Cistit v etanole

(> 90 %), aby sa tak
odstranili pripadné zvysky Zivice,
ato pomocou ultrazvukového kipela
alebo porovnatelného premyvacieho
systému.

Cistenie vytlaéenych Easti
-krok 2

Dalgie dve minuty ¢istite
pomocou ¢istého etanolu

(> 90 %). Celkovy cas Cistenia
v etanole nesmie byt dlhsi ako

5 minut, inak by sa mohli poskodit
vytlacené Casti.

zabezpedi, Ze vytlacené Casti
NextDent prejdu optimalnou
polymérovou konverziou.
Prostrednictvom toho sa zvyskovy
monomér znizi na minimum a
ziskaju sa pozadované mechanické
vlastnosti. Tento postup je
nevyhnutnym krokom na vytvorenie
biokompatibilného kone¢ného
produktu. Dérazne odporti¢ame
vyuZit box pre NextDent LC-3DPrint.
Na ziskanie stalofarebnych
vytvrdenych ¢asti pouZzite
predpisany ¢as vytvrdzovania
stanoveny v nizSie uvedenej tabulke.

Konecna tprava

Odstrante akékolvek podporné
konstrukcie av pripade potreby
dokoncite vytvrdené casti. Kone¢nu
Upravu vytvrdenych ¢asti moZete
vykonat pomocou konvenénych

stomatologickych metéd a nastrojov.

Vytvrdené castivytlacené pomocou
3D tlace NextDent je potrebné ¢istit
pomocou nechemickych produktov.

Podmienky skladovania, datum
exspiracie a preprava

Zivicu skladujte v pévodnom obale
alebo v uzavretom priestore na
uskladnenie nadobiek na Zivicu,
podla moznosti priizbovej teplote
na suchom a tmavom mieste.

Obal po kazdom pouZziti uzavrite.
Datum exspiracie produktu je
uvedeny na etikete. Po uplynuti
datumu exspiracie uz nie je mozné
zarucit vlastnosti produktu,

¢o satyka oSetrenia. Nevystavujte
UV Ziareniu. Na tento produkt
savztahuju Standardné prepravné
podmienky. Neuplatiiuju sa Ziadne
obmedzenia prepravy tykajlce
sanebezpecnych latok (UN3082),
Speciadlne poziadavky na

prepravu najdete v karte
bezpecnostnych Gdajov.

Specificky ¢as vytvrdzovania pre box pre NextDent LC-3DPrint

Material | Cas vyt- eplota vyt-
NextDent | vrdzovan

dzovania
ortho 10 mindt ‘min.60°c

Clear /140 °F

108 wattov UV-Blue (400 - 550 nm)

Upozoriiujeme, Ze v pripade UV svetelného
boxu a 3D tlaciarne sa vyZaduje pravidelné
Udrzba podla pokynov vyrobcu. Optimalna
polymerizacia sa zabezpecuje pomocou
15-minutového predhriatia.

Svetelny vykon a vinova dizka Teplotny rozsah UV Ziarivost UV
svetelného boxu svetelného boxu

108 wattov UV-A (315 - 400 nm) 60-80°C/140-176 °F
po 15 minutach pouzivania

‘ 5 mW/cm?

Pokyny na Cistenie pre pacientov
NextDent Ortho Clear sa smie istit
neagresivnymi a neabrazivnymi
produktmi na Cistenie zubov.

Dodavky

NextDent Ortho Clear
sadodava v jednejfarbe.
Cira1kg
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